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La incerclri s-au prezintat mostrele lesdturd vopsitd (culoarea albastru-tnchis) pentru costume,

din 33% ltnd, 67% PES , densitatea superficiald 248 g/m2,

Exemplar unic cu sigiliu Nr ICC 000085

Solicitant ,,RUDITIM" SRL, mun. ChiSindu, str L. Tolstoi, 24/1, ap. 240

Producitor Jiangtin Shanglin Textile Co., Ltd ext China

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 05.04.20 I 8 Data inceperii incerclrii I 0.04.201 B

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse dCCD gi prezentate pe baza

raportului Nn M-7642-18 din 05.04.2018, qi pe baza programului Nn M-7642-18 din 05.04.2018

Tipurile qi scopurile incercirilor pentru certificarea

DN la produse GOST 28000 - 2004 <TxaHu odiictcuue qucmourcpcmflHbte, taepcmnHbte u nonyaepcmnHbte.

OWv, RT,,Denumirea, marcarea compozilieifibroase Si etichetareaproduselor textile" (din 23.04.2007)

DN la metode de incerclri GOST 9733.0-83 ,,Mamepuatbt meKcmurbruorc. O6uque mpe6ooauun rc uemodau

ucnotmaruuil ycmoituueocmu oKpacoK x Qusuxo-xunuqecKu*t eosdeilcmeun*t", GOST 9733.4-83 <Mamepuanat

meKcmurbHbte. Memod ucnbtmaHufl ycmoiluueocmu oKpacKu K cmupKcuvtD, GOST 9733.5-83 <Mamepuatat

meKcmurbHbte. Memod ucnbtmaHufl ycmoiluueocmu oKpacKu x ducmutuupoeauuoil eode>, GOST 9733.6-83

<Mamepuatrbt meKcmurbuorc. Memod ucnbtmaHuflycmoilwrcocmu oKpacKu K (nomy)))), GOST 9733.7-83

<Mamepua,,tbt meKcmutbuarc. Memod ucnbtmaHuflycmoilvueocmu oKpacKu K zJtct)rceHuruD, GOST 9733.13-83

<Mamepuatat met<cmutaruarc. Memod ucnatmauun ycmoilvueocmu oxpacrcu rc opzauuvecxw pacmeopumetxus>,

GOST 9733.27-83 <Mamepuatrbt meKcmurbaorc. Memod ucnbtmaHufl ycmoiluueocmu oKpacKu K mpeHuo)),

GOST 30157.0-95 <ffotomna meKcmurbHarc. Memodat onpedeneuuz u3t4eHeHun pa3Mepo6 nocre MoKpbtx

o6pa6omorc utu xuJvtuvecrcofi qucmKu. O6que noroilceHust)), GOST 30157.1-95 <ffonomna meKcmurbHbta

Memodu onpedeneuun u3JvteHeHun pa3Jvepo6 nocle MoKpbtx odpa6omox unu xuJrruqecxoil uucmrcu. Pecrcmtat

o6pa6omxuD, SM EN ISO 13934-1:2016 ,,Materiale textile. Proprietdli de tracliune ale lesdturilor. Parlea 1:

Determinareafor[ei macime qi a alungirii laforya maximd prin metoda de bandd", SM SR EN 12127:2013

<Materiale textile. fesdturi/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafald pe eqantioane mici>,

GOST 4659 - 79 ,,Trcauu u npfltca qucmoutepcmflHbte u nonwepcmflHbte. Memodat xuwtutecKwc ucnamtauuil",

Reglementare tehnicd ,,stabilirea metodelor de analizd utilizate pentru determinarea Si verificarea compoziliei

fibroase aproduselor textile"(Ordin m154 din 20.11.07)

Condi(iile mediului in timpul incercirilor t : 18 - 22 " C

Rezultatele incercIrilor se prezint6 in tabela.
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