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La incerclri s-au prezintat mostrele lesdturd vopsitd (culoarea albastru-inchis) din 94% PES,

6o% spandex, laminatd cu membrand 100% PA, cu impregnare hidrofugd, art. R180, pentru scurte,

densitotea 180 g/m2. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000131

d\onrffir,w#

Solicitant ,,Ruditim" SEL, mun. Chisindu, stx L. Tolstoi, 24/1, 240

Producltor ,,Suzhou V-Rod kxtile Co. Ltd", China

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 12.02.2019 Data inceperii incerclrii I 3.02.201 9

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse dCCD gi prezentate pe baza

raportului Nr. M-8098-19 din 12.02.2019 qi pe baza programului Nr. M-8098-19 din 12.02.2019

Tipurile qi scopurile incercirilor pentru certificare

DN la produse GOST 28486 - 90 ,,TKaHu nlaule*bte u KypmoqHue u3 cuumemwecKux uumeil. OIy",

RT ,,Denumirea, marcarea compozi{ieifibroase $i etichetarea produselor textile" (din 23.04.2007)

DN la metode de incerciri GOST 9733.0-83 ,,Mamepucubt meKcmurbHue. Odque mpe6ooauun x uemodatt

ucnatmauuit ycmoiluueocmu oKpacoK x rpusuxo-xuuwlecKu,rt eosdeitcmeusn", GOST 9733.4-83 <Mamepuatat

meKcmurbttbte. Memod ucnbtmaHwt ycmoiluuoocmu oKpocKu K cmupKcu4)), GOST 9733.5-83 <MamepuoJtbt

met{cmlobHbte. Memod ucnbtmoHufl ycmoilaueocmu oKpacKu rc ducmwmupoeaauoil 6ode>, GOST 9733.27-83

<Mamepuand mu$muilbuarc. Memod ucnbtmatrufl ycmoilaueocmu oKpctcKu K mpeHutoD, GOST 30157.0-95

<flonomua meKcmuilbHarc. Memodot onpedeneuufl u3JweHeHun pasMepos noc.ile MoKpotx o6pa6omoK Mu xr.LMu-

qecxoitqucmKu. O6ryue noiloJrceHuflD, GOST 30157.1-95 <Ifonomua meKcmutbHute. Memodu onpedeneuun

u3weHevun pmwepor nocre MoKpwx odpa6omox uJtu xltiltuqectoit uucmrcu. Peucuuot o6pa6omrrut,

SM EN ISO 13934-l:2016 ,,Materiale textile. ProprietdPi de tracliune ale lesdturilor Partea 1: Determina-

reaforlei maxime Si a alungirii lafor/a maximd prin metoda de bandd", Reglementare tehnicd ,,Stabilirea

metodelor de analizd utilizate pentru determinarea Si verificarea compozilieifibroase a produselor textile"

(Ordin nx 154 din 20.11.07)

Rezultatele incercdrilor se prezintd in tabela.
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