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La incerciri s-au prezintat mostrele lesdturd tip ,,RipStop" vopsitd (culoarea neagrd) din

100%PES, laminatd cu membrand, cu impregnare hidrofugd, art. Rl8l, pentru imbrdcdminte,

densitatea l60g/m'. Exemplar unic cu sigiliu nr. 1CC000138.

Solicitant ,,RUDITIM" SKL, mun. ChiSindu, str L. Tolstoi, 24/1, ap. 240

Producitor SUZHOU V-ROD TEXTILE COMPANY China

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 18.02.2019 Data inceperii incercirii i,8.02.201 9

Mostrele prelevate de cdne expertul Aganismului de Certificare Produse dCCD gi prezentate pe baza

raportului Nn M-8114-19 din 18.02.2019 9i pe baza programului Nr: M-8114-19 din 18.02.2019

Tipurile qi scopurile incerclrilor pentru certificare

DN Ia produse GOST 28486 - 90 ,,Trcauu n,ilqulesbte u KpmouHbte u3 cuHmemuvecKtfr uumeil. OTy",

DN la metode de incerclri GOST 9733.0-83 ,,MamepuoJtbt meKcmuJ,tbuorc. O6t4ue mpe1oeauua rcuemodan

ucnatmauuirycmoiluueocmu oKpqcoK rc $usurco-xu*tuqecKuJt eosdettcmeufl*t", GOST 97i3.4-83 <Mamepuanat

meKcmuilbttbte. Memod ucnbtmqHuflycmoituueocmu oKpqcKu K cmupKctM)), GOST 9733.5-83 <Mamepuanat

meKcmuilbubte. Memod ucndmaHufl ycmoilvuaocmu oKpacKu rc ducmw^nupoeauuoit eodev, GOST 9733.27-83

<Mamepuand meKctnuJtbnwe. Memod ucndmaHufl ycmottvueocmu oKpacKu K mpeHupD, GOST 30157.0-95

<Ilonomua meKcmuilbHbte. Memodat onpedeneuua u3MeHeHufl pnMepos noc,re MoKpbtx o6pa6omorc wru xuJt u-

uecxoil qucmKu. O1ryue nonoilceHufl)), GOST 30157.1-95 <Ifonomaa meKcmwhHarc. Memodot onpedeneuun

rcMeHeHun pcnttrepor nocile MoKpbtx o6pa6omorc uru xl,tJvtuqecrcoil raucmrcu. Petcuuat o6pa6omxu>,

SM^9n EN ISO 13934-1:2013 ,,Materiale textile. Proprietdli de tracliune ale lesdturilor Partea 1: Determina-

reafor{ei maxime Si a alungirii lafor{a maximd prin metoda de bandd", Reglementare tehnicd ,,Stobilirea

metodelor de analizd utilizate pentru determinareo Si verificarea compozilieifibroase a produselor textile"

(Ordinnr. 154 din 20.11.07). SMSn EN 12127:2013 <Materiale textile. fesdturi/Tricoturi. Determinarea

masei pe unitateo de suprafald pe esantioane micb)

Condifiile mediului in timpul incercirilor t : l8 - 22 o C

Rezultatele incercdrilor se prezintl in tabela.
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