
Випробування на злам колодок проведенні під пресом дією статистичного навантаження не менш 
127,5кН (13т). Випробування витримані.
Хімічний склад , механічні властивості відповідають ГОСТ 30249-97 
Виливки відповідають вимогам технічної документації.
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