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La incerciri s-au prezintat mostrele  Costum medical din spunbond de culoare albd

Solicitant SRL ,, Tehoptimed”

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciiri  /halat

Data primirii mostrelor 07.07.2020 Data inceperii incercirii 07.07.2020

Mostrele prelevate si prezentate pe baza cererii Nr. K-69-20 din 01.07.2020

Tipurile si scopurile incercirilor  pentru informatie

¥

DN la metode de incerciiri SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Tesaturi/Tricoturi. Determina

rea masei pe unitatea de suprafatd pe esantioane miciy
t=18-22°C

Conditiile mediului in timpul incercirilor
Rezultatele incercarilor se prezinti in tabela.

Denumirea indicilor, Indicativul DN metodelor Norma indicilor Valoarea indicilor
unititi masuri de incerciiri pe DN de facto
Densitatea superficiald, g/m? SM SR EN 12127 De facto 83,3
Rezultatele incercarilor se referd numai mostrelor incercate. :
Reproducerea raportului e posibild numai in intregime si cu permiterea in scris CAf.
Incertitudinea se indica la solicitarea clientului.
Functie Nume, prenume Semnéturd
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Masti de protectie, combinezon cu gl ugipeebandielaﬂ ‘halate

- sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / MWWWM’ '
- denumirea completd a Regulamentului (lor) sanitar (e) / yiasams nonwoe Haumesiosan
Indicatii Metodice nr.29 FT/1683 din _14___05_,_01_ ol !
Directiva Europeana 93/42/EEC privind dispozitivele medicale

~ Organizatia-producitoare/importatoare, tara de origine / opsasuseius npouse UmOpMeR, CRaHa MPOUCKINISHUS
= Republica Moldova, ..ORIENTAL - FASHION"SRL
. Destinatarul avizului sanitar / nomyament caHumapHo20 SBKMIOMEHLS
~ORIENTAL - FASHION”SRL, Moldova, Gagauzia, mun.Comrat, str.Pobeda. 58

~ Catemei pentru recunoasterea conformitafil produseior Regulamentului (lor) sanitar (e) mentionat (e) a servit [
MWWWMM)W{WJM(MW
Deners, specificatii tehnice, fise lehnice

2 (a enumera documaniele de Insolirs, buletingle de analizd / PePEYUCIIUME. COMNPOBOOUITE I Bck . MPOMOosTNt Loenod,)
Cmmmsanftariapmd!malu!mmmmmmm

= Parametrii (factorii) / noxasamenu (paxmopei) Normativul sanitar | carumaprsitl Hopuamue =f=-='
= Echipamentul de protectic este confecfionat din materii(bumbac, spunbond, polipropilen)
admise pentru utilizare in scop curativ profilactic pentru protectie individuali, 5

Domeniu de utilizare | OGnacmib ApuMeHeHus; protectie individuald i

Conditiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, mﬁsuﬂhdesawﬂm!rbo&mdummw
LICIOTBI0EEHUA,

XpPaHeHLR, IMPaHCTIOPIMUDOBKL, MEpb!
plasarea pe piata in condifiile rcspectﬁru ieg:s!attel in vigoare in Republica Moldova
AVIZUL SANITAR este valabil pin Ia / Canumaprioe Saxnosesue dedcmeumenso do, - LCCeTOTIE 2020
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Costum medical din spunbond de culoare albd

Solicitant SRL ,, Tehoptimed”

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri

1halat

Data primirii mostrelor 07.07.2020 Data inceperii incercirii 07.07.2020

Mostrele prelevate si prezentate pe baza cererii Nr. K-69-20 din 01.07.2020

Tipurile si scopurile incercirilor  pentru informatie

¥

DN la metode de incerciiri SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Tesaturi/Tricoturi. Determina

rea masei pe unitatea de suprafatd pe esantioane miciy
t=18-22°C

Conditiile mediului in timpul incercirilor

Rezultatele incercrilor se prezinti in tabela.

Denumirea indicilor, Indicativul DN metodelor Norma indicilor Valoarea indicilor
unititi masuri de incerciiri pe DN de facto
Densitatea superficiald, g/m? SM SR EN 12127 De facto 83,3
Rezultatele incercarilor se referd numai mostrelor incercate. :
Reproducerea raportului e posibild numai in intregime si cu permiterea in scris CAf.
Incertitudinea se indica la solicitarea clientului.
Functie Nume, prenume Semnéturd
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