
                                              СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАНЬ   № 445 от 15  .0  8  .202  3  г  .  
 INSPECTION CERTIFICATE

(EN 10204-3.1)

Постачальник:
Supplier:

ТОВ «АВ металл групп»
49000, Україна, 

м. Дніпро, ул Шолом-Алейхема,5 
LLC« AV metal  group»

5, street Sholоm Aleichem 49000
Dnepr, UKRAINE

Покупець, країна / Buyer, countri:                                     
SRL "METALICA-ZUEV"

Контракт №
Contract 18022022

Дата
Date 18.02.2022 р.

Доповнення до контракту
Addendum to contract:

дата відвантаження
Chip Date 15.08.2023

Авто №
Car № АЕ 9798 ТА / АЕ 7926 XМ

Замовленя№
Order

Дата
Date

Найменування продукції
Discription of goods

Стандарт
Standart

Кількість місць
Quantity of packages

Профілі порожнисті зварені холоднодеформовані
Hollow welded cold-deformed profiles EN 10219-1,2 9

Маркування виробу: логотип заводу, марка сталі, номер плавки, стандарт, розміри, маса
Marking of the product

Номер
партії
Lot №

Номер
плавки
Heat №

Марка
сталі
Steel 
grade

Розміри,мм
Dimensions, mm Кількість

труб, шт.
Q-ty of
pipes, pcs

Кількість
метрів
Q-ty of
meters, m

Кількість
пакетів
Q-ty of
packages

Маса, тн
Mass, mt
Нетто
Net

Маса,тн
Mass, mt
Брутто
Br

діаметр
O.D.

or I.D.

товщина
стінки
   W.T.

довжина
Length

414853 623320-9 S235JRH 80х40 3,0 6000 84 504 1 2,535 2,536

414853 623320-9 S235JRH 80х40 3,0 6000 84 504 1 2,515 2,516

414853 623320-9 S235JRH 80х40 3,0 6000 84 504 1 2,520 2,521

414853 623320-9 S235JRH 80х40 3,0 6000 84 504 1 2,530 2,531

414853 623320-9 S235JRH 80х40 3,0 6000 84 504 1 2,530 2,531

414853 623320-9 S235JRH 80х40 3,0 6000 84 504 1 2,565 2,566

414853 623320-9 S235JRH 80х40 3,0 6000 84 504 1 2,595 2,596

414853 623320-9 S235JRH 80х40 3,0 6000 84 504 1 2,560 2,561

414853 623320-9 S235JRH 80х40 3,0 6000 54 324 1 1,615 1,616

Итого 726 4356 21,965 21,974
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    СЕРТИФІКАТ ВИПРОБУВАНЬ   № 445 от 14.08.2023г.
      INSPECTION CERTIFICATE

       (EN 10204-3.1)

                    Результати випробовувань          Test result

                                                      Хімічний склад сталі                                                           Chemical steel composition

№ плавки
Heat №

                                Масова частка елементів, %                                                          Element mass fraction, %                 

C
x100

Mn
x100

Si
x100

S
x1000

P
x1000

Cr
x100

Ni
x100

Cu
x100

Ti
x1000

As
x100

Al Nb
x1000

V
x1000

Mo
x1000

N
x1000

CEV
%

623320-9 17 38 1,8 27 28 6 2 2 1 3 6 9 0,250

                              Механічні властивості                  Mechanical properties

№ партії
Lot №

№ плавки
Heat №

Межа міцності
Tensile strength, 
Н/mm2

Межа плинності,
Yield strength, N/mm2

Подовження
Elongation,%

414853 623320-9 456 329 26

Примітка:
Note:

1. Візуальний контроль, маркування та упаковка без зауважень.
Visual inspection marking and packing- without remarks
2. Розміри труб у межах допусків.
Pipe dimensions are permitted: EN 10219-1,2.
3. Контроль якості труб здійснюється за допомогою систем та приладів неруйнівного методу контролю.
Control of the pipe quality is carried out non-destructive examination according.
100% токовихревий контроль зварного з'єднання EN 10893-2, клас Е4
100% nondestructive UT of weld -testing EN 10893-2, class Е4.
4. Маркування на бирці.
Marking on bundle tag.
Зазначена у цьому документі продукція відповідає за якістю умовам договору.
It is hereby certify that the qualify of the pipes mentioned in this document is in conformity with the terms and conditions.
Внесення змін до сертифікату, а також використання цього сертифіката в інших цілях заборонено та тягне за собою
кримінальну відповідальність.
Introduction of any changes into certificate as well as using of the present certificate in other purposes is forbidden and entail
criminal responsibility.
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DoP. No:
S235JRH-CPR-17

                                                                 Подпись:                       ВТК
Signature:                      controller
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