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asupra rezultatelor certificarii produselor

I. Solicitantul: "UNIVERSCOM" S.A, str. Petricani, 21/3, mun. Chisindu, Republica Moldova

1.1 Denumirea produselor: Tesaturd albitd, din 100% bumbac, gofrata tip .vafela”, art. 2-95/5-41,
densitatea superficiald - 240g/m?, latime - 45 cm, cod NC 5209

1.2 Denumirea tirii de origine: ___ Federatia Rusa

1.3 Denumirea furnizorului/producitorului: QOO ” [1pusoskckas kommyia ("Privoljskaia

kommuna’), Federatia Rusa

1.4 [ Livrarea produselor conform contractului nr.147/2022 din 11.10.2022 cu OO0 “TJUI Tekeruan”,

Federatia Rusd
(denumirea contractului de livrare)

(Lot

(cantitatea si denumirea documentului de insotire — DV, invoice)

[J Fabricarea in serie

2. Analiza datelor obtinute:
2.1 Analiza documentelor relevante: Firma " UNIVERSCOM " SA a prezentat cererea pentru
certificarea tesdturii albite, din 100% bumbac, gofrata tip ,vafeld”, art. 2-95/5-41, densitatca
superficiald - 240g/m?, la{ime - 45 cm, fabricate de OO0 ” ITpusomxckas kommyna (“Privoljskaia
kommuna™), Federatia Rusa.

Produsul se livreazd conform contractului nr.147/2022 din 11.10.2022 cu OO0 “TJUI
Texcruinn”, Federatia Rusa.

Lotul identificat importat conform D/V nr. MD207000 R86654 din 24.07.2025, Invoice nr.1020
din 10.07.2025.

Agentul economic prin scrisoarca a solicitat Tn cadrul certificarii sa fie testati urmatorii
parametrii:

- compozitia fibrelor ;

- densitatea superficiala

- sarcina de rupere

- modificarea dimensiunilor dupa 1 spalare la t* 60°C, 95°C

Produsul a fost identificat, datele inregistrate in Raport de identificare si control tchnic a
produsclor Nr. 9728-26 din 26.01.2026 si prelevata mostra pentru incercari de laborator,

Rezultatele prelevirii reflectate in Raport de prelevare a mostrelor Nr, 9728-26 din 26.01.2026.
Produsului i-a fost aplicat sigiliu nr. ICC000230.

2.2 Analiza rezultatelor Incercirilor de laborator:

Incerciri de laborator dupa parametrii securitatii au fost efectuate in laboratorul de incerciri
LACECA SA conform programului de Incercéri Nr. 9728-26 din 26.01.2026 la urmatoarca mostra:

1) Tesaturd albitd, din 100% bumbac, gofrati tip ,vafeld”, art. 2-95/5-41, densitatea

superficiali - 240¢/n, lifime - 45 c¢cm. Data fabricirii — 30.05.2025, Sigiliu nr.
1CC000230, Producdtor: 000 Privoljskaia kommuna, Federatia Rusd , la parametrii:

D.N. de referingd privind metode
Nr. i p o
) Parametrii de incercari Nota
crt. . <
- (numai dacd sunt de ales) B o
| Comporzifia fibrelor SR EN I[SO 1833-1:2020
- continut de bumbac
% Densitatea superficiald (masa pe SR EN 12127:2003
metru pitrat) - -
. Forta (sarcina) maxima de rupere SR ENISO 13934-1:2013
7 o SR EN [SO 13934-2:2014,
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