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CERTIFICAT _u_m CALITATE Nr. _3110_
condifiiler GOST §267-93

Prin i
a Mosrelde nu_s_..i;..%_ 1IIPNFEEI||I

(notares convengionall

liveate EE
(deram irea consumatoruiuf)
numarul lowlui 20190315 /32

cantitoten 78,6 tone  fractin Sx20  faciura 1B 1934801193623 din 01.12.-03.12.2020

1. Determinarea granuioztdii
- |
T T e L AT 125028mm | D20mm | 0,8(dsD)-128 mm | d-5mm
Cerinte Tehnice conform GOST 0 100 30-60(80) T
826703
Rezidurile complets pe sita % 05 098 79,8 C
7 g
Documentul Normale Incertitudinea
Radionuclizil Notmats abntarT DN Valoarea reala Extinsé
A Balkg Qom._.mon,_www____ £ 300 0 388
pet
3. Determirarea confinutulul de granule de roca slabé. % 658
4 Determinarea continutulul de argila In bulgar, % ']
8, un_.a_._.a_a_ﬁ continutul _aagoc_. prafoase § argiloase, % — Ole
B Det nfinutulul de granule sfarimitate giformator % 331
Grupa 4
7. Delerminarea rezisteniei la inghet Fab
Pierderea masel % 55
8 Determinarea duritafii, % 15.7
Determinarea Marcl dupa rezistenta la sfarimare 600
9. Densitatea In vrac, kg/m’ 1185
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