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GERTIFIGAT
PENTRU COI\TROLUL PRODUCTTET N runnrcA

Numtrrul: CPF-013-2A20
in conformitate cu Hotlrdrea de Guvern Nr. 91 3 din25.A7.2}l6privind aprobarea Reglementdrii

tehnice cu privire la cerinlele minime pentru comercializareaproduselor pentru consffuclii,
acest certificat se aplic[ pentru:

PAVELE gI BORDI]RI DE BETON
Utilizare:

Povele: La exterior pentru pavdri de drumuri supuse circulayei pietonale Si circulaliei vehiculelor, piste de
biciclete, parcdri, qosele, spalii industriale, benzindrii, stalii de autobuz.

Bor duri: pentru.de limitare a zone lor pav ate S i asfalt ate.

Produs de:

CREAMOBIL SRL,
' 

$os. Munceqtir426, mun. ChiqinIu, Republica Moldova.
Loc de productie qos. Munceqti,426, mun. ChiqinIu.

Produsele sunt supuse de c6tre producltor incerclrilor iniliale de tip pentu produs qi unui control al
procesului de produclie care cuprinde toate misurile necesare pentru indeplinirea

qi menfinerea cerinfelor specificate in documentele de referinfd. OC Certmatcon a efectuat inspecfia ini{iald a
procesului de produclie, a evaluat rapoartele privind incercirile de tip Ei va efectua supravegherea continud a

procesului de producfie. Acest certificat atestd indeplinirea prevederilor privind evaluarea qi verificarea
constan{ei performanfei descrise in anexa ZA a standardelor:

SM SR BN 1338:2010; SM SR EN 1340:2010

Acest certificat a fost emis prima datr ra ffTlz1".#;['ffiff?#?xl ,lrro, p6n6 ra data de 2t .os .2az3,at6t timp
cdt standardul armoniza! produsul pentru construcfii, metodele de evaluare a constanfei performanfei qi condiliile de

produclie in fabrici nu sunt modificate esenfial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retas dac6 se constat6 cI nu se menlin condiliile inbazac5rora a fost emis.

Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu conditia vtzirii anuale.
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REZULTATUL iNCERCARILOR

Nr. Denumirea indicilor, u/m DN Metoda de incercare DN Cerinfa Tehnici Valoarea
admisibill

Rezultatele
incerclrilor

I

Rezistenla la inghef
dezghe!, pierderea de

mas6 dupl incercare
(kg/ 

^'), clasa/marcarea

SM SREN
1338:2010/AC:2010

Anexa D

SM SREN
1338:201O/AC:2010

pct.s.3.2tab.4.2

<1,0 dupd F23

in solu{ie de

NaCl

0,7

Clasa 3/marcareD/

2.
Rezistenla la intindere
prin despicare*,(MPa)

SM SR EN
1338:2010/AC:2010.

Anexa F.

SM SR EN
1338:20lOiAC:2010

pct.5.3.3
>3,6 3,6

J.

Determinareauzgrli
conform incercirii
Bohme, clasa/marcarea

SM SR EN
1338:201O/AC:2010.

Anexa H.

SM SREN
1338:201O/AC:2010

pct.5.3.4 tab.5

Valoare
declarati

6ooomm2l50o0mm3
Clasa 4/marcare I

Declarafie de
conformitate, dupi Regula
1 - conformitatea cu
cerintele DN:

Executantul

getul Ci

Cite un exemplar al raportului de incerciri
este transmis penqu:

CREAMOBIL SRI,

CtrC INCERC TEST SRL

Proba incercatd "Pavele din beton pentru trotuare obfinute prin metoda de
presate", corespunde cerintelor SM SR EN 1338:2010/AC:2010,pct. 5.3.2
tab., 4.2, pct.5.3.3, pct.5.3.4 tab.5.

lIng.lDELru Serghei

lDr. ing.l SCAMINA Raisa

l.
)

NOTE: in atentia oroductrtorilor. utilizatorilor si organelor de control:
l. Rezultatele incercirilor se referd la probele incercate.
2. Raportul de incerciri nu poate fi reprodus, multiplicat sau difirzat IIri permisiunea "CPC INCERC TEST' SRL.
3. Rezultatele incercirilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele incercirilor obfinute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele incercirilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertinrdinea extinsd este obfinuti prin multiplicarea incertitudinii

standard cu factorul de oxtindere k:2, ce corespunde intervalului de incredere de aproximativ glYolao distribu(ie normali.

ffi:,S.n.l,

,#if,
k,,--e

F-7.8.1.2-l Versiunea 3.0 din 06.06.2019 Pagina 212



REPUELICA IIOLDOUA

,,CIPC INCERC TEST" SRL
mun. Chiqin6u, bd. Dacia, 38, aP. 336

RAPORT DE iNCERCARI

Nr. 292.1 din 22.05.2020C E loGG trotl:2ota
rl-rs5

Agent economic:

Denumirea probei:

Producltor:

Locul de eqantionare a Prcbei:

Numirul qi data actului de

eqantionare:

Responsabil privind
eqantionar.ea:

I)ocumentul normativ Privind
egantionarea:

Prezentat de citre:

Scopul incercirilor:

NumXrul probei qi data de

intrare in laboratm:

Locul efectuirii incercirii:

Perioada efectuirii incercirii:

Documentul normativ' metoda

de incercare:
Documentul normativ - cerinfa

tehnici:

Echipamentul folosit Penhu
incerciri:

OC ,,CERTMATCON' SRL

str. uzinelor 412, of.'4, etai 4, mun. chiqinau, Republica Moldova.

..CREAMOBIL" SRL

$os. Munce lti 426,mun. ChiEiniu, Republica Moldova

Pavele din beton ilentru totuare obJinute prin metoda de presate

Agentul economic

Sos. Munce li 426, mun. Chiqiniu, Republica Moldova

Nr. 292 din 14.04.2020

Agentul economic

SM SR EN 1338:2010/AC:2010

Agentul economic

incerceri iniflale de tiP

Nr. 292.1 din 14.04.2020

Centru -CIPC INCERC TEST" SRL

t 4.04.2020 - 22.05.2020

SM SR EN 1338:2010/AC:2010' Anexe D, F, H'

SM SR EN 1338:2010/AC:2010. Pavele din beton. Condifii qi metode de

incercare.

Termometru din sticli cu lichid (cE - nr. MD 10 3.4-6712019 din 30.01.2019);

Presa hidraulicn Tip JI-125 (CE - nr. MD lO 3.2-27612019 din 03.04.2019);

eparat de o6ntarit (Ce - nt. tr,to t o 3 .2-rc8n020 din 31 '01 '2020);

guUter cu vemier (CE - nr. MD l0 3.5'O3ODO20 din29'Ol'2020);

Rigll metalic[ (CE - nr. MD 10 3 5-0232020 din 28'01 '2020);

Etuvi de uscare (CE - nr. MD lO 3-4-159DA19 din 01'03'2019);

Rezervor de aP[ cu termostat;

Termometnr din sticll cu lichid (CE - nr. MD l0 3.4-06712019 din 30.01.2019);

Presa hidraulici TiP II-125;

Aparat penrtu inghet SNEJ;

Aparat Pentu uzur6.

Temperatura aerului, oC

Umid itatea r elativ6, o/o
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Condifiile de mediu:
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