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La incerciiri s-au prezintat mostrele Material tricotat scamosat tip ,, fleece”, vopsit (culoarea albastru-inchis)

Pantone cod 19-4013TPX, art. S9 Sofiech Polar, din 100%PLS, utilizat la fabricarea imbrdcdmintei exterioare,

densitatea superficiald 300 g/m”.

Solicitant ,,ARTIZANA” SRL, mun. Chigindu, str. Academiei, 13/1

Producitor Caliskantekstil, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate Ia incerciivi [ buc. (0,5x1,5m)

Data primirii mostrelor 12.04.2021

Data inceperii incercirii  12.04.2021 Data sfirsitului incercarii /4.04.2021

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» si prezentate pe

baza raportului Nr. J-9045-21 din 08.04.2021 si programului Nr. J-9045-21 din 12.04.2021

Tipurile si scopurile incercirilor pentru certificare

DN la produse GOST 28554 — 90 ,, [Tonomno mpuxomaoicnoe. OT'Y”, RT ,, Denumirea, marcarea compozitiei

fibroase §i etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Conditiile mediului in timpul incercirilor = 18-22°C

Rezultatele incercarilor se prezinta in tabela.
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