
Via Portamurata, 8/A
42016 GUASTALLA (RE) − ITALIA
Tel. + + 39 522 83.65.55 (r.a.)
Fax + + 39 522 83.65.72 − 83.65.73
Cod. Fis. e P. IVA IT00323370353

M 7.5.19  − rev. 01

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA’ CERTIFICATO SECONDO

UNI EN ISO 9001

TIPO DOCUMENTO − TYPE DOCUMENT (EN10204) Data − Date

Resilienza
Charpy Impact Test (KV)

Trazione / Tensile Test DurezzaFin. LottoAcciaioLSp.Dim. MT
Tot.
(m)

Peso
WGT
(kg)

Colata
Heat Hardness

%MPa
SteelTh.

%Cu %N%C %Si %Mn %Nb %V %Al%S %Mo%Ni%Cr%Ti%P HRB 3 (J) T (° C)2 (J)1 (J)
Rm A

HB30
A80ReH

X (J)(mm) (mm) (mm)

Composizione Chimica Proprietà Meccaniche e Tecnologiche
Chemical Composition Mechanical and Technical Properties

D.D.T. − DELIVERY NOTE

%CEV

Certificato di Controllo 3.1
Inspection Certificate 3.1

−

Delivery:
Consegna:

22/09/2020

Profilati cavi formati a freddo e saldati longitudinalmente (ERW)
Cold formed and longitudinal welded hollow sections (ERW)

THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL
256 BULEVARDUL, BASARABIA
SECTOR 3 − FORJA PRESE, ETAJ 1

20054260030352 BUCHAREST 22/09/2020
Romania

THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL
DJ 59A KM 6 + 400
307370 SACALAZ − JUD. TIMIS
Romania

Riferimenti Normativi Tubi − Hollow Sections Standard:     EN 10219−1

Nr. :  20076750

( 41732 ) ( 84309 )

Pag.  1 / 2

S23002898 L2 20033133 22/09/202020038901
ORDINE PADANA TUBI  − P.T. ORDERORDINE CLIENTE − CUSTOMER ORDER FATTURA  − INVOICE

− − −

6,00 12000 S355J2H 24 1.230 @KA06869TQ06607328D 355.6 402 5570,160 0,030 1,390 0,016 0,003 0,004 0,026  0,060  0,060 0,010 0,180 0,4220,003 0,020 0,007 32,0 86 88 82 85 − 20

6,00 12000 S355J2H 24 1.231 @KA06869TQ06607348D 355.6 402 5570,160 0,030 1,390 0,016 0,003 0,004 0,026  0,060  0,060 0,010 0,180 0,4220,003 0,020 0,007 32,0 86 88 82 85 − 20

6,00 12000 S355J2H 24 1.232 @KA06869TQ06607364D 355.6 402 5570,160 0,030 1,390 0,016 0,003 0,004 0,026  0,060  0,060 0,010 0,180 0,4220,003 0,020 0,007 32,0 86 88 82 85 − 20

6,00 12000 S355J2H 24 1.233 @KA06868TQ06607477D 355.6 402 5570,170 0,020 1,330 0,013 0,004 0,004 0,027  0,050  0,060 0,011 0,180 0,4210,002 0,021 0,006 32,0 86 88 82 85 − 20

6,00 12000 S355J2H 24 1.230 @KA06868TQ06607496D 355.6 402 5570,170 0,020 1,330 0,013 0,004 0,004 0,027  0,050  0,060 0,011 0,180 0,4210,002 0,021 0,006 32,0 86 88 82 85 − 20

6,00 12000 S355J2H 24 1.238 @KA06868TQ06607499D 355.6 402 5570,170 0,020 1,330 0,013 0,004 0,004 0,027  0,050  0,060 0,011 0,180 0,4210,002 0,021 0,006 32,0 86 88 82 85 − 20

6,00 12000 S355J2H 24 1.236 @KA06868TQ06607502D 355.6 402 5570,170 0,020 1,330 0,013 0,004 0,004 0,027  0,050  0,060 0,011 0,180 0,4210,002 0,021 0,006 32,0 86 88 82 85 − 20

6,00 12000 S355J2H 24 1.237 @KA06868TQ06607522D 355.6 402 5570,170 0,020 1,330 0,013 0,004 0,004 0,027  0,050  0,060 0,011 0,180 0,4210,002 0,021 0,006 32,0 86 88 82 85 − 20

S23002915 L2 20033133 22/09/202020039334
ORDINE PADANA TUBI  − P.T. ORDERORDINE CLIENTE − CUSTOMER ORDER FATTURA  − INVOICE

− − −

2,00 6000 S235JRH 432 1.422 @LA01752TQ06925998100X20 354 4200,040 0,020 0,160 0,013 0,014 0,002 0,034  0,070  0,120 0,017 0,350 0,1160,002 0,002 0,006 38,1

S21002968 L2 20033133 22/09/202020041480
ORDINE PADANA TUBI  − P.T. ORDERORDINE CLIENTE − CUSTOMER ORDER FATTURA  − INVOICE

− − −

8,00 12000 S355J2H 72 2.238 21673TQ06890745200X80 406 4890,180 0,013 1,056 0,023 0,009 0,002 0,035  0,015  0,006 0,001 0,010 0,3610,043 0,006 38,5 63 61 59 61 − 20

08

Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell’ordine

We certify that material supplied complies
Padana Tubi S.p.A., Via Portamurata 8/A, I−42016 Guastalla (RE) with the requirements agreed on order

0948−CPR−0063 Rev.2 or 0948−CPR−0064 Rev.2

EN 10219−1:2006
Profilati cavi di acciaio per strutture metalliche o compositi metallici e strutture di calcestruzzo
Steel hollow sections for metal structures or composite metal and concrete structures

Designazione del prodotto:          vedi sopra
Product designation:                    see above
Sostanza pericolosa / Dangerous substance: NPD
Durabilità / Durability: NPD

Controllo visivo e dimensionale:

esito positivo

Visual and dimensional control:

OK

P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:

esito positivo

NDT: Eddy Current test on the weld:

OK

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

0948

DoP n. S235
DoP n. S275
DoP n. S355

DoP è disponibile su / DoP is available on
http://www.padanatubi.it/Qualita Fabio Alfieri

Un Amministratore / Executive Committee Member

C3.1

Archive Information
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA’ CERTIFICATO SECONDO

UNI EN ISO 9001

TIPO DOCUMENTO − TYPE DOCUMENT (EN10204) Data − Date

Resilienza
Charpy Impact Test (KV)

Trazione / Tensile Test DurezzaFin. LottoAcciaioLSp.Dim. MT
Tot.
(m)

Peso
WGT
(kg)

Colata
Heat Hardness

%MPa
SteelTh.

%Cu %N%C %Si %Mn %Nb %V %Al%S %Mo%Ni%Cr%Ti%P HRB 3 (J) T (° C)2 (J)1 (J)
Rm A

HB30
A80ReH

X (J)(mm) (mm) (mm)

Composizione Chimica Proprietà Meccaniche e Tecnologiche
Chemical Composition Mechanical and Technical Properties

D.D.T. − DELIVERY NOTE

%CEV

Certificato di Controllo 3.1
Inspection Certificate 3.1

−

Delivery:
Consegna:

22/09/2020

Profilati cavi formati a freddo e saldati longitudinalmente (ERW)
Cold formed and longitudinal welded hollow sections (ERW)

THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL
256 BULEVARDUL, BASARABIA
SECTOR 3 − FORJA PRESE, ETAJ 1

20054260030352 BUCHAREST 22/09/2020
Romania

THYSSENKRUPP MATERIALS ROMANIA SRL
DJ 59A KM 6 + 400
307370 SACALAZ − JUD. TIMIS
Romania

Riferimenti Normativi Tubi − Hollow Sections Standard:     EN 10219−1

Nr. :  20076750

( 41732 ) ( 84309 )

Pag.  2 / 2

S21002974 L2 20033133 22/09/202020041730
ORDINE PADANA TUBI  − P.T. ORDERORDINE CLIENTE − CUSTOMER ORDER FATTURA  − INVOICE

− − −

8,00 6000 S355J2H 36 1.631 80161TQ06858223250X150 456 5630,162 0,013 1,126 0,018 0,006 0,035  0,018  0,002 0,002 0,013 0,3550,040 0,006 40,3 100 52 43 65 − 20

S22002994 L2 20033133 22/09/202020042398
ORDINE PADANA TUBI  − P.T. ORDERORDINE CLIENTE − CUSTOMER ORDER FATTURA  − INVOICE

− − −

10,00 12000 S355J2H 72 2.290 @LA00075TQ06894980120X120 453 5760,160 0,030 1,380 0,007 0,002 0,005 0,028  0,050  0,070 0,010 0,180 0,4200,017 0,021 0,007 27,5 125 164 173 154 − 20

10,00 12000 S355J2H 72 2.296 @KA07475TQ06895128120X120 448 5710,160 0,030 1,300 0,012 0,005 0,004 0,023  0,040  0,070 0,013 0,160 0,4030,017 0,019 0,008 25,7 155 165 154 158 − 20

10,00 12000 S355J2H 48 2.395 @KT10984TQ06919730180X180 512 5270,170 0,030 1,410 0,010 0,004 0,005 0,030  0,020  0,020 0,005 0,040 0,4150,022 0,022 0,007 28,1 78 90 84 84 − 20

08

Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell’ordine

We certify that material supplied complies
Padana Tubi S.p.A., Via Portamurata 8/A, I−42016 Guastalla (RE) with the requirements agreed on order

0948−CPR−0063 Rev.2 or 0948−CPR−0064 Rev.2

EN 10219−1:2006
Profilati cavi di acciaio per strutture metalliche o compositi metallici e strutture di calcestruzzo
Steel hollow sections for metal structures or composite metal and concrete structures

Designazione del prodotto:          vedi sopra
Product designation:                    see above
Sostanza pericolosa / Dangerous substance: NPD
Durabilità / Durability: NPD

Controllo visivo e dimensionale:

esito positivo

Visual and dimensional control:

OK

P.N.D.: correnti indotte sulla saldatura:

esito positivo

NDT: Eddy Current test on the weld:

OK

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

0948

DoP n. S235
DoP n. S275
DoP n. S355

DoP è disponibile su / DoP is available on
http://www.padanatubi.it/Qualita Fabio Alfieri

Un Amministratore / Executive Committee Member

C3.1
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