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Centrul de AnalizS. qi incercdri
uPielart - AIRIN, S.R.L.

2069, mun. Chigin6u, str. Calea Ieqilor, l0
Data: 05.07.2018

La incerciri s-au prezintat mostrel e cizme pentru pompieri din cauciuc rezistent la cdldurd, hidrocorburi'

Solicitant ,,WIVERSCOM" SA, mun. chisindu, str Petricani,2l/3

Producator z SA ,,Rounauun <@APA[EilI>", Rusia

Cantitatea mostrelor prezentate la incerclri 0,5 pet

Data primirii mostrelor 02.03.2020 Data inceperii incercirii 02.03.2020

fVf*-."f. p."f.-* a, cdtre expertul Organismului de Certificare Produse dCCD 9i prezentate pe baza

raportului Nr. M-g605-20 din 02.03.2020qi pe baza programului Nr. M-8605-20 din 02.03'2020

Tipurile qi scopurile incercirilor pentru certificare

DNlaproduse SMSR EN 15090:,,Incaltamintepentrupompieri., SMSft ENISO20345:2014,, Echipament

tedesecuritate,,,CaietdesarciniIGSUalMAIdinianuarie2020

DN la metode de incerclri SMSR EN ISO 20344 ,,Echipament individual de proteclie. Metode de incercare pentru

incdlldminte"

Condi{iile mediului in timpul incerclrilor t : 18 - 22 "

Rearltatele incerclrilor se prezintl in tabela.

Nr
mostr.

Denumirea indicilor'
uniti{i de misur6

Indicativul DN
la produsele incercate

Indicativul DN
metodelor

de incerctrri

Norma
indicilor

conform DN

Valoarea
indicilor
de facto

1 Rezistenta la hidrocarburi, acizi slabi,

substante alcaline, max. Yo

SM SR EN 15090 Pct. 6.5

Caet de sarcini IGSU al MAI
din ianuarie 2020 Poz.5

ISO 20344
pct. 8.6.1 t2 11,3

2 Protectie degetelor, Pteznntl
bombeiului de metal, (sPatiu liber
sub bombeu) min. mm

SM SR EN 15090 Pct. 6'4

Caet de sarcini IGSU al MAI
din ianuarie 2020 Poz.5

SM SREN 15090
pct. 6.4 tab. 8

Bombeu
metalic

incorporat
14,5

Bombeu
metalic

incorporat
14,7

J Incorporarea insertiilor antiperforatie

Lamela la talpl de mijloc din olel

Dimensiuni de incorporare insertiilor
antiperforatie:

min, mm

SM SREN ISO 20345
pct. 6.2.7.2; Pct. 6.2.1.3

Caet de sarcini IGSU al MAI
din ianuarie 2020 poz.5

rso 20344
pct. 5.8.1

Incapacitatea de a scoate

insertiilor antiPerforaf ie

incorporate flrd
distrugerea incdlfimintei.
Lameli din otel pe toati

talpa dimensiuni:
6,5 mm 6,4 mm

fr^ltatel. incercdrilor se referl numai mostrelor incercate'

Reproducerea raportului . p;;ibila;;ai in-intregime 9i cu permiterea in scris CAi.

Incertitudinea se indic[ la solicitarea clientului'

Functie Nume, prenume Semn[tur[
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