
rlabTest - Аiгiп, ý.R.L.
mчп. Chiginёu, str. I)osoftei,124

email: ]abtestaiгinrOmail.n:
tel. 0б8-00_55-35

RAPORT DE INCERCARI
lýr.Z3.Д_

к 20 л JёЬruаriс_,202=.!,_,п.
.|1|:. : I l,:\_

Cod: ПИ 7.8 - L
Edi{ia:3
Data: о1.0З.2021

Р,аg. j.

ta i-псеrсйri s,au preziпtat mоstrgl е Ghete fabricate din piele паturаlй tп соrпЬiпаУiе сч materia{

textil, cdptuseala diп materiat textil, tillpi-diп 7'ЕЕ mоd. 28-2l
ýolieitant SRL,,Geoter-Com" muп Сhisiпdu, sПG. дsасhi
Producitor Ерс, ,,тдВlтд сом" SRL, muп. Сhisiпаu, str. Тrфп Baltd, 41/l

Cantitateя mоstrеlоr prozentate Ia incerc5ri I per

Dat* рrirпirii шоstrеIоr l 5.а2.2а24

Data !псероrii tпсеrсбrii l 5.02.2024 Data sfirpitului incercýrii 20,02,2tt2 4

Mostrele prolevate 9i рrеzепtаtе ре baza сеrеrii Nп К-]4-24 diп 1ý.а2.2024

Tipurile gi sсорчri!е iпсеrсýrilоr pBпtra irфrmа|iе

DN la рrоdusе G}ST 26I67-2aa5 кОбувЬ naBcedtleBltax. оТУl, G1ST 2]463-8? кОбувь, HopMbl

прочнOс?пltr, GOST l4226-93 кОбувь. Норл,tьt zuбкосmuу

Condifiile шеdiчlчi in timpul iпсеrсДгilоr r : 18-22" С

' Rezullalele tncercdrilor

R;рiоduсеrеа гарrtчlшi с prbibilA пшmаl in ?пtгеgimе ýi сч кгmiкrcа iп scris Li.
Inceгtitudirlea se iпdiф la soliciвrea сliепtчlui. - 

'

Nг
lпсOrс.

Dепчmiгса indicilor,
шпitýfi do mýsчrtr

lпdiсяtiчцl DN
lп produsele incercate

Iпdiсаtiччl DN
metodclor

de lпсеrсýri

Nоrmя
indicilor

сопfоrm }N

Vаlоаrеп
iпdicilor
de fncto

l Dеfоrmа}iа а bombeiului, 
;},#т,

COST 261 67-2005 р. 4.5.4
(GOSТ 214б3-87 pct. 8 ЪЬ,6)

ýoST 9135-
2а04 1,0

st-0,1
dr-0,3

Dеfогmаrеа а яиifului, i}жr* GОSТ 2б167-2005 р. 4.5.4
(GOST 214б3-87 pct. 9 ТаЬ.7) I,0 St_0.9

dг-1,0

Flcxibilitatea lncЁl!&nintei, N, п8х GОSТ 26167-2005 р. 4.5.5
(COST 14226-93 pct.4 ЪЬ.1)

GOST 9718_88 l45 st-7l
d;r-7З

J R.ezistenta cusýturilor а fetelor, N/сm,
nrin, (счsёfurý de 2 riпduri)

GOST 26167-200ý р, 4,5.3
(GОý1" 2l46З-87 pct.2 llhЬ.1 )

GOST 9290_76 lI5 st- 145
dt-150

se rcfьгtr пumаi лlоslrclФt

- Аirjш ýRI_.

ývetr 1.

2а24
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