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La iпсеrсйri s-ач prezintat mostrele Ghete "tасtiсе"рrimdvаrа-tоаmпй , cufe|e diп piele паturаld

соmЬiпаtd сu material textil (СОRDURД), сdрtuýеаld diп rпaterial Дirtех, talpi diп PU,

р
/с}7
'о/|

%",--ЕWч#

model l/НS10], mdrimе 41, metoda de сопfес|iопаrе рriп iфectare.

SoПcitant ,SRZ,, Geo,ter-Com" fпlлп. Сhisiпdu, sп.G. дsасhi

Cantitatea mostrelor prezentate la iпсеrсiri l реr

Data primirii mоstrеlоr 09.0 I.2025

Data inceperii iпсеrсйrii 09.01.2025 Data sfirqitului iпсеrсirii ] 3.01.2а25

Mostrele prelevate 9i prezentate ре baza сеrеrii Nr. К-3-25 diп 09.01.2025

Tipurile qi sсорurilе iпсеrсirilоr репtru iпfоrmа|iе

Condi{iile mediului in timpul incercйrilor t : ]8 - 22 " С

Re zalt at е l е tп с е r с dr il о r

Nr
iпсеrс.

Dепчmirеа indicilor,
unit5fi de misцrji

Indicativul DN
metodelor

de iпсеrс5ri

Vаlоаrеа
indicilor
de facto

1 Flexibilitatea incйlфmintei, N GOST 9718-88 st-71
dr-73

2 Dеfоrmаrеа а bombeului, mm
- rоmапепй

GOST 9135-2004 st-0,8
dr-Or9

Deformarea а ;taifului, mm
- rеmапепй

GOST 9135-2004 st-0,9
dr-1,0

J Rezisten{a cuslturilor а fеlеlоц N/cm (cusЕfurб de 2 rбпdчri) GOST 9290-76 st-145
dr-150

4 Rezistenfa de fiхёrе а tllpilor prin metoda chimicfl N/cm GOST 9292-82 st-62
dr-54

5 iпаЩiшеа carfrmbului din, mm:
- раrtеа lateralё

De facto
145

Rezultatele iпсеrсдrilоr se roferЁ numai mostrelor incercate.
Reproducerea rароrfulчi е posibiltr numai ln lrrtrggime qi cu реrmitсrеа in scris Ll.
Incertifudinea se indicё la solicitarea clienfului,

Func}ie Nume, prenume. sеmпёtчrй

Inginer $vet Е. Б
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