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CERTIFICAT DE CALITATE

Prezentul Certificat confirma, ca

- Crucea “Meritul politienesc” clasa I, 11

- Medalia “Pentru merite in combaterea criminalitatii” clasa I, II

- Medalia “Pentru merite in mentinerea, asigurarea si restabilirea ordinii si securitatii

publice” clasa I, II

- Medalia “Pentru merite in serviciul Politiei” clasa I, II

- Medalia “Pentru cooperare”

- Insigne ,,Eminent al Politiei”, -
sunt confectionate in deplina conformitate cu specificarea tehnica solicitatd, din metal (tombac JI90)
care nu are proprietafi toxice, nu produce impact negativ asupra mediului si nu dduneaza sanatatii.
(raport de incercari nr. 89 din 06.08.2018 se anexeaza)

SRL “Attributum” garanteaza calitatea produselor cu conditia respectarii regulilor de utilizare

si pastrare.

Directorul SRL ”ATTRIBUTUM” Savin lurie

26 februarie 2021
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LABORATORUL DE iINCERCARI DE SPECTROSCOPIE ATOMICA AL
INSTITUTULUI DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE STIINTE A REPUBLICII MOLDOVA
(ILAS ICh A.S. M)

MD 2028, m. Chisindu, str. Academiei, 3, tel. 022 739 977

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 89 Institutul de Chimie al ASM| 06 august 2018
ILAS
MHCTUTYT xuMumr AH M I
DENUMIREA PRODUCTIEI - Materie prima a medalie
NUMARUL DE MOSTRE -1
PREZENTATOR - SRL “Attributum”
Denumirea parametrilor | Valorile “Valorile DN a metodei de incerciri
si unitatea de misurdi | depistate | conform
GOST
15525-2004
(tompac
marca J190)
Fier (Fe) total , % 0,005 <0,1 absorbtie atomicd (GOST l652.3—7?)
Zinc (Zn), % 11,1 ramasa absorbtie atomica(GOST 24978-91)
Cupru (Cu), % 88,5 88-91 absorbtie atomica
Plumb (Pb), % <0.02 <0,03 absorbtie atomici (GOST 1652.2-77)

Nota: Rezultatele incercdrilor se referd numai la mostra incercata.
Multiplicarea raportului de incercari este admisa cu acordul laboratorului

Concluzie: Proba propusi spre analizi dupa compogzitia chimica este aliajul tompac marca JI90.

i Mitina
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