Specificatii tehnice

coloanele 1, 5,]

Anexa nr. 22

la Documentatia standard
nr.115 din 15. 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de catre autoritatea contractanta —n

Numarul procedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1649851966300 din 13.05.2022

Obiectul achizitiei: Articole de incaltaminte (bocanci) conform necesitatilor Armatei Nationale

Denumirea bunurilor Denumirea Tara de Produ- Specificarea tehnica deplini solicitata de Specificarea tehnici deplina propusi | Standarde
modelului origine citorul citre autoritatea contractanta de citre ofertant de
bunului referinta
1 2 3 4 5 6 7
Bunuri
Lotul 1
Bocanci cu carambi inalti din piele naturald | Bocanci cu carambi 1inalti din piele
rezistenti la apd si uzurd, preconizati pentru | naturald rezistenti la apa s§i uzurd,
utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt preconizati pentru utilizarea pe orice
confectionati din doud ansambluri: superior | vreme. Bocancii sunt confectionati din
si inferior. Ansamblul superior este format | doua ansambluri: superior si inferior.
din subansamblul exterior, intermediar si Ansamblul superior este format din
captuseald. Subansamblul exterior este subansamblul exterior, intermediar si
alcatuit din caputd, caramb, vipusca, etichetd | captuseald. Subansamblul exterior este
si burduf. Indltimea carambului este de alcatuit din cdputd, caramb, vipusca,
Bocanci cu carambi inalti Rep. UIIYTI 21£0,5 cm (pentru marimea 42). eticheta si burduf.
din piele de culoare neagra ) Belarus «AxkruB [lly3» | Subansamblul intermediar este alcatuit din | Subansamblul intermediar este alcatuit din

glenc, bombeu si staif rigid preformat din
material compozit (termoplast). Captusirea
bocancilor se solicitd a fi : 1) integral cu
textil, iar antiglisorul obligatoriu din piele
naturald, s-au din piele naturald doar in
regiunea caputei si antiglisorului. Ansamblul
inferior este format din doua subansambluri:
exterior si intermediar. Subansamblul
exterior este compus din talpa din cauciuc

glenc, bombeu si staif rigid preformat din
material compozit (termoplast).
Ansamblul inferior este format din doua
subansambluri: exterior si intermediar.
Subansamblul exterior este compus din
talpa din cauciuc 50 durabil, fixatd prin
metoda chimica -, lipire — coasere”. Talpa
este flexibila, cu rezistentd mare la uzurd
pe diverse suprafete, confortabild pentru
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50 durabil, fixata prin metoda chimica -
,lipire — coasere”/, injectare”, sau din
poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil,
(care concomitent este preformata cu un strat
de cauciuc cu rezistenta inalta la alungire si
rupere), fixata prin metoda de injectare.
Talpa este flexibild, cu rezistentd mare la
uzura pe diverse suprafete, confortabila
pentru utilizarea zilnica. Subansamblul
intermediar al ansamblului inferior si
anume: semi -brantul confectionat din
materiale durabile pentru incaltdminte
speciald, brantul executat din piele naturala
(crupon) sau piele reconstituitd cu grosimea
minim de 2,5 mm. Acoperisul de brant din
poliuretan cu forma anatomica,
antibacteriand, igienizata, captusita cu
material textil respirabil si rezistent la
abraziune. Tnchiderea bocancilor - prin
intermediul sireturilor rezistenti (tesuti
cilindric dens din poliester la fiecare capat
prelucrati cu eghileti rigizi) ce trec printr -0
serie de bucle/carlige/gaici situate pe fiecare
parte a bocancilor. Buclele/ carligele/ giicile
sunt din metal prelucrat cu protectie
anticoroziva, amplasate rezonabil adaptérii
pe picior si mentinerii confortului de
ajustare. Ansamblul de inchidere s se
finalizeze, In partea de sus, cu o pereche de
bucle/gdici. Marcarea bocancilor se va
efectua cu vopsea rezistenta in partea
superioard a etichetei, din interiorul
carambului, care va contine urmatoarele:
producatorul, nr. modelului, anul si luna
fabricarii, marimea bocancilor. Termenul de
garantie la exploatare in conditii normale —
minim 6 luni din momentul eliberarii in uz,
(operatorul economic desemnat castigator,
va prezenta certificatul de garantie). Cerinte
fizico -mecanice Grosimea pielii in regiunea

utilizarea zilnica. Inchiderea bocancilor -
prin intermediul sireturilor rezistenti
(tesuti cilindric dens din poliester la
fiecare capat prelucrati cu eghileti rigizi)
ce trec printr -o serie de bucle/carlige/gaici
situate pe fiecare parte a bocancilor.
Buclele/ carligele/ gaicile sunt din metal
prelucrat cu protectie anticoroziva,
amplasate rezonabil adaptarii pe picior si
mentinerii  confortului de ajustare.
Ansamblul de inchidere sa se finalizeze, in
partea de sus, cu o pereche de bucle/gaici.
Marcarea bocancilor se va efectua cu
vopsea rezistentd in partea superioara a
etichetei, din interiorul cardmbului, care
va contine urmatoarele: producatorul, nr.
modelului, anul si luna fabricarii, marimea
bocancilor. Termenul de garantie la
exploatare in conditii normale — minim 6
luni din momentul eliberarii in uz.

Caracteristicile fizico-mecanice:
Flexibilitatea incaltamintei, N — 104
Deformarea a bombeului, mm-0.8
Deformarea a staifului,mm-1,0

Rezistenta cusiturilor a fetelor, N/cm, min
(cusatura de 4 rénduri) - 587

Rezistenta de fixare a talpilor prin metoda
chimica, N/ecm — 112

Rezistenta de fixare a talpilor prin metoda
chimica (lipire-coasere) - 130

Grosimea pielii (mm):

-caputa — 2,0

-staif — 2,0

-carimb -2,0

-brant — 3,0

-talpa (cauciuc):

a) cu protector - 10

b) fara protector — 4




caputei si staifului, minim 2,0 mm;
Grosimea pielii n regiunea carambului,
minim 1,7 mm; Grosimea brantului din piele
naturala (crupon) sau din piele reconstituita,
minim 3 mm; Deformarea bombeului,
maxim 1,0 mm; Deformarea staifului,
maxim 1,0 mm; Flexibilitatea talpii din
cauciuc durabil, maxim — 125 N;
Flexibilitatea talpii din poliuretan (PU) si
placaj din cauciuc durabil, maxim — 190 N.
Rezistenta cusaturilor pielii: - Tntr-un rand,
minim 90 N/cm; - doud randuri, minim 115
N/cm; 51 - mai multe randuri, minim 145
N/cm. Rezistenta de fixare a talpilor prin
metoda chimica dupa cum urmeaza: 4. 1.
Lipire-coasere, (din cauciuc durabil), minim
110 N/cm, grosimea totald a talpii, minim 12
mm, dar grosimea distinctiva a talpii (farad
pereti volumetrici si crampoane, masurata in
sectiune), minim 6 mm; 5. Injectare, (din
cauciuc), minim 110 N/cm, grosimea totala a
talpii cu protector, minim 12 mm; 6.
Injectare, (din poliuretan (PU) cu placaj de
cauciuc durabil), minim 145 N/cm, grosimea
totald a talpii cu protector, minim 15 mm.
Marimile bocancilor cu caramb 1nalt vor fi
prezentate la semnarea contractului. Livrarea
bunurilor materiale se va efectua cu
transportul furnizorului la Sectia echipament
a AN, situata pe str. Pietrarilor 3, mun.
Chisindu. Ofertantii pentru prezenta pozitie
vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de
la termenul limita de deschidere a ofertelor.
La livrare furnizorul prezinta raportul de
incercari cu reflectarea caracteristicilor
elementelor de baza si anume: cédputa,
caramb, brant, antiglisor, semi-brant si
caracteristicilor fizico-mecanice ale
bocancilor mentionate in specificatie.

Inaltimea carimbului — 21,4 cm (marimea
43)

Livrarea bunurilor materiale se va efectua
cu transportul furnizorului la Sectia
echipament a AN, situata pe str. Pietrarilor
3, mun. Chisinau.

Termenul de livrare: pana la 01.09.2022 -
2500 per. pana la 03.10.2022 - 3000 per




Termenul de livrare: pana la 01.09.2022 -
2500 per. pana la 03.10.2022 - 3000 per

TOTAL —

Semn?:/ﬁ(é VZ.
Ofertantul:-Ziarmt SRL

;\;umele: Cravcenco A. Tn calitate de: Administrator
MBD-2068. mun. Chisinau, bd. Moscova 21

1B
ie




		2022-05-13T11:56:43+0300




