


 

 
 

 TESTREPORT 
 

 Nr./ No. 20-15/17 
 
1.  Auftraggeber und Hersteller/ 

Client and manufacturer 
 

YELKEN Kalip Pencere-Kapi Aksesuarlai  
ve Metal San Tic.A.Ş. 
Battal Gazi Mah. Ahmet Haşim Cad. No: 27 
TR-34522 Esenyurt/istanbul 
 

2.  Bezeichnung des  
Prüfgegenstandes/ 
Name of the test object 

FORNAX TILT & TURN HARDWARE 
 
 

3.  Prüfauftrag / Prüfgrundlage/ 
Test order / Test basis 
 

Korrosionsbeständigkeit Schlösser und Beschläge - 
Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung 
EN 1670:2007 (Berichtigung 2008-06) Korrosionsprü-
fung in künstlichen Atmosphären – Salzsprühnebel-
prüfung DIN EN ISO 9227:2006-10; Deutsche Fas-
sung: EN ISO 9227:2006/  
Corrosion resistance locks and hardware - Requirements and test 
methods; German version EN 1670:2007(correction 2008-06) 
 Corrosion test in artificial atmospheres - Salt spray test DIN EN 
ISO 9227:2006-10 - German version; EN ISO 9227:2006 

4.  Prüfergebnis 
Test result 

Der Prüfgegenstand (Nr. 2) entspricht den 
Anforderungen des Prüfauftrages (Nr. 3). 
Einzelheiten der Prüfung, siehe Folgeseiten. 
The test object (No. 2) meets the requirements of the test order  
(No. 3). Details of the test, see following pages. 

5.  Datum der Prüfung/ 
Date of test 

03. – 23. Februar/ February 2017 
 

6.  Ort der Prüfung/ 
Testing location 

PIV 
Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert 
D-42551 Velbert, Wallstr. 41 

7.  Datum des Prüfberichtes/ 
Date of test report 

06. März/ March 2017 
 

8.  Umfang des Prüfberichtes/ 
Volume of test report 

1 Seite Deckblatt/ page cover 

7 Seiten Prüfbericht/ pages test report 
4 Seiten Anlagen/ pages enclosures 

9.  Zusatzbedingungen zu diesem 
Prüfbericht/ 
Additional conditions regarding this test report 

1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen 
Please, refer to our terms and conditions 

2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den 
geprüften Prüfgegenstand (Nr. 2) 
The test results only refer to the tested specimen (No. 2) 

3. Der Prüfbericht darf nicht verändert  
und nur als Ganzes veröffentlicht werden. 
It is not allowed to modify or partially publish the test report. 

10.  Unterschrift/ 
Signature 
 
 

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 
Laborleiter/ Laboratory Manager 

 
 
 
 

                      D. Hermann, Staatl. gepr. Techniker/ 
                      Certified Technician 
                      Prüfer/ Verifier 

 
FB_1_20_04_16 
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Prüfauftragsdaten/ Test data 
  
Produktbezeichnung:/ Product name: FORNAX TILT & TURN HARDWARE 

 
Artikelnummer:/ Item number: 
 

Entfällt/ not applicable 

Prüfauftrag:/ Test order: 
 
 

Korrosionsbeständigkeit Schlösser und Beschläge - 
Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung 
EN 1670:2007 (Berichtigung 2008-06) Korrosionsprü-
fung in künstlichen Atmosphären – Salzsprühnebel-
prüfung DIN EN ISO 9227:2006-10;  
Deutsche Fassung: EN ISO 9227:2006/  
Corrosion resistance locks and hardware - Requirements and test meth-
ods; German version EN 1670:2007(correction 2008-06) Corrosion test in 
artificial atmospheres - Salt spray test DIN EN ISO 9227:2006-10 –  
German version; EN ISO 9227:2006 
 

Die Dauer der Beanspruchung muss den Angaben in der Spezifikation für den zu prüfenden Werk-
stoff oder das zu prüfende Produkt entsprechen. Falls nicht festgelegt, ist die Dauer der Beanspru-
chung zwischen den Vertragspartnern zu vereinbaren./ The test duration shall be in accordance with the specifica-
tion of the test material or the tested product. If not specified, the duration of the stress have to reconcile between the parties .. 
 
Klasse entsprechend der  
DIN EN 1670:2007-06:/ 
Class according to DIN EN 1670:2007-06: 
 
Stundenzahl entsprechend Klasse:/ 
Number of hours according toclass: 
 
mit Zwischenbeurteilung:/ 
with intermediate assessment: 
 
Wenn ja, nach jeweils:/ 
If yes, after each: 
 
mit Endbeurteilung:/ 
with final assessment: 

 
5 
 
 
480 h +1-0 h; 
 
 
Nein/ No 
 
 
Entfällt/ not applicable 
 
 
Ja/ Yes  
 
 

 
 

Anlagen zum Prüfbericht/ Enclosures to the test report 
 
Zeichnung:/ Drawing: 
 

je/ each 1 Seite/ Page 
YK140209-2194 vom/ from 01.03.2016 
YK140209-2195 vom/ from 01.03.2016 
2 Seiten/ pages 
YK140209-2193 vom/ from 01.03.2016 
 

Stückliste:/ Bill of material: je/ each 1 Seite/ Page 
YK140209-2194 vom/ from 01.03.2016 
YK140209-2195 vom/ from 01.03.2016 
2 Seiten/ Pages 
YK140209-2193 vom/ from 01.03.2016 
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Probenmenge:/ Quantity of sample: 
 

1 Satz/ Set 
Die Probenahme erfolgte durch den Antragsteller.  
Ein Probenahmebericht liegt nicht vor./ The sampling was 
carried out by the applicant. A sampling report is not present. 
 

Probeneingang:/ Receipt of sample: 
 
Prüfgerät:/ Test equipment: 
 

20.01.2017 
 
Salzsprühnebelkammer:/ Salt spray test chamber 
Dura.Köhler Typ HK 500 L 
 

Verwendete Messmittel:/  
Measuring equipment used: 

MM 67 MM --- MM --- MM --- 

Prüfstand: / Test bench: PS 20 PS --- PS --- PS --- 
 
 

Die aus den Messverfahren und den verwendeten Prüfmitteln resultierenden Messunsicherheiten 
wurden ermittelt. Deren Bewertung kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden./ The measurement 
uncertainties resulting from the measurement methods and the test equipment used were determined. Their rating can be provided on 
request. 
 
Messunsicherheiten/ Measurement uncertainties 
  
Messmittel Nr./ 
Gauge no. 

Einheit/ Unit Messunsicherheit/ Measurement uncertainties 

67 Leitwert in/ Conductance in µS/cm  
ph-Wert/ ph value 

± 2,8 % 

 
Beschreibung der Korrosionsprüfung/ Description of the corrosion test 

 
  
 1. Aufhängung der Prüflinge auf den dafür vorgesehenen Einrichtungen, so das kein Prüfling mit  
     Schwitz – und/oder Tropfwasser eines anderen in Berührung kommen kann./  

   Suspension of the test specimen to the designated facilities, thus no specimen may be contacted by sweating - and / or  
    dripping water of another one 

 
2. Nach Abschluss der gesamten Prüfung werden die Prüflinge mit entionisiertem Wasser gespült 
    und mit einem Tuch getrocknet./  
   After completion of the whole test, the test specimens will be rinsed with deionized water and dried with a towel. 
 
3. Danach erfolgt sofort die Beurteilung./ After that immediate assessment. 
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Beschreibung des Prüfgegenstandes/ Description oft the test specimen  
 
Vorbehandlung/ Pretreatment 
 
Vorbehandlung der Prüflinge:/                               Nein/ No 
Pretreatment of specimen: 
 
 
 
Bewertungsgrundlagen/ Significant evaluation criteria 
 
Beurteilung der Grundwerkstoffe der sichtbaren Bereiche in Bezug auf Korrosion/ 
Evaluation of base material relating to corrosion 

 
 

 
Funktionale Annahmebedienungen:  
Functional acceptance operations 
 
Falls eine Produktnorm vorhanden ist, muss das Produkt nach der Korrosionsprüfung, wie in der betref-
fenden Produktnorm festgelegt, bestimmungsgemäß funktionieren./ 
After any corrosion test required by the relevant clause, the product shall be capable of functioning normally. 
 
 
Normative Grundlage:/ Relevant clause:   Entfällt/ not applicable 
 
 
 
Betriebsbedingungen Neutrale Salzsprühnebelprüfung (NSS-Prüfung)/ 
Operating conditions impartial salt spray test (NSS-Test) 
 

ph Wert-Vorratsbehälter/ 
ph value – Stock container 

Soll / Target  
6,0-7,0 
 

Ist/ Actual 
6,86 

ph Wert-Niederschlag/  
ph value - deposition 

Soll/ Target  
6,5-7,2 
 

Ist/ Actual 
7,1 
 

Natriumchlorid-Vorratsbehälter/ 
Sodium chloride – Stock container 

Soll/ Target  
50 ± 5 g 
 

Ist/ Actual 
47,7 g 
 

Natriumchlorid-Niederschlag/ 
Sodium chloride - deposition 

Soll/ Target  
50 ± 5 g 
 

Ist/ Actual 
53,3 g 
 

Niederschlagmenge/ 
Quantity of deposition 

Soll/ Target  
1,5 ml / h ± 0,5 
 

Ist/ Actual 
1,6 ml / h 
 

Messtemperatur/ 
Measured temperature 

Soll/ Target  
25 ± 2⁰ Celsius 
 

Ist/ Actual 
26⁰ Celsius 
 

 
                                    
 
 
 
Annahmebedienungen nach dem Erscheinungsbild/ 
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Adoption operations after the appearance 
 
Allgemeines:/ General: 
 
Auf der unbeschichteten Oberfläche darf mit bloßem Auge oder mit Hilfe von sichtverstärkenden Einrich-
tungen kein Anlaufen wie Schwärzung oder Verfärbung der Oberfläche erkennbar sein, ausgenommen 
ist eine akzeptable Patina./ 
Uncoated surfaces shall show no sign of tarnish, visible to unaided normal or corrected vision as blackening or discoloration of the surface 
 
Korrosionsgrad:/ Degree of corrosin: 
 
Beschichtete Oberflächen dürfen nach den vorgeschriebenen Prüfzeiten keine Korrosion des Grund-
werkstoffes – mit bloßem Auge oder mit Hilfe von sichtverstärkenden Einrichtungen betrachtet – aufwei-
sen, ausgenommen von durchschnittlich einer Stelle je 650 mm2 auf der signifikanten Oberfläche, wobei 
keine Stelle größer als 1,5 mm in beliebiger Richtung sein darf./ 
Coated surfaces shall withstand exposure for the time specified without corrosion of the base metal substrate visible to unaided normal or cor-
rected vision excepting an average of one spot per 650 mm2 of significant surface and without any spots larger than 1,5 mm in any direction. 
 
Grad der Blasenbildung:/ Degree of blistering: 
 
Der Grad der Blasenbildung bei Oberflächen darf nicht größer als Dichte 2 nach EN ISO 4628-2 sein, 
und keine der Blasen darf die Größe 3 nach ISO 4628-2 überschreiten./ 
The degree of blistering of surfaces shall be not worse than density 2 and the size of any blisters shall not exceed size 3 as both  
designated in ISO 4628-2. 
 
 
 
Bilder nach der Prüfung:/ Pictures after and during test: 
 

Anforderungen/ Requirements 
 

Ergebnisse/ Results 

Prüfling/  
Specimen 

Stundenzahl/ 
Number of hours 

Beurteilung/  
Evaluation 

Bild/  
Picture 

 
1 
 

 
480 h 

 
iO/ ok 

 
2 
 

 
480 h 

 
iO/ ok 
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3 
 

 
480 h 

 
iO/ ok 

 
 

4 
 

 
480 h 

 
iO/ ok 

 
 

5 
 

 
480 h 

 
iO/ ok 

 
 

6 
 

 
480 h 

 
iO/ ok 

 
 

7 
 

 
480 h 

 
iO/ ok 
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8 
 

 
480 h 

 
iO/ ok 

 
 

 
9 

 
480 h 

 
iO/ ok 

 
 

10 
 

 
480 h 

 
iO/ ok 

 
11 

 

 
480 h 

 
iO/ ok 
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Gesamtbeurteilung/ Overall assessment 
 
Der geprüfte Beschlagsatz erfüllt die Korrosionsbeständigkeit der DIN EN 1670 in der 
Klasse 5./ The tested hardware set meets the corrosion resistance of DIN EN 1670 in the class 5. 
 
 
Datum der Prüfung vom:/ Date of test from: 03.02.2017 bis/ to 23.02.2017 
 
 
Prüfer/ Verifier:: Lars Wedershoven / Sebastian Reschke / Dominik Hermann 
 

   
  
  
  

   D-42551 Velbert, den 06. März/ March 2017 





TURK STANDARDLARI ENSTiTOSO 

~ 
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESi EKi 

TURKISH STANDARDS INSTITUTION 
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX 

~~~============================================ --~~~..., ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. -

BELGE KAPSAMI ( 013672-TSE-07/01nolu beige devam1): YELKEN KALIP PENCERE KAPI AKSESUARLARI VE 
METAL SANA Yi VE TiCARET ANONiM ~iRKETi 
ILGILI TORK STANDARDl(RELA TED TURKISH STANDARD) TS EN 13126-1 I Building hardware - Hardware for windows 
and door height 
w indows - Requirements and test methods - Part 1: 
Requirements common to all types of hardware / 27.12.2012 

Security In Usage: Quality Class 1 
Corrosion Resistance: Quality Class 3 

= .. 

BAHTiYAR UGUR 

MANAGER OF THE TSE ISTANBUL 
CERTIFICATION DEPT. 

·au beige, belgelendirilen On:lnOn, oretim yerinin Enstitomazan beli~ed lgi ~artlan kar~1lad1gin1 da gosterir. 
·au beige hi~ bir sureUe tahrif edilemez, k1smen veya okunmas1n1 zorla~tiracak ~ekilde ~galt1lamaz, kazinl! ve silinti yap1lamaz. 
·TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MODORLO~l) . Adres: c;;ay irova Tren lstasyonu Yani yAYIROVA/GEBZE . Tel: 2627231273" Faks: 2627231606 
•TSE aELGELENDIRME MERKEZI BA$KANLIC\i; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanhklar/ANKARA-Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: O 312 416 6617 

e-posta : bmb@tse.org.tr . web : www.tse.org.tr 

-

https://evrakkontrol.1se.org.t r/BelgeDogrulama.aspx?p=qukasgov adresinden belgenin dogrulugunu ve g~erliligini sorgulaym1z. 2 12 
l!ll t . . ~ 
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Luminiţa Suveica
(numele, prenumele)(semnătura)

Medic-şef sanitar de stat
al municipiului Chişinău

ala Victoria

7. Autorizaţia sanitară a fost eliberată în baza: materialelor de supraveghere de stat a sănătăţii publice,
rezultatelor investigaţiilor de laborator şi măsurărilor instrumentale (în caz de necesitate)

proces-verbal din 26.04.2018

procese-verbale ale măsurărilor instrumentale nr.311, 336, 362 din 26.04.2018

(data, luna, anul)

Clauze de funcţionare:^
Deţinătorul autorizaţiei sanitare de funcţionare este^obligat:

-să respecte legislaţia sanitară în vigoare în Republica Moldova;
-să solicite Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice teritorial autorizaţia sanitară, ,

cu 30 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate;
-să anunţe imediat orice schimbare ori extindere a genurilor de activitate în afara celor indicate
în autorizaţie.\

Nerespectarea legislaţiei sanitare în vigoare în Republica Mbldova atrage după sine aplicarea măsurilor
de constrîngere prevăzute de Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009.

m-P-> 12 locu"6. VolumuLcapacitatea

5. Grupele de produse (marfa), care urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate, utilizate;serviciile care
urmează a fi prestate^

articole termopane din PVC, mobilă din plăci laminate, articole din tinichea

4. Profilul, genul de activitate    producţie, comerţ

3. Adresă, telefon, fax, e-mail    or. Chişinău, str. Petricani 88/8, tel.069139337

SC "HIPERTEH" SRL, c/f 10036000808972 F0r

1. Denumirea unităţii economice    Atelier cu oficiu

Valabilă pînă la  09 ianuarie  2023

Nr.

&-^   20 /YEliberată la

AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE







s 3094/2016 ot 04.08.2016. fltao M-0431.

CepTHitiHKaTCooTBercrBHaKîOCpr-001 11 A0OO038 0^13.07.2016.

Akt la^iKi^iiTe^bHOK oueHKH 2773-RF.  or 04.08.2016 BbuaH OCfl HHCM. MD 2064.
vyn KHUiiiHay. yn. E. Koaa. 28. c^pTH^HsaT aKupiuiMTaLHH OCpr-001 oi 09.09.2014; riporoKOiibi
Hcnbii HHfiTfe 53 oi 02.07.2016.^? 51,52 ot 063)7.2016. Jis 61 oi 04.08.2016 BtiaaHHbie
Hcnbna-reabHoR Jia6opaiopHe^ "SUPRATEN" SA, MyH. KHmHHSy. ya. M. MaHone. 9. MD 2059,
tXU030230220l3CTHit}HKaT^?3144

7 A, cepiHi{iHKaT

OJiiiKa MoVaoaa

CEPTtKDUKATCOOTBETCTBLM ™-^-
Per. hom.pOCpr - 001 U A000024-16

flaia aunaiH 04aerycra2016^*Sctbhtbji  !3HKUia20l9

- 1̂ AC' r.n. <||anp npHUHAHOii Merpononm h





f l-Cep™^ca OCn LtflMC oj

Hjn. KHUBiHoy, yji. E. Kokb, 28. cepTH<tiKaT aK KpcflHTauiiK OCpr-001 Or 09.09.2014; TI ]
iicnbiTaHMH J* 56-60 ot 06.07.2016 BHflaHbieJlenbiTaTeabHoB na6opa-ropHeB "SUPRATEN" SA
m>b. KHiUHHBy. yn. M. MaHO.ic. 9, MD 2059; ceprHi|iHKaT aKKp= flHTauMH

Ns Li-030 or 23.02.2013; CBHHrapHufi cepiii^HitaT Ws 3144 ot 26.09.2013 suflau HMO3,
MD 2028 Myn KiuuiiHay w T AcaKB^67 A. cepTH <|8iBaT aKKpeflHTauHH Nr. SNA MDCAECP LÎ

01 078 ot 17 02 2010^,v

TMbHblMTPffiOB^HlKIM.yCT^HOBJlEHHWMBj^^.
nKr. 5.3.1 raS.l A (2, 3. 4, 5. 7,8. 9). 5.4. 5.00.3; ^,

iboH MapitH 'SUPRATE
COH1EK.HO npHBO^KOHlIlO 28 BOBII  Ullfi.

COOTbetctb:
SMEOCTP 520202003

CEPTMOMKATCOOTBETCTBHfl --'
Ptr.HompOCpr-00111A000037-16



120-REot 13.07!2016,Bi,iaaH OCn HHCM, MD 2064,

ya K uniHay,yji.E.Kona,28,cepTm), iiKaiaKiq)WiHTauHHOCpr-001oT09.09.20l4;
nporoKonbiHcnbnaHHfi ^a 46,48 or 06.07.20, 16-BbiflaHHbisHcnbiraic.nbHofina6opaTopHeil

>UPRATEN"SA, mjii. Kmmniay. yn. M. Madone, 9, MD 2039, cepTHi^iiiKaTaKKpsjHmiiiiH
Jfi Ll-030 ot 23.02.2013; CaitMiapiibili c^ipTHiiHKaT NU 144 ot 26.09.2013 Bbinaii HIJO3,
MD 2028, iiyH. KMiBHHay, yji.  T, Aca^fe67 A, cepTHijHKaT aKKpeMTauHH Nr. SNA MD CAEC
LÎ 01 078 or 17.02.2010;  .-  ^v

^OnOAHHTEJIbHAB HWHOPMAUffa:
CHcrtM 2^. nepHOAM Meeitas^ilieHKa ocyiiBCTBnaeTca OCn UDMC OiWH paa b toa. CeprH^MKa

nefic b TtneH TO.nbKO B cn^ae oOecneieiihia iiin(iopMauiiefl na rocynapCTBeHHO^ fl3HK=KUn
yuaKOBKii npOdyKUHH b cootbbtotbiih c acOerByiouiHW aaKOHonaTenbCTBOM.

Akopa N 3011/2016 ot 13.07.2016. fleno Jfe 0313.

ILiacT^pbi MpaMopHbi^ Toprpfloft HapKii 'SUPRATE^b accopTHMe

C pH HuRBbinycKBCO^^e^^rBHHcSF386;^74-002^0]0.:1^.

i no CEPTHeHKALUIHOCpr - 001
h no cepthojhkauhm npojiyKLiHH <ocn> rn oi
^ saunii(rn UF1MC1. K>pHAH.iecBHaapec;uioc. Mym
lecxHil  aapec;  yn. E Koaa.  28. MA 2064.  uyH. Kh^ihioj; t

OCpr - 001 11 A000039-16

^AC' r.n. "L|eHTp npnKJiaflKOH MeTponorHH h Cepnnt>HKai(HH"

\     CEPTH(DMKATCOOTBETCTBH^^ -^


