
Compania de inspecție a calității Nanjing Jingning

RAPORT DE TESTARE
1.CLIENT: PROFMET GRUP SRL
2. CERTIFICAT NR.: TM2504RJ030-102
3. DATA TESTULUI: 11 aprilie 2025
4. NUMĂR DE PROBE TESTATE: 50 BUCĂȚI
5. STANDARD APLICABIL: Burghie spiralate, complet rectificate, clasa întâi
6.INSPECTOR: LI JUN

Diametrul filetului d(mm） Lungime L(mm） Partea de lucru I(mm）
Dimensiune

Standard rezultat Standard rezultat Standard rezultat

1,0 EXTRA (165501) 0,986-1,0 ACC 33-35 ACC 10-14 ACC

1,5 EXTRA (165503) 1.486-1.5 ACC 39-41 ACC 16-20 ACC

2,0 EXTRA (165505) 1.986-2.0 ACC 48-50 ACC 22-26 ACC

2,5 EXTRA (165507) 2.486-2.5 ACC 55-59 ACC 28-32 ACC

3,0 EXTRA (165509) 2.986-3.0 ACC 59-63 ACC 30-36 ACC

3,2 EXTRA (165510) 3.182-3.2 ACC 63-67 ACC 33-39 ACC

3,5 EXTRA (165511) 3.482-3.5 ACC 68-72 ACC 40-46 ACC

3,8 EXTRA (165512) 3.782-3.8 ACC 72-78 ACC 40-46 ACC

4,0 EXTRA (165513) 3.982-4.0 ACC 72-78 ACC 40-46 ACC

4,2 EXTRA (165514) 4.182-4.2 ACC 72-78 ACC 40-46 ACC

4,5 EXTRA (165515) 4.482-4.5 ACC 77-83 ACC 43-51 ACC

4,8 EXTRA (165516) 4.782-4.8 ACC 83-89 ACC 48-56 ACC

REMARCĂ:

1. Rezultatele testelor sunt în conformitate cu standardul indicat.

2.ACC-Acceptat; REJ-Respins

Material：M2

Compoziție chimică și specificații tehnice

Element W% Mo% Cr% V%

Raport 5,5-6,75 4,5-5,5 3,8-4,4 1,75-2,2
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