




S ocietatea cu Rdspund er e Limitatd,

''NOUCONST''

A
Amestec de

aerodromuri qi beton asfaltic".
Denumirea producdtorului qi adres S.C. "Nouconst" S.R.L., str.Petricani 94

Denumirea qi adresa consumatoruh Prestigiu-Az SRL, s. Siret, r-nul. Straseni
Tipul qi marca amesteculu $KPg I
Num5rul qi data eliberdrii documentulu Nr. 42 760 din 18.05.2019

Cantitatea eliberatd 5,600 t
Temperatura amesteculuj 145-160 "C
Certificat de conformitatt Ocpr-049 ll A007421-17 valabit pini la 09.06.2019

1. Indiciifizico-mecanici al amestecului din beton asfaltic:

Fabricat in Moldova.
CERTIFICAT DE CALITATE

beton asfaltic SM STB 1033:2008 "Amestec de beton asfaltic pentru drumuri qi

Nr. Denumirea indicelor Conditiile tehnice Rezultatele incercdrii
I Densitatea medie a betonului asfaltic, glcm3 2,36

2 Saturalia cuap6,Yo Max 12 8.6

J Umflarca"Yo Max 1 0

4
Adeziunea bitumului la suprafefele pdrfilor
minerale din beton asfaltic.o/o 100 100

5 P orozitatea rczidual5,. Yo 5,0-r2 7.1

6 Porozitatea partii m ine rale, o/o MAX 23 18.6

7 Confinutul de bitum, o/o 2,5-6,5 4.2

2. Granulozitatea amesteculuide minerale ce trece prin sita (cu marimea ochiurilor).

Nr.
Mdrimea
sitei, mm

Nr.
probei

40 20 l5 10 5 )5 1,25 0,63 0,3 15 0,r4 0,071

I
Partea masicd de

granule, % mai mici
I 100 97 84 69 45 31 25 18 t4 9 7

2
Cerinte tehnice SM
STB 1033:2008

Tip
''$KP

95-r
00

70-l
00

57-r
00

45-7
6

27-6
5

18-5

0

10-3

8\
7-28 4-22 3-15 2-8

Concluzie : intreprinderea

asfaltic poros corespunde
ul de beton asfaltic fierbinte;
STB 1033:2008 dac[ r. tM

nil
nlce ffitr;
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, marca I, pentru beton
tare qi folosire ale sale

S.C. "Nouconst" S,R.L., mun. ChisiXh*$tryertr ip4$)
cod fiscal 100560001212o.cor1TVA 05053 33. c/d MD6BAdflOoffidOtMZ L679079, AGRNMD2X


	certificate de conform pavaj bordura
	certificat conformitate beton asfaltic

		2020-02-28T02:16:11+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




