
Centrul de Analizn gi incerciri
<<Pielart - AIRIN> S.R.L.

2069, mun Chiginf,u, str. Calea Iegilor, 10
tel.: 508 - 269,508 - 270

RAPORTDE INCERCARI

Nr. 228 - 16 C
< 28 > iunie 2016 ^.4+

Cod: fII,I5.l0 - 1

Data:31.03.2015

w;
ffi

Certificat de Acredita re
CNARM MOLDAC
Nr. ti - ot6
(3r .r2.20r3 - 1 4.04.2017)

La incerclri s-au prezintat mostrele Jlb 1 - Material tricotat vopsit (culoare - surd),

-AIRIN) SRL

$vef I.

2016

din 100% bumbac, art. 50-04, utilizat lafabricarea lenjeriei de corp;

llb 2 - Material tricotat vopsit (culoare albastrd-tntunecat), rtinfibre 90% bumbac, lOok pES,

art. 2 0-04 utilizat la.fabricarea tmbrdc dmint ei ;

M 3 - Tesdturd imprlmatd pe ctmp alb (colori: uerde, cafenii), din.fibre 100% bumbac, art. 2521,

utilizatd Ia.fabricatea lenieriei de pat

Solicitant SkL (VARGUS-GRUPt mun. Chisindu, str M. Sadoveanu, 14, ap. (of ) I5

Producitor JW 1,2 - (ENDORA FtlBMCSt, Turcici:

lUb 3 - (OSMAN CANLI TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.$TI>, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri ctte (0,5x1,5) m

Data inceperii incerciirii 23.06.2016

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certi/icare Prodyse (ICC))

gi prezentate pe baza raportului Nn M-4984-14 din 0g.06,2016

Tipurile qi scopurile incerclrilor pentru certiJicare

Condifiile mediului in timpul incercirilor t:18-22"C
Rezultatele incercdrilor se prezintd in tabela.
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