
















REPUELICA IIOLDOUA

,,CIPC INCERC TEST" SRL
mun. Chiqin6u, bd. Dacia, 38, aP. 336

RAPORT DE iNCERCARI

Nr. 292.1 din 22.05.2020C E loGG trotl:2ota
rl-rs5

Agent economic:

Denumirea probei:

Producltor:

Locul de eqantionare a Prcbei:

Numirul qi data actului de

eqantionare:

Responsabil privind
eqantionar.ea:

I)ocumentul normativ Privind
egantionarea:

Prezentat de citre:

Scopul incercirilor:

NumXrul probei qi data de

intrare in laboratm:

Locul efectuirii incercirii:

Perioada efectuirii incercirii:

Documentul normativ' metoda

de incercare:
Documentul normativ - cerinfa

tehnici:

Echipamentul folosit Penhu
incerciri:

OC ,,CERTMATCON' SRL

str. uzinelor 412, of.'4, etai 4, mun. chiqinau, Republica Moldova.

..CREAMOBIL" SRL

$os. Munce lti 426,mun. ChiEiniu, Republica Moldova

Pavele din beton ilentru totuare obJinute prin metoda de presate

Agentul economic

Sos. Munce li 426, mun. Chiqiniu, Republica Moldova

Nr. 292 din 14.04.2020

Agentul economic

SM SR EN 1338:2010/AC:2010

Agentul economic

incerceri iniflale de tiP

Nr. 292.1 din 14.04.2020

Centru -CIPC INCERC TEST" SRL

t 4.04.2020 - 22.05.2020

SM SR EN 1338:2010/AC:2010' Anexe D, F, H'

SM SR EN 1338:2010/AC:2010. Pavele din beton. Condifii qi metode de

incercare.

Termometru din sticli cu lichid (cE - nr. MD 10 3.4-6712019 din 30.01.2019);

Presa hidraulicn Tip JI-125 (CE - nr. MD lO 3.2-27612019 din 03.04.2019);

eparat de o6ntarit (Ce - nt. tr,to t o 3 .2-rc8n020 din 31 '01 '2020);

guUter cu vemier (CE - nr. MD l0 3.5'O3ODO20 din29'Ol'2020);

Rigll metalic[ (CE - nr. MD 10 3 5-0232020 din 28'01 '2020);

Etuvi de uscare (CE - nr. MD lO 3-4-159DA19 din 01'03'2019);

Rezervor de aP[ cu termostat;

Termometnr din sticll cu lichid (CE - nr. MD l0 3.4-06712019 din 30.01.2019);

Presa hidraulici TiP II-125;

Aparat penrtu inghet SNEJ;

Aparat Pentu uzur6.

Temperatura aerului, oC

Umid itatea r elativ6, o/o
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Condifiile de mediu:



REZULTATUL iNCERCARILOR

Nr. Denumirea indicilor, u/m DN Metoda de incercare DN Cerinfa Tehnici Valoarea
admisibill

Rezultatele
incerclrilor

I

Rezistenla la inghef
dezghe!, pierderea de

mas6 dupl incercare
(kg/ 

^'), clasa/marcarea

SM SREN
1338:2010/AC:2010

Anexa D

SM SREN
1338:201O/AC:2010

pct.s.3.2tab.4.2

<1,0 dupd F23

in solu{ie de

NaCl

0,7

Clasa 3/marcareD/

2.
Rezistenla la intindere
prin despicare*,(MPa)

SM SR EN
1338:2010/AC:2010.

Anexa F.

SM SR EN
1338:20lOiAC:2010

pct.5.3.3
>3,6 3,6

J.

Determinareauzgrli
conform incercirii
Bohme, clasa/marcarea

SM SR EN
1338:201O/AC:2010.

Anexa H.

SM SREN
1338:201O/AC:2010

pct.5.3.4 tab.5

Valoare
declarati

6ooomm2l50o0mm3
Clasa 4/marcare I

Declarafie de
conformitate, dupi Regula
1 - conformitatea cu
cerintele DN:

Executantul

getul Ci

Cite un exemplar al raportului de incerciri
este transmis penqu:

CREAMOBIL SRI,

CtrC INCERC TEST SRL

Proba incercatd "Pavele din beton pentru trotuare obfinute prin metoda de
presate", corespunde cerintelor SM SR EN 1338:2010/AC:2010,pct. 5.3.2
tab., 4.2, pct.5.3.3, pct.5.3.4 tab.5.

lIng.lDELru Serghei

lDr. ing.l SCAMINA Raisa

l.
)

NOTE: in atentia oroductrtorilor. utilizatorilor si organelor de control:
l. Rezultatele incercirilor se referd la probele incercate.
2. Raportul de incerciri nu poate fi reprodus, multiplicat sau difirzat IIri permisiunea "CPC INCERC TEST' SRL.
3. Rezultatele incercirilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele incercirilor obfinute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele incercirilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertinrdinea extinsd este obfinuti prin multiplicarea incertitudinii

standard cu factorul de oxtindere k:2, ce corespunde intervalului de incredere de aproximativ glYolao distribu(ie normali.
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ORGAI! ISM UL DE CERTI FICARE,,CERTMATC$N"

Data emiterii: 17 februarie202l labil pinb,la: i 6 nrarie 2024
sM sn EN lsotruc r ?o6si20 t3

,9tnl':T?

ON
C2.0D5; C25O0; CSABT; C3#45;

8N206+Ar:20179 SM 2017,

fabricat dedtre MATERIMCONS SRL
mun. Cftigin[u, s€c Clocana, str Uzinelor, 9t)

Punct de lucru: mun Ch$intru, sec Ciocanqstr. Uzin&r, 90
este supus de cf,tre producdtor unui control al procestrlui,de producfie care cuprinde toate
tndsurile necesare pentnr indeplinirea qi menfinerea cerinlelor specifrcate in documentul de
referinfd.

CERTMATCON a efectuat inspecfia initiald a prci'cesului de produclie qi a controlului
produofiei in labricd (CPF), a evaluat rapoartele de lncercdri qi va efectua supravegherea
continud a procesului de producfie, a CPF qi a produsului prin incerc[ri pe eqantioane prelevate
cie la locul de producfie.

Schemd de certificare aplicabild:'3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067.2A14.
Prczentul certificate a fost eliberat initrial la data de 17,02.2021 gi rdmdne valabil p0nd la

data de 16.02.2024, in condifiile in care produsul continu6 sa fie conform cu cerinfele
specific in documentul de referinfil gi confirmat in unna realizf,rii supravegheni cle cdtre

CER MATCON."
Domeniu de utilizare: Structuri turnate in situ gi structuri prefabricate pentru clfldiri qi

construcfii ingineregti. Certificat valabil doar cu condi(ia vizIrii anuale.

z.
.,i'
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'.rAJ

:r- 1 e. 1/Conducatorul OC

iri ate r-l(la antl'epl'ernoril<5i' gl. organelcx cle con ilroll
Copiile r:r:rtificalelor ele conl'orinita-te ser I ali.z,ea'z,k in tnoci.ttl s;'i;i"Lrili[. r:[e

() C,,CE'lVL AII'CON ", in{"ormafi.i pe wwi,v.certrnatr;oll.m.ri
Fa I si lr ca rea certiflcatelor se peclepsr:gte confot nr le_c1is I aiiei

II,EPUBLICA IAALDOVA

































ORGAN'5MUL DE CERTTFICARE,,CERTMATCON'

ryryry Nr. de inregistrare OCpr - 049 11 A009 406-19

vyDataemiterii:03iu1ie2019Va1abilpinila:31decembrie2020
OGpt-O49

ORGAMSMULDECERTIFICARE OCpr - 049
CERTMATCON mun. Chigindu, str. Uzinelor,412, etaj 4, of . 4,1{D2023, tel. 022-903-001; cell.

e -ma il: o ffi c e @c e rt matc o n. md' -W$]l'.!XLq,f.. ..$3-tlllr"U-.*.
PRIN PREZENTUL DocT]MENT s E CONFIRMA FAPTUI4 CA PRODUS ELE IDENTIFICATE AS TFEI,:

DET{TIMIREA / DES CRIEREA

Pietriq concasat pentrulucrdride corstrucJii, fractia:5-10, 5-20, 20-40rl'n,
frbricat conform cerintelor GO ST 8267 -93.

Codul IDNO

t002600032899

,G,AGERTIFIcAT DE GoNFoRttrAtEzr!

-
078-191-001,

siNT coNFoRME cu CRINTELE oBLIGAToRtr srABtt-ttE IN :

Ordin nr.381 d:rr.3I.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generald de evaluare a

conformitdtii produselor pentru corstructii, vtfrzatdin perioada de tranntie la standardele arnnniate, conform

HGnr.913 drr^25.06.2016;GOST 8267-93 (anulat) pct.4.2, 4.3,4.4.2tab.5; pct.4.6,4-7,7;
RNI 06-5.3.352001 oct. 2.2.

PRODUCATOR

SRL "GOIANA PETR.CO", s. GoianulNott mwr" Chisin6q Republica Moldova;
Producere: s. GoianulNoq sector de producere

SOLICITANT

Producf,tonrl

CM.TIF'ICATIJL ES TE U.,IBERAT IN BAZA

Raport de evaluare finalNr. 0334 din 02.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chiqindu,

str. lJzinelor,4l2, etaj 4, of. 4,NlD}}z3,certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pff.nd la

07.05.2022, eliberat de CNA 'MOLDAC"; Rapoft de incercdriNr.460/4 din 01 .07.2019, eliberat de cdtre

Centrnl de lncercdri IC$C "Incercom" iS, mrn Ch!in6u, str. Independenlet, 6lT, certificat de acreditare

Nr. f-i-OZt dn23.06.2018, valabilpiroa h 22.02.2022. eliberat de CNA'MOLDAC"; Raport de irqcercdri

Nr. 390/1 1 din 05.06.2019, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chigin5u, str. Uznelor,4l2,

etaj4,of. 4, MD2023,certtficatde acreditare Nr. LI - 101 valabilpff.nd La30.07.2019, eliberat de

CNA'MOLDAC''.
INFORMATIE S IjPLIMH.{TARA :

Sistemul 2r.Evahaarea de supraveghere se va efectua una datd la 6 (sase) luni de cdtre OC "CertMatCon".

Certificaturl este valabil doar in carul respectdrii procesului tehnologic stabilird€ cdtre producdtonrl qi asigurdrii cu

certificat de calitate a fiecdrui lot de produse livrat. 'Contract de prestdri seqviiiiNr. 761 db30.03.2011.

e ...-#"+h* i /; 4;4?i:irt\'ao /..2t)1..;,,'' - r"i(S., ,lf
F- ,/r:;,.i.1..b" -d;,1;,-\-\ ., -/' - ,/

Effinducatoruroc ,'fu'Puhal
: W=.1"" ." oi'r!.,ri'' in aten{ia antrepreno.fl.( 

"jt.u K:lF"r-l::i;}"ii".)t' ln aten{ia antreprenorilofEi olganelor de control!
F '\i1,, p*Ae certificatelor de conformitate se legalizeazd.in modul stabilit de
o) -..+;H-r
cn OC ,,CERTMATCON", informalii pe urrw.certmatcon.md

Codul Jirii
MD

Falsifi carea certifi catelor se pedepseqte conform legislatiei



RAPoRT on incnncAnr
Nr. 460/4 din _01 .07.2019_

Coa: Ri-z.g

Editia:7
Data: 02.05.2019

Centn Paginaz3l4

Data inceputului incerc drii: 29.05.2019
Data finisdrii incercdrilor: 01.07.2019

Pietris concasat fr. 5-20 mm

SRL,,Goiana Petr.Co", sector de producere s. Goianul Nou, dupd
caracteristicile verificate conform cerinfelor GOST 8267 -93

.pct.4.2, pct.4.4.2 corespunde M,,800".

$etul ci tcgc ,,INCERCOM" is

Executantul

Mornealo N.

REZULTATUL INCERCARILOR

Denumirea indicilor U/lVI nr./site DN
pentru
produs

DN pentru
metoda de
incerciri

Cerin{ele
conform

DN

Date reale

Densitatea
in vrac

kg/-t GOST
8267-93

GOST
8269.0-97

1390

Compozi{ia
granulometrici
Rezidiu pe sitl
Par{ial:
numiritorul,
Total - numitoruf

"h 25

GOST
8267-93
pct.4.2

GOST
8269.0-97

pct.4.3

Max 0,5 0

" 20 Max 10 0

Y" 15 r1,72

Yo 12rs 30-80 19.09/30.81

" 10 2r.99t52.80
, 715 28.76181.56

, 5 90-100 t5.26t96.82
t/" <5 Max 10 3,18

Rezisten{a la
concasare GOST

8267-93
pct.4.4.2.

GOST
8269.0-97

pct.4.8

Conform
tab.5

M,,800"

-pierderea mbsei la
incerdcdrile de
fractionabilitate

oh 11,25

Confinutul de
granule sfirimifate Yt

GOST
8267-93
pct.4.3

GOST
8269.0-97

oct.4.4

Min
80

90

Con{inutul de
particule prafoase

,
GOST

8267-93
pct.4.7

GOST
8269.0-97

pct.4.5

Max
I 1,0

Reqisten{a la
inghef-dezghe{

cicluri
GOST
8267-93
pct.4.6

GOST
8269.0-97
pct.4.l2

Ftr50' F,,50"

Decfarafie de conformitate: Pietrig concasat fr.5-20 mm prezentat de

/specialistlMacariT.
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