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	Adaptare Normativ privind fundații din piatră spartă și/sau amestec optimal și straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri
	
	30



1. Necesitatea adaptării normativului

1.1 Adaptarea Normativului privind fundații din piatră spartă și/sau amestec optimal și straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri este dictată de necesitatea asigurării calității lucrărilor de proiectare și de execuție a straturilor de fundație și straturilor din structurile rutiere ale drumurilor publice și ale străzilor. 
Acesta trebuie să cuprindă prevederile normativelor tehnice și a stanardelor în vigoare; să detalieze condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor; să conțină cerinţele privind calitatea materialelor, utilajelor şi echipamentelor; să cuprinde referințe la standardele şi reglementările tehnice aplicabile; tehnologiile, etc.

1.2 Numărul aproximativ de pagini este de 30 pag. coroborat cu prevederile regulamentului R.01.03 „Regulament privind modul de elaborare a documentelor normative în construcții”, aprobat prin ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 591 din 13.12.2018.

2. Baza pentru elaborare

Planul tematic de elaborare a documentelor normative în construcții din domeniul drumurilor pentru anii 2021-2022 al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

3. Termenul de executare - 31 decembrie 2023.

NOTĂ – Proiectul documentului normativ poate fi prezentat până la expirarea termenului-limită, la solicitarea părții contractante, dacă aceasta nu va genera prevederi contradictorii cu documentele conexe aflate în proces de elaborare.

4. Scopul și sarcinile principale de adaptare a documentului normativ

4.1 Scopul (scopurile) adaptării

Documentul are ca scop stabilirea normelor de proiectare, execuție și verificare a fundaților din piatră spartă și/sau amestec optimal și straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri la construcția, reconstrucția și modernizarea drumurilor publice și străzilor.

4.2 Sarcinile de elaborare

Elaborarea unui document care va cuprinde prevederile normativelor și standardelor în vigoare, pentru a asigura calitatea executării straturilor rutiere la construcția, reconstrucția și modernizarea drumurilor publice și străzilor.

Documentul trebuie să conțină următoare compatimente:
- domeniul de aplicare;
- prevederi generale;
- cerințe față de materiale folosite;
- verificarea materialelor folosite;
- prescripții de executare a lucrărilor;
- controlul execuției lucrărilor;
- recepția lucrărilor;
- documente de referință.

NOTĂ - Sarcinile şi scopurile detaliate, care urmează a fi atinse prin elaborarea documentului normativ se vor stabili în rezultatul licitației publice (pe baza structurii propuse în cadrul ofertei câștigătoare). Sarcinile şi scopurile finale se vor definitiva de comun acord cu operatorul economic câștigător (în continuare - elaborator) şi se vor detalia în caietul de sarcini, care va face parte integrantă a contractului, semnat cu elaboratorul de document.

5. Caracteristica obiectului de reglementare

Documentul - tip se adresează tuturor factorilor implicați în procesul de execuție: beneficiari, proiectanți, executanți de lucrări, specialiști cu activitate în domeniul construcțiilor atestați în condițiile legii, investitori, proprietari, administratori, laboratoare de încercări în construcții autorizate/acreditate, precum şi organisme de verificare/control etc.

6. Structura documentului normativ

Structura documentului normativ se stabilește în conformitate cu prevederile regulamentului R.01.07:2018 „Regulament privind forma de prezentare a documentelor normative în construcții”, aprobat prin ordinul Ministrului economiei și infrastructurii nr. 583 din 12 decembrie 2018.

7. Mersul elaborării

Pentru elaborarea normativului se stabilesc următoarele etape: anteproiect, proiect pentru comitet, proiect pentru anchetă, proiect de normativ, conform prevederilor regulamentului R.01.03:2018 „Regulament privind modul de elaborare a documentelor normative în construcții”.
[bookmark: _Hlk106962070]La redactarea finală a documentului se vor respecta prevederile regulamentului R.01.04:2018 privind regulile de redactare a documentelor normative.
Forma de prezentare a documentului trebuie să corespundă regulamentului R.01.07:2018 privind forma de prezentare a documentelor normative în construcții.

8. Interconexiunea cu alte documente normative

1)	Proiectul documentului normativ trebuie să fie corelat cu următoarele documente normative:
- NCM D.02.01:2015 „Proiectarea drumurilor publice”;
- CP D.02.08* „Dimensionarea structurilor rutiere suple”
Prevederile normativului marcat cu „*” trebuie luate în considerare după adaptare sau revizuire.

2)	Proiectul documentului normativ trebuie să fie corelat cu următoarele standarde:
· SM EN 196-1:2016 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistențelor mecanice”;
· SM SR EN 196-2:2016 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimentului”;
· SM EN 196-3:2017 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză și a stabilitătii”;
· SM SR CEN/TR 196-4:2011 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 4: Determinarea cantitativă a componentelor”;
· SM EN 196-5:2016 „Metode de incercări ale cimenturilor. Partea 5: Încercare de puzzolanicitate a cimentului puzzolanic”;
· SM EN 196-6:2019 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: Determinarea fineții”;
· SM SR EN 196-8:2011 „Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 8: Căldura de hidratare. Metoda prin dizolvare”;
· SM SR EN 197-1:2014 „Ciment Partea 1: Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale
· SM EN 933-1:2016 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitații- Analiza granulometrică prin cernere”;
· SM EN 933-4:2013 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă”;
· SM SR EN 933-8+A1:2016 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea parților fine. Determinarea echivalentului de nisip”;
· SM SR EN 1008:2011 „Apa de preparare pentru beton. Specificații pentru prelevare, încercare și evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton”;
· SM EN 1097-2:2020 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenței la sfărâmare”;
· SM SR EN 1367-2:2011 „Încercări pentru determinarea caracteristicile termice și de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de magneziu”;
· SM SR EN 12620+A1:2010 „Agregate pentru beton”;
· SM SR EN 13043:2010/AC:2010 „Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția soselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic”;
· SM SR EN 13242+A1:2010 „Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri”;
· SM EN 13282-1:2014 „Lianți hidraulici rutieri. Partea 1: Lianți hidraulici rutieri cu întărire rapidă. Compoziție, specificații și criterii de conformitate”;
· SM EN 13282-2:2017 „Lianți hidraulici rutieri. Partea 2: Lianți hidraulici rutieri cu întărire normală. Compoziție, specificații și criterii de conformitate”;
· SM SR EN 13286-2:2011 „Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 2: Metode de încercare pentru determinarea în laborator a masei volumice de referinţă şi a conţinutului de apă Compactare Proctor”;
· SM EN 13286-2:2010/AC:2018 „Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 2: Metode de încercare pentru determinarea în laborator a masei volumice de referinţă şi a conţinutului de apă. Compactare Proctor”;
· GOST 28514-90 „Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема”;
· SM EN ISO 17892-1:2016 „Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 1: Determinarea conţinutului de apă”;
· SM EN ISO 17892-2:2016 „Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 2: Determinarea densităţii specifice”;
· SM EN ISO 17892-12:2018 „Investigaţii şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 12: Determinarea limitelor de curgere şi plasticităţii”;
· SM EN ISO 17892-4:2017 „Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de laborator ale solului. Partea 4: Determinarea distribuţiei mărimii particulelor”;
· SM EN 16345:2018 „Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea timpului de curgere al emulsiilor bituminoase cu ajutorul vâscozimetrului Redwood II”;
· SM EN 1429:2018 „Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea reziduului pe sită al emulsiilor bituminoase şi determinarea stabilităţii la depozitare prin cernere”;
· SM EN 1429:2018 „Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea reziduului pe sită al emulsiilor bituminoase şi determinarea stabilităţii la depozitare prin cernere”;
· SM EN 16849:2017 „Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea conţinutului de apă din emulsiile bituminoase. Metoda cu utilizare a reziduului uscat”.

3)	Proiectul documentului normativ trebuie să fie corelat cu prevederile actelor normative și legislative.

9. Sursele principale pentru elaborarea documentului normativ

lista surselor principale folosite la elaborarea documentului normativ se specifică în compartimentul „Referințe normative” (bazate pe standarde europene, adoptate în calitate de naționale) și „Bibliografie” al documentului normativ elaborat, în conformitate cu metodologia în vigoare. 

10. Etapele de elaborare a documentului normativ şi termenele de executare ale acestora

Etapele de elaborare a documentului normativ (a se vedea p. 7), termenele de executare ale acestora și valoarea fiecărei etape se vor indica în Planul calendaristic, care se va anexa la contractul de achiziție și va avea următoare formă:

	Nr.
etapă
	
Denumire etapă
	Termeni de execuție
	Cota parte%
	Cost etapă
Lei, cu TVA
	
Cu ce se termină etapa

	
	
	început
	sfârșit
	
	
	

	Etapa I
	Anteproiect (AP)
	ZZ.LL.AA
	20.12.2022
	25
	
	AP elaborat

	Etapa II
	Proiect pentru comitet (PC)
	ZZ.LL.AA
	20.12..2022
	25
	
	PC elaborat

	Etapa III
	Proiect pentru ancheta (PA)
	ZZ.LL.AA
	ZZ.LL.AA
	20
	
	PA elaborat

	Etapa IV
	Proiect de normativ (PN)
	ZZ.LL.AA
	20.12.2023
	30
	
	PN elaborat

	
	
	
	Total
	100
	
	



11. Indicații suplimentare

La elaborarea documentului normativ se va ține seama de regulamentele recomandate de organizațiile europene și internaționale:

- directiva ISO/CEI, partea 2:2011 Reguli de structură şi elaborare a standardelor internaționale;
- regulamentul intern CEN/CENELEC, partea 3:2003 Reguli de structură şi elaborare a publicațiilor CEN/CENELEC.
- Internal Regulations, Part 3:2017 Principles and rules for the structure and drafting of CEN and CENELEC documents (ISO/IEC Directives - Part 2:2016, modified).

12. Lista organizaţiilor la care proiectul documentului normativ trebuie să fie expediat pentru avizare

- Direcțiile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Institutul de Standardizare din Moldova;
- Asociația Inginerilor Consultanți din Republica Moldova "ARMIC".

13. Tipurile de expertiză cărora trebuie să fie supus proiectul documentului normativ

- tehnico-ştiinţifică;
- terminologică;
- control normativ.

14. Clauze speciale

Caietul de sarcini poate fi modificat pe parcursul elaborării documentului normativ în funcție de apariția unor acte legislative și normative de reglementare în domeniu.
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