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La iпсеrýýri s-au prezintat шоstЦ е Сепturd diп piele паturаId, culoarea пеаgrй, ldlimеа 40mrп,

luпgimеа 1300 mm. Exemplar uпiс сu sigiliu Nr. ICC 00009б

Solicitant/Producйtor KRuditim> SRL, Republica Моldоча, muп.Сhisiпdu, slr. L.Tolstoi, 24/1

Cantitatea mоstrеIоr prezentate la iпсеrсiгi 1 Ьuс.

Data рrimirii mostrelor 23,04,20I 8 Data inceperii iпсеrсйrii 23.04.20] 8

Mostrele prelevate de cdtre expertul Оrgапismului de certificare produse klcc>
qi рrеzепtаtе ре baza rароrtului Nп М-7673-,|8 din 21.а4.2018

pi ре baza рrоgrаmчlчi Nr. М.7673-18 dш 23.04.20I8

Tipurile 9i scopurile iпсеrсýrilоr репtru certificarea

DN ta рrоdusе gi metodc de iпсеrсйri GaST 28754 - 90 кРемнч поясные u dля часов. ОТУl
Condifiile mеdiulчi iп timpul iпсеrсйrilоr t : ]8 - 22 " С

Reza ltat е le tпс еr с йr ilo r

Dепчmirеа indicilor,
чпitý{i de mýsчrý

IndicativuI DN
la рrоdчsоlе iпсOrсаtе

Indicativul DN
mеtоdеlоr

do lпсеrеЕri

Nоrmа indicilor
сопfоrm DN

Yаlодrеа
indicilor
de fяcto

Rezistenla Vopsirii la frecare
"lscatd qi unredб

GOST 28,754
pct. 2,2.4

GOST 28754
pct.4.3

Nu se admite vopsirea

lesбturii albe 9i
sсuturаrеа

coloranfului

Sчроrtй
iпсеrсаrеа

Rеzultаtеlё incercýrilor se геfеrё пumаi mоstrеlоr lпсегсаtс.
Rергоdчссrcа гарогfului с posibil} пчmаi iп intregime 9i cu регmitеrеа in sсгis CAi,
Inoertitudinea se indicE la solicitaгea clientului.
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