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La incerciiri s-au prezintat mostrele NI - Ciorapi semilind; %

Ne2 - Ciorapi de culoare albastru-inchis, 90% bumbac, 8% elastan, 2% poliamid;

A23 - Ciorapi de culoare negru, 90% bumbac, 8% elastan, 2% poliamid;

Solicitant , Quadrotech” SRL , mun. Chigindu

Produciitor Uzbekistan

Cantitatea mostrelor prezentate la fncerciri cite I per.

Data primirii mostrelor 22.05.2024

Data inceperii incerciirii 22.05.2024 Data sfirgitului tncerciirii  27.05.2024

Mostrele prelevate i prezentate pe baza cererii Nr. K-60-24 din 22.05.2024

Tipurile si scopurile incercirilor pentru in'forma;ie

Conditiile mediului in timpul incerciirilor  1=18-22°C
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Rezultatele incercirilor se prezinti in tabela.
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Rezultatele neercirilor mostrelor  Nel - Ciorapi semilind;
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Ne2 - Ciorapi de culoare albastru-inchis, 90% bumbac, 8% elastan, 2% poliamid;

Ne3 - Ciorapi de culoare negru, 90% bumbac, 8% elastan, 2% poliamid;

m!:srt.r J Denumirea indicilor, Indicativul DN metodelor Valoarea indicilor
thoere. unitifi de miisuri de incercitri de facto
1.1 |Compozitia fibroasd, % masice (din | GOST 4659-79
mas3 generald a mostrei): RT (ordin ME ar. 154 din
- Iina 20.11.2007) ,,Stabilirea 9,6
- fibre sintetice metodelor ...” pct. 4,7, 8 90,4
1.2 | Densitatea superficiald, g/m* SM SR EN 12127:2013 514.8
1.3" |Inaltimea ciorapilor, cm GOST 8541-94 21,5
2.1 |Compozitia fibroasd, % masice (di'n RT (ordin ME nr. 154 din
masi generald a mostrei): 20.11.2007) ,,Stabilirea
- bumbac metodelor ...” pct. 4, 7', 8 37,8
- fibre sintetice 62,2
2.2 |Densitatea superficiald, g/m?% SM SR EN 12127:2013
- zona de baza 266,5
- zona calcaiului 278,7
3 - zona degetelor 250,6
2.3" |Inaltimea ciorapilor, cm QOST 8541-94 20,0
3.1 |Compozitia fibroasa, % masice (din  |RT (ordin ME nr. 154 din
masi generald a mostrei): 20.11.2007) ,,Stabilirea
- bumbac metodelor ... pet. 4,7, 8 18.8
- fibre sintetice 81,2
3.2 |Densitatea superficiald, g/m* SM SR EN 12127:2013
- zona de baza 261,0
- zona cilcéiului 458,7
- zona degetelor > 389,9
3.3" |Inaltimea ciorapilor, cm GOST 8541-94 22,0
Rezultatele incercarilor se refera numai mostrelor incercate.
Reproducerea raportului ¢ posibild numai in intregime i cu permiterea in scris Li.
Incertitudinea s indica la solicitarea clientului.
Functie . Nume, prenume Semndturd
Inginer - chimist Stolearenco S. Hledy-
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Metoda de incercare nu este In domeniu de acreditare.
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