
Societatea cu Raspundere Limitata

''NOUCONST''

de

Fabricat in Moldova.
CERTIFICAT DE CALITATE

beton asfaltic SM STB 1033:2008 "Amestec de beton asfaltic pentru drumuri gi

aerodromuri qi beton asfaltic",

Denumirea producdtorului gi adres S.C. "Nouconst" S.R.L., str.Petricani 94

Denumirea qi adresa consumatoruh Vicoliv Grup SRL, s. Mereni, r-nul Anenii Noi
Tipul Ei marca amesteculu $MBg II
Numdrul Ei data eliberdrii documentulu Nr. 43 133 din 11.06.2019

Cantitatea eliberatd 2,320 t
Temperatura amestecului 158 oC

Certificat de conformitatt Ocpr-049 11 A007422-17 valabil pini la 09.06.2019
l. lndicii fizico-mecanici al amestecului din beton asfaltic:

3. Rezultatele incercarilor

Nr. lJenumlrea lndlcelor lJondi{iile tehnice Rezu ltate le incercarr i

I Densitatea medie a betonului asfaltic, elcm3 2.38

2 Saturalia cu apd,,o/o 1,0-4,0 11

3 Umflarea,%o Max I 0

4 Rezistenfa la forfecare la 50 'C, MPa Mtn2,3 2.65

5 Rezistenta la intindere la 0 oC, MPa 1,5-3,0 2.7

6 Rezistenla la compresiune, R 50 oC, MPa Min I 1.9

7

Adeziunea bitumului la suprafefele pd4ilor
minerale din beton asfaltic,%o 100 r00

8 Porozitatea r eziduald. %o 2.s-5,0 4)
9 Con{inutul de bitum, %o 6.0
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ton asfaltic
1033:2008

I

I

rEl

2i

\C
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S.C. "Nouconst" S.R.L., mun 4

:od fiscal 1005600012120.cod TVA 0605333. c/d 619019. AGRNMD2X20,cod
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Societatea cu Rispundere Limitata

''NOUCONST''

Fabricat in Moldova.,4. ^--;i:l;;;;;;, iio-rnCERTIFICAT DE CALITA'f E
./ IYI \\--=---
Amestec de beton asfaltic sM STB 1033:200g 

,,Amestec de beton asfaltic pentru drumuri qi

aerodromuri qi beton asfaltic"'

DenumireaproducdtoruluigiadresS.C.''NouconSt''S.R.L.,str.Petricani94
Denumirba qi adresa consumatoruh Vicoliv Grup SRL, s. Mereni, r-nul Anenii Noi

Tipul Ei marca amesteculu $MBg II
Numdrul qi data eliberdrii documentulu Nr' 43136 din 11'06'2019

Cantitatea eliberatd 1'200 t

Temperatura amestecului 158 oC

Certificat de conformitatt ocpr-049 r1 A007422'17 valabil pinr la 09'06'2019

faltic fi

asfaltic compact corespunde cerin{el 2008 d

din beton asfalt

' 3'C' "Nouconst" S'R'L" mun' (

cod fiscal 1005600012120,cod TVA 0605333' c/d M

4iile de ffansportare 9i folosire ale

)sale.
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Societatea cu Rdspundere Limitatd

''NOUCONST''

Denumirea producdtorului qi adres S.C. "Nouconst" S.R.L., str.Petricani 94

Denumirea qi adresa consumatoruh Tower Cons SRL, r. Anenii Noi, s. Mereni
Tipul gi marca amesteculu $MBg II
Numdrul gi data eliberdrii documentulu Nr. 43 422 din29.06.2019

Cantitatea eliberatd 0,600 t
Temperatura amestecului 158 oC

Certificat de conformitatt Ocpr-049ll A009289-19 valabil pinl la 31.12.2020
l. Indicii fizico-mecanici al amestecului din beton asfaltic:

Fabricat in Moldova.
CERTIFICAT DE CALITATE

de beton asfaltic SM STB 1033:2008 "Amestec de beton asfaltic pentru drumuri gi

aerodromuri gi beton asfaltic".

Nr. Denumirea indicelor -ondltllle tehnlce Rezultatele incercAnl

I Densitatea medie a betonului asfaltic, glcm3 nereslementat 2.38

2 Saturafia cu ap6",o/o 1,0-4,0 a-

a
J Umflarea,o/o Max 1 0

4 Rezistenfa la forfecare la 50 oC, MPa Min2,3 2.65

5 Rezistenta la intindere la 0 oC, MPa 1,5-3,0 2.7

6 Rezistenfa la compresiune, R 50 "C, MPa Min 1 1.9

P orozitatea r eziduald. %o ?5-50 4,2

8 Con{inutul de bitum, oZ nereslementat 5.9

Nr
Mf,rimea
sitei, mm

Nr.
probei 20 10 5 )5

I
Partea masicd de

granule, Yomaimici
I 100 36 6I
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Cerinfe tehnice SM
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3. Rezultatele incercarilor
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cod fiscal 1005600012120.cod TVA 0605333, c/d M
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