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Rezultatele incercirilor mostrelor fesdturd vopsitd (culoarea neagrd), legdturd diagonald, din

din 80% PES, 20% viscoza, densitatea superfi.ciald 200 g/m2, pentru costume.

Exemplar unic cu sigiliu Nr ICC 000052

Nr.
rncerc.

Denumirea indicilor'
unitl{i de mtrsurE

Indicativul DN
la produsele inccrcate

Indicativul DN
metodelor

de incercdri

Norma
indicilor

conform DN

Valoarea
indicilor
de facto

1 Rezisten{a vopsirii, baluri, min,
la acfiunea:

GOST 29223
pct. 1.3.3 Tab.2

Grupa vopsirii- durabilS GOST 9733.0

. spildrii 1

- schimbarea culorii inifiale
- vopsirea fes[turii albe

GOST 9733.4
4
4

4
4

. ..transpiratiei"
- schimbarea culorii iniliale
- vopsirea {eslturii albe

GOST 9733.6
Metodd II 4

4
4
4

. cilcirii
- schimbarea culorii initiale

cosr 9733.7
4 4

. solventilor organici
- schimbarea culorii initiale

GOST 9733.13
4 4

. frecirii uscate
- vopsirea {esiturii albe

GOST 9733.27
J 4

2 Modificarea dimensiunilor dupi
inmuiere, %o,max:

- peurzeall
- pe bdtdturd

GOST 29223
pct. 1.3.i
Tab. I ind.3

GOST 301s7.1
GOST 30157.0
Regim 3zOsBs -2,0

*1,5
-0,5
-0,5

3 Sarcina de rupere mostrei 50 x 200
mm, N, min:

- pe urzeall
- pe b6t[turl

GOST 29223
pct. 1.3.1

Tab. 1 ind.2

SM EN ISO
t3934-r

343
343

1291,9
1073,2

4 Permeabilitate la aer, dm3/m2.s, min GOST 29223
pct. 1.3.1

Tab. 1 ind.7,8

GOST 12088
pct.4.3.3 50

50

5 Densitatea superficiald, glmz- min GOST 29223
pct. 1.3.4 Tab.3

SM SREN 12127 Min. 190 264,5

7 Compozilia fibroas[, o/o masice:
- viscoza
- PES

RI ,,Denumirea,
marcarea compozi-

fiei fibroase gi eti-
chetarea produselor
textile" art.20

RT,,Stabilirea me-
todelor de analizd
utilizate pentru de-
terminarea gi veri-
ficarea compozifiei
fibroase a produse-
lor textile" pct. 7

*3%o din
marcarea

20,2
79,8

Rezultatele incerclrilor se refer[ numai mostrelor incercate.

Reproducerea raportului e posibild numai in intregime qi cu permiterea in scris CAi.
Incertitudinea se indic6 la solicitarea

Func!ie Nume, prenume Semndturd

Inginer - chimist Stolearenco S. lnxV
Tehnic - Iaborant MoSnoi T! &/
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La incerclri s-au prezintat mostrele ,'Tesdturd vopsitd (t diagonald, din

trP

AI

din 80% PES, 20% viscoza, densitatea superficiald 200 g/m2, pentru costume.

Exemplar unic cu sigiliu Nr, ICC 000052

Solicitant ,,RUDITIM" SRL, mm. ChiSindu, str L. Tolstoi, 24/1, ap. 240

Producitor Shaoxing County Zhongzhe kxtile Import ant Export Co.Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la incercdri (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor I 2. 04.20 I 8 Data inceperii incerclrii I 8.04.20 I I
Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse (ICCD gi prezentate pebaza

raportului Nn M-7662-18 din 12.04.2018, 9i pe baza programului Nn M-7662-18 din 12.04.2018

Tipurile gi scopurile incerclrilor pentru certificarea

DN Ia produse GOST 29223 - 9l ,,Txauu ruamerbHbte, ntamerbHo-KocmpMHbte u KocmtoMHbte u3 xltttuuecKux

aoroKoH. OTy", RT ,,Denumirea, marcarea compozilieifibroase Si etichetarea produselor textile" (din

23.04.2007)

DN la metode de incerclri GOST 9733.0-83 ,,Mamepuatbt meKcmwbuarc. O6r4ue mpe6oeauun rc uemodant

ucnatmauuit ycmoiluuoocmu oKpacoK rc Susurco-xwnuHecKuJn eosdeitcmeun-u", GOST 9733.4-83 <Mamepuam,t

meKcmurbHbre. Memod ucnbtmaHufl ycmoilvueocmu oKpacKu K cmupKcu,r)), GOST 9733.6-83 <Mamepuator

meKcmuilbHbta Memod ucnbtmaHutt ycmoiluueocmu oKpacKu K (nony)), GOST 9733.7-83 <Mamepucubt meKc-

muilbHbte. Memod ucnbtmaHun ycmoiluueocmu oKpacKu K ztcorceHurur, GOST 9733.13-83 <Mamepuanbt meKc-

murbHbte. Memod ucnbtmaHufl ycmoilvueocmu oKpctcK K opeaHuuecKuM pacmsopumernryrD, GOST 9733.27-83

<Mamepuattbt meKcmlttbuarc. Memod ucnumaHun ycmoiluueocmu oKpacKu K mpeHupr, GOST 30157.0-95

<Ifonomua meKcmu,,tbHbte. Memodut onpedeteuun u3MeHeHufl pcBMepos nocle MoKpbtx o6pa6omox uru xulvru-

uecrcoil HucmKu. Odryue nonoilceHunu GOST 30157.1-95 <flotomrua meKcmtabHorc. Memodw onpedeleuun

usweHeHw pctstvepos nocre MoKpbtx o6pa6omorc uru xltivtuvecrcoit vucmrcu. Petcuruu o6pa6omrcu>,

GOST 3816-81 <Txauu meKcmtutbHarc. Memodt't onpedeneuun zlepocKonuqecKux u aodoommattKusant4ux

ceoilcma>, GOST 12088-77 ,,Mamepuatbt meKcmunbHbre u usdenun us Hltx. Memod onpedetenun eosdyxonpo-

HuqaeMocmu", SM SR EN 12127:2013 <Materiale textile. Tesdturi/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea

de suprafald pe eSantioane mici>, SM EN ISO 13934-1:2016 ,,Materiale textile. Proprietdli de tracliune ale

lesdturilor Partea 1: Determinareaforlei maxime Si a altmgirii laforla maximd prin metoda de bandd",

Reglementare tehnicd ,,stabilirea metodelor de analizd utilizate pentru determinarea Si veriJicarea compoziliei

fibroase a produselor textile" (Ordin nr 154 din 20.11.07)

Condi{iile mediului in timpul incercirilor t : 18 - 22 " C

Rezultatele incerctrrilor se prezintd in tabela.
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