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инспЕкционный сЕртиФикАт N9 4156
lNSPEcTloN сЕRтlFlсАтЕ м 4166

Грузополучатель SRL (MIRZAGHITOV AND Со>, MD-2044, Республика
BUYER Молдова, г. Кишинев, ул, Н. Милеску-Слэтарул, дом 9, к. 56

Молдова
Lоuпlrу

транспортное дн5262оlvдн9944хМ
средЁтво N9
Vehic]e N9

2в.о9,2023r-

Контракт Nе 5
сопtrас1 #

3аводской заказ NФ06867
рrоduсtiоп оrdеr #

Лист 1 Листов '1

sheet sheets

278.40
57.0 4.00 10.00-12.00 406,00 35 2070 2 060
57.0 4.00 10,00_12.00 406,00 35 2070 2 060
57.0 4.00 10.00_12.00 406.00 35 207о 2 060
57.0 4,00 10.00_12,00 1в5,60 16 940 930
57.0 4.00 10,00_12.00 406,00 35 2 075 2 065
57,0 4.00 10,00_,12.00 406,00 з5 2 085 2 о75
57.0 4.00 10,00_12,00 406,00 з5 2 085 2 075
57,0 4.00 10.00_12.00 406,00 35 2 065 2 055

тотАL/итого з 306,00 285 16775 16 685
BUNDLESлдKEToB" 9

89.0 4.00 10,00-12,00 216.00 20 1 820 ,1 810
в9,0 4,00 10.00_12.00 286,00 26 2 380 2 370

тотАL/итого 502,00 4в 4 200 4 180
вUNDLЕS/пAкЕтов т 

-тотАUитого 3808,00 331 20 975 20 865
BUNDLESIпAKEToB 11

€

Дата
Date

2. 2з-лi-1221а
з. 2э-л1-12211
4. 2з-л1-12213
5- 2з-л1-12217
6. 2з-л1-12214
7.23-л1-12215
8- 23-л1-12216
9. 2з-л1-1221в

2а
20
20
20
20
20
20
20

20
20

10,
11.

2з_06_00530
2з_04_01 735

12з2858 641
12з2в58 641
1232858 641
12з2858 в41
1232858 6,41

1232858 64,1

12з2858 м1
1232858 641

12з2847 981

1232847 981

t 1{ т Е R р l р Е lý'J:?.1Ж'llTY 
..MPANY dNTERP'PE 

t',I3JYllъ,"", u.roo
N l КО TU ВЕ Facility addreýS; Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 532О0

contactiпrormation: +38{0566)63_01-3З,W.interpipe.biz

Наименование и код товара
Deýcription апd code of goods

Наименование стандартов
' Specificationý

класс
поставки
claý of

Гип резьбь
Гhrеаd typ(

l руЬы стальные Ьесшоаньjе
горячедеформированные

ýaamlpcq ý+ёFl hпt-fiпiqhё.l пiпёý
ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр,В

N9

terr

No

номер
пакета

Bundle #

Марка стали
Gгяr{а

|-1омер
плавки

Heat #

помер
партий

nspection

Lot #

Размеры
Dimепзiогls

краткое

обозначение
Brief

Desionation

голщина
стенки

длина

lenoih

оьщая
длина

шт Фактический вес
Асtuэl weioht

нетто пеt

mm
мм
mm

м
m

м
m

кг
kп

кг
kd

1, 2з-л1-12219 20 1232а58 641 57.0 4,00 10,00-,12.00 278,4о 24 305



инспЕкционныЙ сЕртиФикдт м 4166
lNsрЕстюN cERTlFlcATE Ns 41й

Хиtаический состав по сертификатным данным на заiстовllу и результаты liоптроля хиьlич9сi(ого состаsа металла тр)/б
Heat analysiý асс, to the biIlet mапUfасtчrеr cenificate & ге5Ults of chemical analysiý oi pjpes

лист ]
shеёt

листов 1

Sheets

Стаь произвФеflа reтqом мафФб в аftýродуфвой фýи с ФФедFоцей reлрерьвюй разлФ(ой. Съль
флноФью раекисленная, САдрес зааqqа изг9тfiпеля эаЕlФfiи: Украина, 49051. |.Днфр. ул,Дн€прaталевсGя, 4/
Steel haý Ьееп pФdlced Ьу the ЕАF йth conlinuouý caýting proceýý, SteeI iý fully k]'led. The addresý of ýteel 9чррlaеr:
Ukrаiпе,49051. Dпiрrо. 4 Dnф.ostalivýka ýtr.

s|]eciir]ei]s lesL]]t! aaý.,Ed ic lLll]SizЁ, j 11,1х]Oirlп]]

Ваши орёдлйёffý Ф улуqшшю lФодуtцич проФы ваrвФмь Ф 9л.4рес/ РlеаФ snd YоUг рrcрсаls fur iEýllovirý lhe product Ьу фil or fax оr ьу фопеififс@лsФ.i*ýвфеiiz W.aпtеФFе-biа PtrФ: +З8О 586_6З0_1ЭЗ F*: +З80 566€Зs-З79,
e-reil: пrо@ча,iлЬрiЁ,Ьiz РМre: +ý{Вý6)74_74_066 Fq: +Зfr 056)770_20{1
ЭтФ ивспекlиоilнвй ФртифиФотФсятолько к пере*фенюЯ в !ем fiродукции. Нqдфусfuыо внафяиа изменэний ши друrф яепраФм€рвф Фпользоваие сепификаъ.Тhiý iпэресtjоп
ceгtificaE is only forthe lbted productý, Modifcation or uпauthorized Usё ofthe cediiaate aз ýtЛetly рrоНЬ*еd. Иolatimý can Ье conýidered as forger алd Ь subiectto щsесUtiоп
ИнФ*цфflяьй сертiафи{л сфорftироФн и провев€Е кфтролерФ ертифи{аторам Васюк Я.В,
/lБрФti)п Сsфfiсае was dгаwп чв and checked Ьу the cfrific* lБрФtФ vasyuk Ya v.
Даr 26.tВ.Ю23
Dаtq

i]it:.. 1],.r: ] :lia i_., aтi].),:
:: Jla1:]:. ra ] f, :'з] -ýl]e.la' :j j-a:. ?: JL:,]

IryH & ф

Mn
х100

cr
хlФ

analyýb оfрiреýЛ-цоfrрльfiый аЕавý Ф тру6,

g

з -9
цffЁg,ftЕfiЕ
$ý $ё

g

Срqдreе знач*re
Ачега9е

' L - Предольный образец l Longitudlnal speciinen: i., поперечный
'- Резчльтаты испытаний чменьшеннь,х ебразцов лересчитаны на

зид испытания/ lf/De of ieSt lараметрыl Critelia )езультаы кФтроля/ТеSt resultý
Фвуальный юнтрФь l visual
лýрФliй

4аделия,1одвергались визуальнему осйотру и контролю раам€ров_ l visual апd
Jirт}ensional t€ý iS ýаtЬfасtоfч. Удшлетворшельно / ýatiýfaebry

(oHl ропь гфметрических параметроЕ lо стандарту./ AS per Standard, Удовлетворительно i SaiiSfactory

Эбщие условия l Generai сопdtiоп Грубы изготовлsны и испытаны а соотаеiсlъии с требованияt4и ГОСl'8/З1-74i ГОСТ 87З2-78 гр.В и заказа i Pipes

'eIe 
produced алd iлSpected acccrding to requirenlents ol ГОСТ 873,1 74l ГОСТ 8732-78 гр В alld order'S rеqulrеmепtý

iер[iосajрабоil.а' Heat tlбаtп€пt ]рмализация с l1potiaTнoIc нагрева / Norпalized irv гolilnq heat
latпьiтие , оаtiпq Iрубы без поllрь]тl4я / PipeS 'idithoUt ccatil,]o
Оаqа {ми трёбуетý) / Bevelм ffd]
f ФUirё.l Грубы обрезаны под прямьiм углом-/ Pipeý afe cut off Uпdеr а right angle
Jацита юнцФ / ProtФtloп ol plpe

{очцы труб оснащены пластиковыfurи протекторами.Лh€ eadý Gt pipes аrе equipped Ьу plaýtic protectorý

l]ололиительная tlнформация i
qddit]oлiil inf9rmation

tаПИи деклараций ООО "Интерfrайп Нико Тьюб" разм8ш{ены на сайте www_inteтipe_biz / copies of the dесlагаtiопý
]f "lnterpipe Niko ТцЬе" LLc аге availab|e оп the Website Www.intefpipe.biz,

orlgln:
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