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La incelrciiri s'au prezintat mostrele Material tricotat ,,glatt"(iersey), vopsit (culoarea albastru-inchis),

din 92% bwnbac, 8% Iy, mt. 92-8 S.JERSEY COTTON, culoarea 20-03, densitatea superficiald 207 g/m2,

utilizat lafabricarea lenjeriei de corp Si tmbrdcdmintei

Solicitant SRL,,VARGUS GRUP", mun. ChiSindu, stn M.Sadoveanu 14-15

Producitor Orywt Tekstil Ve Tic.A.S, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 07.03.2023

Data inceperii incerclrii 09.03.2023 Data sfirgitului incbrcinii I 4.03.202 3

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de CertiJicare Produse <ICCt gi prezentate pe

baza raportului Nn 9295-23 din 27.02.2023 qi programului Nr. 9295-23/3 din 27.02.2023

Tipurile gi scopurile incerdiirilor pentru certiJicareo

DN la produse GOST 28554-90 ,Iforomvo mput<omdctcnoe. OTV", GOST 2351-88 <IIsAemn u noromHa

mpuKoma)rcHwe. Hop,rtw ycmoiluueocmu oKpacKu u uemodw ed onpedeneHuaD,, GOST 31228-2004 ,,Llsderw

mpuKomcprcHwe dnn Ktpocnwx. Holwot Qusur<o-euzueHuvecKwc nowa3amerefi", GOST 30383-95 ,,Il3denun

mpuKomclltcuwe demcxue 6enoeewe. Hopuw Qusuxo-zuzuevuvecKu)c noKcaamereil", GOST 30814-2002 ,,IforomHa

u tndenua mpuKomascHue aepxHue dnn espocnwx, @usuxo-zueueHuvecKue noKa3amew",'SM GOST 31422:2010

,,imbrdcdminte exteriaard din tricot pentru copii. Normele idicatorilorJizico-igienici"

Condifiile mediului in timpul incercirilor t : 18 - 22 o C
Rezultatele ?ncercdrilor se prezintil ln tabela.



nlabTest - Airin, S.R.L.
mun. Chigindu, str. Dosoftei, 124

email : labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 102 - 23C

<14> martie 2023
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Rezultatele inccrcirilor mostrelor Material tricotat ,,glatt"(jersey), vopsit (culoarea albastru-tnchis),

din 92% bumbac, 8% ly, art. 92-8 S.JERSEY COTTON, culoarea 20-0i, densitatea superficiald 207 g/mz,

utilizat lafabricarea lenjeriei de corp Si imbrdcdmintei

Nr.
incerc.

Denumirea indicilor,
unittrfi de mtrsurtr

-/
Indicativul DN

la produsele lncercate

Indicativul DN
metodelor

de incerclri

Norma
indicilor

conf,orm tr)N

Valoarea
indicilor
de facto

I Rezistenta vopsirii, baluri, min,
la acgiunea:

GOST 28554-90 pct.l.l.5
GOST235l-88
pct. 1.3 Tab.3

Grupa vopsirii- durabili GOST 9733.0-83

. sndl[rii I
- schimbarea culorii iniliale
- vopsirea testrturii albe de bbc

GOST 9733.4-83
4
4

4
4

. apei distilate
- schimbarea culorii iniliale
- vopsirea fesiturii albe de bbc

GOST 9't33.5-83
4
4

4
4

. "transpiratiei"
- schimbarea culorii iniliale
- vopsirea {esdturii albe de bbc

GOST 9733.6-83
Metodd II 4

4
4
4

. cf,lcirii
- schimbarea culorii iniliale

GOST 9733.7-83
4 4

. solventilor orsanici
- schimbarea culorii iniliale

GOST 9733.13-83
De facto 4

. freclrii uscate
- vopsirea fesdturii albe de bbc

GOST 9733.27-83
4 4

2 Permeabilitate la aer, dm3/m2.s,
min

SM GOST 31422:2010 pct.4.l Tab.l
GOST 30814-2002 pct. 4. I
GOST 312284004 pct. 4.1
GOST 30383-95 pct. 4.1

GOST 12088-77
pct.4.3.3

100
70
150
150

153

J Higroscopicitat ea, Yo, min SM GOST 31422:2010 pct.4.l Tab.l
GOST 31228-2004 pct. 4. I
GOST 30383-95 pct. 4.1

GOST 3816-81
pct. 3

9-25
6

l3-18
13,l

4 Densitatea superficialS" g/m2,
min

GOST28554-90
pct. 1.1.3

SM SR EN
12127:2073

197 234

) Compozifia fibroasf,, oZ masice
(din masl general[ a mostrei):

- bumbac
- spandex'

RT,,Denumirea, marcarea..."
art.20

RT,,Stabilirea
metodelor..."
pct. 7, 8

*3Yodin
marcarea 91,2

8,8'
Rezultatele lncerclrilor se referi numai mcistrelor incercate.
Reproducerea raportului e'posibiltr numai ln intregime gi cu permiterea ln scris Ll.
Incertitudinea se indicit la solicitarea clientulu

Funcfie Nurne, prenume Semn6turd

lnginer $veE E. 9".
Tehnic - laborant Mognoi T.


	certificat de conformitate 2
	tricou 2 culor
	raport de expertiza 3
	raport de expertiza
	75-24

		2024-03-07T17:47:51+0200




