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La incerciiri s-au prezintat mostrele Tesaturd vopsitd (culoarea neagrd) tip ,, RipStop ”,

din 100% PES, laminatd (acoperitd) cu strat de PUMTPU membrana 0,015), art. RST400MTPU01 5,

cu impregnare hidrofugd, densitatea superficiald 160g/m’,

data fabricarii 25.03.2023, pentru imbrdcdminte

Solicitant |, RUSSCA"” SA, s. Ldpugna, rl. Hincegti

Producitor Suzhou Shenghai International Trading Co.Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la incercari (0,5x1,5) m

Data primirii mostrelor 26.01.2024

Data inceperii incerciirii  26.01.2024 Data sfirsitului incercarii 29.01.2024

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» si prezentate pe baza

raportului Nr. 9427-24 din 22.01.2024 si pe baza programului Nr. 9427-24 din 23.01.2024

Tipurile si scopurile incercirilor pentru certificare

DN la produse GOST 28486 - 90 ,, Tkanu nnawesvie u Kypmoynvie u3 cunmemuyecxkux numeu. OTY”,

RT ,, Denumirea, marcarea compozifiei fibroase gi etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

Conditiile mediului in timpul incercirilor =]8-22°C

Rezultatele incercdrilor se prezinta in tabela.
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