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In baza rezultatelor incercdrilor repetate de laborator, reflectate in Raport de incerciivi
nr. 244 din 04.02.2026 s-a stabilit cd

Parametrii D.N. de referinti Norma indicilor | Valoarea Concluzie privind

privind metode de | conform DN indicilor corespunderea
incerciri de facto

Modificarea SR EN ISO Corespunde

dimensiunilorla | 5077:2008 GOST 31307-2005 p.

spalat 4.1.9

dupa 1 spalare la

t 40°C

urzeala -5,0% -2,5%

batatura -5,0% -4,0%

3.Concluzie/constatare: in urma identificarii, analizei rezultatelor incercdrilor de laborator,
tesdaturd albitd 100% bumbac, legdtura “pinzi”, art. 5¢49/37A/158Sanforo, densitatea superficialid
— 156 g/m2, litime - 220 cm, pentru lenjerie de pat corespunde cerintelor GOST 29298-2005 p.
4.2.11, 42.12 (tab.5 ind. 1, 4), 4.2.14, 4.3, 4.4, 8, GOST 31307-2005 p. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.9,
Reglementarea tehnicd privind denumirile fibrelor textile si etichetarea corespunzitoare si marcarea
compozitiei fibroase a produselor textile (HG Nr. 11 din 10.01.2024)

Se propune de a elibera certificatul de conformitate
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Data, semnétura -

Expert O.Neaga

nume, prenume

De continutul Raportului am luat cunostinta
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