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La incerciri s-au prezintat mostrele

Sdpun de tualetd.

Solicitant

. Geoter-Com” SRL mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 68/1, ap.(of.) 83

Cantitatea mostrelor prezentate la incercari

1 buc.

Data primirii mostrelor 74.02.2023

Data inceperii incercirii /4.02.2023

Data sfirsitului incercirii 16.02.2023

Mostrele prelevate si prezentate pe baza ¢

ererii Nr. K-/4-23 din 14.02.2023

Tipurile si scopurile incercirilor pentru informatie

DN la produse GOST 28546-2002 “Muvino myanemnoe meepooe. OTY”

Conditiile mediului in timpul incercirilor

t=18-22°

Rezultatele incercarilor

Denumirea indicilor, Indicativul DN I"S‘::::;:;l?h‘ Norma indicilor | Valoarea indicilor
unitiifi de misuri la produsele incercate conform DN de facto
de Tncerciiri
Temperaturi de solidificare a acizilor [ GOST 28546-2002 GOST 790-89
Pe : 35-41 40,9
grasi, °C pet. 5.1.8 Tab. 2 ind. 3 |pct. 3.6
Rezultatele incercarilor se referdi numai mostrelor incercate.
Reproducerea raportului ¢ posibila numai in intregime si cu permiterea in scris LI,
Incertitudinea se indicd la solicitarea clientului.
Functie Nume, prenume @, il Semnatura
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