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La incerciri s-au prezintat mostrele fesdturd tip ,,Rip-Stop" vopsitd (culoarea neagrd), din 35%

bumbac, 65% PES, ldYimea (148+2)cm, densitatea superficiald (230*10) g/m2, pentru costume

Solicitant SC ,,Handitehnica" SRL, mun. Chiqindu, stn Grenoble, 106/4

Producitor ,,Zilant Co." Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciiri (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 05.04.2021

Data inceperii incercirii 05.04.2021 Data sfirqitului incercirii 07.04.2021

Mostrele prelevate gi prezentate pebaza cererii Nr. K-29-21 din 06.a4.2021

Tipurile gi scopurile incercirilor pentru informatie

DN la produse GOST 29222 - 91 <Txawu wau4e6ue w xuJvtuqecKuc nonoKoH tt cJ.leuaHuarc. OWtl
RT ,,Denumirea, marcarea compozilieiJibroase Si etichetarea produselor textile" (din 23.04.2007)

Condi{iile mediului in timpul incercirilor t:18-220C
Rezultatele incerclrilor se prezintd in tabela.
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Rezultatele incercirilor mostrelor fesdturd tip ,,P,ip-Stap" vopsitd (culoarea neagrd), din 35% bumbac

65% PES, ldtimea (148+2)cm, densitatea superficiald (230+10) g/m2, pentru costume

Nr.
lncerc.

Denumirea indicilor,
unittr{i de mtrsuri

Indicativul DN
la produiele incercate

Indicativul DN
metodelor

de incerctrri

Norma
indicilor

conform DN

Valoarea
indicilor
de facto

1 Rezistenta vopsirii, baluri, min,
la acfiunea:

GOST 29222-9r
pct" 1.3.5 Tab.2

Grupa vopsirii- durabili GOST 9733.0-83

. spdlirii I
- schimbarea culorii initiale
- vopsirea lesdturii conexe

GOST 9733.4-83
4
4

4
4

. ..transpiratiei"
- schimbarea culorii iniliale
- vopsirea tesdturii conexe

GOST 9733.6-83
Metodd II 4

4
4
4

. frecdrii uscate
- vopsirea tesdturii conexe

GOST 9733.27-83
4 4

2 Modificarea dimensiunilor dupd inmuiere,
Yormax;

- pe urzealS
- pe bit6turd

GOST 29222-91
pct.1.3.2
Tab. 1 ind.7

GOST 30157.1-95
GOST 301s7.0-9s
Regim 3zOsBs -315

L2,0
-0,5
-0,5

3 Sarcina de rupere mostrei 50 x 200 mm,
N, min:

- pe urzeali
- pe bdtiturd

GOST 29222-91
pct.1.3.2
Tab. I ind.2

SM EN ISO
13934-1:2016

245
196

1319

941

4 Alungire la rupere mostrei 50 x 200 mm,
o/0, min:

- pe urzeal6
- pe b[t?iturd

De facto

De facto
25
25

5 Compozifia fibroasa, o/o masice:
- PES
- bumbac

RT,,Denumire4
marcarea..." art.20

RT,,Stabilirea
metodelor ..." pct.7

*.3Vodin
marcarea

66,7
aaa
JJ,J

Rezultatele incercdrilor se referd numai mosfrelor incercate.

Reproducerea raportului e posibil[ numai ln intregime gi cu permiterea in scris Li.
Incertitudinea se indicd la solicitarea clientului.

Funcfie l.Iume, prenume Semn[turd

Inginer $vel E.

Tehnic - laborant MoSnoi T .4,
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