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RO do incﬁ&in’ a materialelor de constructie
din cadrul SC,,Nouconst”SRL

Denumirea produsulyi: Piatrad din roci stincoase dense fr, 40-70 mm

Solicitant SRL +Sariera Nord"

Sopul: Evaluare pericdica

Obiectul:Parametrii fizico — mecanici la piatra spana da calcar (dupd GOST 82689,0-97) anulat
Numirul si data de Inregistrare a cererii: Nr 197 din 18,09 2020

Prelevarea probelor conform: GOST 8260 0-07 pot. 4.2 Mostrela ay fost prelevate de catre
reprezentantul OC, Controlconstruct’
M 629 ol e ilie 2424l

Locul preleviarii mostrelor: SRL |, Cariera Nord”

Indicativul 5i denumirea standardului de referintd ce contine caracteristicile tehnice a
materialului testat:

GOST 8267-03 | lleGero W rpaBki M3 NNOTHRIX NOPOA ANA CTPOWTENBHLIX paboT’
TBXHWYBRCENE YCNOBAH

Indicativul si denumirea documentului normativ pentru metode do Incercari:
GOST 8289,0-97,, lefetb 1 rpasni W3 NNOTHLIX MPHLIX NOPOA W OTXOA0E NPOMBILNEHHOID
NpOWIBCACTEAANA CTROUTENLHLIX paGoT . METoL (UINKD-MEXAHWYECKNX WCNEITAHIA

Echipamente folosite la efectuarea testelor de laborator:

Beck snerTpoqHee BS-1501.3-5 cerificat de etalonare Nr: 8.3-314/2019 din 13.12.2010

Set de site, carificat de etalonareNr Nr. G837K-250din 25.06.2018

Incintd termostata, Tip: AD08-01 KIT, Nr. A DOB-11/A1/0003, Nalia certificat de etalonare

Nr. 8-381/2018 din 08.12.2013

rilindre metalice M Buletin de verificare Nr. 8 din 17.07 2019

Cilindre de ofel cu plonjor D=130 mm si D=75 mm. Buletin de verificare Nr, 8 din 17.07.2018

conditiile la efectuarca incercarilor:
Temperatura aerului + EE:'C
Lmiditatea mediulul 69%
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