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Raport de incerciri
Nr. 031/1 din 11.12.2019

Agentul economic "GLASSLAND"SRL, str. Liviu Deleanu, 5/2-82,
mun. Chisindu, Republica Moldova

Solicitant OC “CertMatCon”.

Denumirea produsului Geam termopan (rumegus)

Producitor Agentul economic

Documente de insotire - | Cererea Nr. 031 din 10.12.2019, Act de prelevare Nr. 0717/1 din
04.12.2019, program de incerciri de la OC CertMatCon

Prezentat de ciitre Gufu Maria.- Expert OC CertMatCon

Cantitatea/masa probei 1,0 kg

Numiirul de laborator al probei 031-1

Data receptiei 10.12,2019 5

Data incercirilor 11.12.2019

Documente normative RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Scopul incercirilor Certificare

Conditiile de incercare U=73%, T=23.4C°

Echipamentul folosit pentru Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)

incerciri Cantar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.201 9

REZULTATELE INCERCARILOR

Radionuclizii Documentul Normele Valoarea reala Incertitudinea
Normativ conform DN : Extinsa

RA-226 Bq/kg GOST 30108-94 - 0.00 3.52
pct. 4.2

TH-232 Bq/kg GOST 30108-94 “ 0.00 5.41
pcet. 4.2

K-40 Bq/kg GOST 30108-94 “ 0.00 ‘ 177
pet. 4.2

A Bg/kg GOST 30108-94 <300 0.00 18.2
pct. 4.2

Declaratie de conformitate:

Nota: 1. Raportul de incercari e valabil numai pentru proba efectuati.
2. Reproducerea raportului de incercdri nu se permite fird acordul laboratorului.
3. Rezultatele se elibereazi cu incertitudinea extinsi: k = 2; P = 95%.
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CENTRUL DE INCERCARI
al Institutului de Cercetirj Stiintifice in Constructii ,,INCERCOM” is
or. Chisinau str. Independentii 6/1, 77-46-38
Www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricarii, termenul de
valabilitate (dupa caz): geam termopan 500 mm x 500 mm - 3 buc.

Solicitant: SRL ,»Glassland”, mun.Chisinau, str. Liviy Deleanu, 5/2-82.
Producitor: SRL ,»Glassland”, mun.Chisinau, str. Grenoble 128§.
Scopul incercirii: Efectuarea incercarilor pentru certificarea produselor.

Numiirul si data de inregistrare a cererii solicitantuluj: nr. 1175 din 05.12.2019

Prelevarea probelor conform: : GOST 30674-99 pct.6.4 — mostrele au fost prelevate
de catre Gutu M. expert OC,,CertMatCon”.

Locul prelevirii mostrelor: mun.Chisinau, str. Grenoble 128.

Date de prelevare a probelor:act de prelevare a mostrelor nr. 0717 din 04.12.2019

Data primirii mostrei: 04.12.2019

Indicativul si denumirea documentului normativ pentru produs ce contin
caracteristicile supuse incercirii: GOST 24866-99 pct. 4.1.5: 4.1.7 ,»CTeKJIonakeTol
KJICCHBIC CTPOUTEBHOIO Ha3HaYeHHs. TeXHUYeCK e yclioBus.”

Indicativul si denumirea documentului normativ pentru metode de incercirii:
GOST 24866-99 pet. 6.9; pet. 6.10 ,,CrexnonakeTs KJICEHBIE CTPOUTEIHLHOTO
HasHaueHus. TexHuueckue ycaosus.”

Aparatele si utilajul ne standard folosit pentru incerciri:

Comparator cu cadran nr.418426 certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-419/2018 din 26.11.2018
Comparator cu cadran nr.684123 certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-420/2018 din 26.1 1.2018
Cronometru COIT ip-2a-3-000 certificat de etalonare nr.MD 10 3.3-454/2017 din 23.11.2018

Termometru electronic Multi-Thermo nr.001 certificat de etalonare nr. MD 10 3.4.-128/2019 din
19.02.2019

Conditiile la efectuarea incercirilor:
Temperatura aerului +20°C
Umeditatea relativa a aerului 63%
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Nr. 1175 din _20.12.2019

Data inceputului incercarii: 19.12.2019
Data finisarii incercarilor: 20.12.2019

REZULTATUL INCERCARILOR

: DN pl/u . Indicii reala
Ne D.enlfn.nrea U/m DN pentru ntetode de Cerinte
indicilor produs i dupa DN 1 2 3
Etangeitatea GOST GOST
1 geamului mm 24866-99 24866-99 <0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
L termopan pct. 4.1.5 pct. 6.9
Condensat
pe partea
GOST GOST Interioara
2 TR St | e | g f o2 N [ NE NG LN
roua pet. 4.1.7 pet. 6.10 trebuie se aparut | aparut | aparut aparut
apara la
t°=-47°C

Declaratie de conformitate: Geamuri termopane prezentate de SRL ,,Glassland”

dupa
caracteristicile verificate corespunde cerintelor GOST 24866-99 pct. 4.1.5

Seful CI ICSC ,,INCERCOM”

Executantul

Un exemplar a raportului de incerciri a fost inminat:

1. SRL ,,Glassland”

2. CI,INCERCOM”{S

3. OC,CertMatCon” SRL
In atentia roducitorilor, utilizatorilor si organelor de control:
Rezultatele incercirilor se refera la probele testate. Copia raportului de incerciri nu este valabila fara
originalul semnturii si a stampilei Centrului de Incerciri al Institutului de Cercetiri stiintifice in Constructii
~INCERCOM?"IS. Retipirirea raportului de incerciri sau reproducerea fira permisiunea Centrului de incercari
al Institutului de Cercetiri Stiintifice in Constructii ,, INCERCOM?™S este stict interzisa.
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