
RApoRT nE, fr{cnncARr TNTTTALE DE Trp
Nr.12 din 16.08.2021

REZULTATUL iNcgncAnn oR nr. I ,ilris;p spd9a'|.
Nr. Denumirea indicilor, u/m DN Metoda

de incercare Vsloarea admisibili Rezultatele
incercirilor

Incertitudinea,
+Ux

I
Masa volumetrici reall in stare uscate
Mg/m'

SMEN
1097-6:2016

>2,00 'itt t,'', 1,2 {cr#

2.
Masa volumetrici in vrac in stare
uscati, Mdmt

SM EN
fi97-3:2016

Valoare

declaratii
0,88 kg/m3

J. Corrfinut de parf fine,o/o
SMEN

933-l:2016

s3
0,52

Categorie (f) -' ,,,: ti, - , .

4,
Calitatea p[rgilor fine (Albastru de
Metilen).

SM SREN
933-9:2016

.. 
.;

1,27 g

colorant/ kg
fracliune

5.
Definireapdrfii grosigre sau fine ale
agregatului fin

SM EN
933-1:2016

30-70

Clasificarea

6. Determinrea granulozitnfii

Mfuimea ochiurilor sitei,mm
2D
I

l,4D
5,6

D
4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063

d:0
D<4

Valoarea admisibila
SM SR EN 12620+41:2010.
pct.4.3.2tab.2

100

95-100 85-99

CB'F ,.,

FT
(J

SM SR EN 13242:2010.
pct. 4.3.1tab.2. 98-100 85-99
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Proce,nt masic de trecere. 7o ,;;.. ,;l ;
.'
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