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La incerciri s-au prezintat mostrele Tricotaj

Solicitant SKL ,,VARGUS-GRUP"'**' Chi{indu' tt* M'Sod*

Cffiffi;telor prezent't"luio"u"iln (0'5 * 0'7) ^

Data primirii mostrelo!-I 5' 07' 2 U!
Data sfirqitului incercirii 19.07'2021

Data inceperii incercirii 15'07'202 I

Mostrele prelevateffiezent"t"p"U"i^ "** N'' X 63

ffirile gi scopuril e inc'ercilrilor pentru'informalie

Condi{iile mediului-in timpul incerclt
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mostrelor lncercate'
Reanltatele inc€rcfuilor se relel

ilftfi"o."*;"il;i i; ;;]i9.1 d ""T1*,11n"i" I 
i cu permiterea in scri s LI'

il;iidil;; '' indiol la iolicitarea olientului'

Re zultat e le tn c e r c dr il o r
Valoarea indicilor

' de factoDenumirea indicilor,
unit6{i de m6surtr

Indicativul DN metodelor.
de lncerctrriNr.

incerc.

RT,,Stabilirea metodelor ..."

PWL. ' 100

1. Compozilia fibroasi, o/o masice (din masl

generallamostrei): 
-bumbac

SM SR EN 12127:2013 155,4
2 Densitatea suPerfi ciald"' g/m2
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