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RAPORT FINAL Nr. 9727 -26 diп 04.02.2026
аýчрrа rezultatelor certificЙrii рrоdшýеlоr

1. Solicitantul: "UNIVERS9OM" S.A. str. Petrigani.21l3. mun, Chisinёu. Republica Moldova
1.1 Dепчmirеа рrоduýеlоr: ТgsбJчrё albitё l007.o ЬulцЬ.аg. lggёtura "pinzё". art. 5с49l37Ы158Sапfоrо.
donsitatea superficialб - 15б glm2. lёtime - 220 cm. pentru lenjerie de,pat. cod NC 5208
1.2 Dепчmirеа {irii de origine: Republica Mqldoya
1.3 Dепчmirеа fчrпizоrчlчi/рrоdчсёtоrчlчi: "TIROTEX (ТИРОТЕКС)"" оr. Tiraspol. Republica
Moldova
|,4 И Liчrаrеа рrоdusеlоr сопfоrm со,пtгасtцlчiNr.184 din 20.12.2023 сч cu iS ..TIROTEX". оr.
Tiraspol" Republica Moldova
(denumirea contractului de livrare)

ПLоt

п Fаьriсаrеа in serie

2. Analiza datelor ob{inute:
2.1 Ьпаllzа dосчmепtеlоr rеlечапtе: Firma " UNIVERSCOM " SA а prezentat соrоrеа pentru
certificarea }esёturii albite, din t00% bumbac, art, 5c49l37Д158Sanforo, densitatea superficialй - 156
glm2,lбlime - 220 cm, pentru lenjerie de pat, fabricate de "TIROTEX (ТИРОТЕКС)", оr. Tiraspol,
Republica Moldova.

Produsul se livreazё conform contractului Nr.184 dtn 20.12.2023 cu cu 1S ,,TIROTEX", оf.
Tiraspol, Republica Moldova.

Lotul identificat importat сопfоrm Invoice пr.16-184 din 05.01 .2026.
Agentul economic prin scrisoжea а solicitat certificarea produsului 1а conformitate cu

cerintele GOST 29298-2005 p,4,2,11,4.2.\2 (аЬ.5 ind. 1, 4),4.2.14, GOST 31307-2005 р. 4.1.1,
4.| .З, 4. 1 . 5, 4.1 .9, prin testarea urmйtorilor parametrii :

- compozilia fiЬrеlоr ;

- densitatea superfi cia16
- sarcina de rupere
- modificarea dimensiunilor dчрё 1 sрёlаrе
- permeabilitatea 1а aer
- continutul de formaldehidё.
Produsul а fost identificat, datele inregistrate in Raport de identificare qi control tehnic а

produselor Nr.9727-26 din 26.01 ,2026 qi рrеlечаtё mostrё репtru iпсеrсйri de laborator.
Rezultatele prelevйrii reflectate in Raport de prelevare а mostrelor Nr. 9727-26 diп26J1.2026.

Produsului i-a fost aplicat sigiliu пr. ICC000227.
2.2 Апаllzа rezultatelor incercf,rilor de laborator:
iпсеrсйri de laborator dчрё parametrii securitйlii au fost efectuate in laboratorul de incercйri

LACECA SA сопfоrm programului de incercйri Nr. 9727-26 din 26.01.2026la чrmёtоаrеа mostrё:
- fesdtard albitd 100% bambac,legdtara "рfrп1d", art. 5с49/37,Ц158Sапfоrо, densitatea

sарефсiаld - 156 g/m2, ld|imе - 220 сtп, репtrа leпjerie de pat, sigilia пr. ICC000227,
рц!!9ц9ц TIROTEX (ТИРоТЕКС) ". or. моldоvш, la parametrii:

Nr.
сrt.

parametrii
D.N. de referin{i privind metode de

incercйri
(numai dасб sunt de ales)

Nota

1
Compozi{ia fiЬrеlоr
- continut de bumbac

SR EN ISO 18з3-1:2020

2
Densitatea superficialй (masa ре
metru пйtrаt)

SR EN |212'7:200З

J Fоr{а (sarcina) mахimf, de ruреrе SR EN ISO 13934-1:2013


		2026-02-06T10:55:09+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




