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La incerciri s-au prezintat mostrele Nl — Mascd protection spunbond , filtru Meltblown, spunbond

(3 straturi); Ne2 — Mascd protection spunbond, (3 straturi);

Ne3 — Mascd protection coton (2 straturi)

Solicitant , Romanda” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri cite 3 buc.

Data primirii mostrelor 23.02.2021

Data inceperii incercarii 23.02.2021

Mostrele prelevate si prezentate pe baza cererii Nr. K-13-21 din 23.02.2021

Tipurile si scopurile incercarilor

pentru informatie

DN la metode de incerciiri SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Jesdturi/Tricoturi. Determina

rea masei pe unitatea de suprafajd pe esantioane miciy, GOST 12088-77 ,, Mamepuanvl mexkcmuiibHble

u usdenus u3s nux. Memoo onpedenenus 6030yxonponuyaemocmu’”

Conditiile mediului in timpul incercarilor

t=18-22°C

Rezultatele incercarilor

m]:sl;r/ Denumirea indicilor, Indicativul DN metodelor Valoarea indicilor
N ’ unititi misuri de incerciri de facto
mncerc.
Densitatea superficiald, afitaf » ’ 3.8
1.1 _ stratul interior |SM SR EN 12127:2013 :
0 79,5
- stratul exterior
1.2 |Permeabilitate la aer, dm*/m’es ORT 1205874 842.6
pet. 4.3.3
Densitatea superficiald, g/m* : i
2.1 - stratul interior |SM SR EN 12127:2013 '
- 50,0
- stratul exterior
2.2 |Permeabilitate la aer, dm*/m’es GRSl 1204
pct. 4.3.3
3.1 |Densitatea superficiald, g/m’ SM SR EN 12127:2013 1352
=2 GOST 12088-77
VI )
3.2 |Permeabilitate la aer, dm’/mes pot. 4,53 ity sished b T i Stefan1
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Rezultatele incercirilor se referd numai mostrelor incercate.

Reproducerea raportului e posibila numai in intregime §i cu permiterea in scris CAL

Incertitudinea se indici la solicitarea clientului.

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Functie

Nume, prenume

Semnatura

Inginer - chimist

Stolearenco S.

Ay

Tehnic - laborant

Mosnoi T.
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