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SC “Beton Serviee” SR,
MD - 2093 mun. Chisinau.
s. Gratiesti. str. G. Cosbuc. 4.
wel, (U22) 43-58-83

["abricat in Moldova
A Nr. Certificatului de conformitale
001060

valabil pina la 28 august 2020

QLR z,iﬂ“HQAT DE CALITATE
din O// /{O : %/ﬂ

Amesteeuri de betoane, FOCT 7473-94, TOCT 26633-91

Utilizator 9 )@ %U&é gf?/l/

Cantitatea plodm i lmctl ma3

Lucrabilitatea la locul de preparare a amcsleullui de beton P- %7 cm
Clasel betonului LCT B20 (M250) |

Marca betonului dupa rezistenta la inghey ~ dezghet F100.

Impermiabilitatea la apa -W 4.
Denumirea si cantitatea adaosyrilor chimice utilizate la producerea amesteculu (!
beton Plastiliant-Receta N

Dimensiunea maxima a wmpomnldoi 5-20 mm
Clasa amestecului de beton contorm activitayii elective aradionuclizilor naturali:
Clasa L_Aeff 34,1 Bag/kg

Raport de incercurhNr 144-01,Nr. 144-2 din 22.08. 2017, CI,,INMACOMPROIECT,,SI
Nr 3883 din25.06.2017.0L1PA ul,, CMAC,,LS.
Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 si atinge rezistenta necesard 25,7 MPa.

I“liberat O”/ y //C 2019
Persoana responsabila pentru calitate:

Dircctor SC “Beton Servige™ SRL
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