






















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************** 
Subsemnata Baroiu Diana, interpret si traducator autorizat pentru limbile japoneza si engleza in 
temeiul autorizatiei nr. 15360/02.02.2006, eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific 
exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat a fost 
tradus in integralitatea sa si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si 

sensul. 
     

 Traducator autorizat,  
 

LABORATORUL 
MOH 
Căsuța poștală: 23 
GR 20100 CORINT 
GRECIA 

Marfă BITUM 50/70 PEN 
Destinație UNICOM OIL TERMINAL GALAȚI, ROMÂNIA 
Cisternă LILSTELLA //ștampilă copie// 
Rezervoare T-709  
Nr. specimen 2607 

Analiză REZULTATE METODE 
Densitatea la 15 oC, gr/ml 1,0493 ASTM D-1298 
Penetrația la 25 °C, 0.1 mm 63 EN 1426 
Punctul de înmuiere, grade C 48,0 EN 1427 
Rezistența la întărire la 163 °C  EN 12607-1 
- Penetrația reziduală % 57  

- Creșterea punctului de înmuiere. °C 3,0  

- Variația masei (valoare absolută). % 0,26  

Punctul de inflamabilitate °C 320 EN ISO 2592 
Solubilitatea % 99,9 EN 12592 
Indicele de penetrație -1,2 Anexa A 
Vâscozitatea dinamică la 60 °C. Pa*s 243 EN 12596 
Punctul de rupere Fraass, °C -11 EN 12593 
Vâscozitatea cinematică la 135 °C. mm2/s 418 EN 12595 
 
Raportul de testare nu poate fi reprodus decât în întregime și doar cu aprobarea scrisă a 
laboratorului. 
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CERTIFICAT DE CALITATE AL LABORATORULUI 

BITUM 50/70 PEN 

Examinator 
//text ilizibil// 
//semnătură indescifrabilă// 
//ștampilă ilizibilă//// 

Aprobat de 
//semnătură indescifrabilă// 
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