ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL L.P. OATUCL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

‘ MOLDAC !

¥ 1.P. OATUCL REPUBLICA MOLOOVA
w Organism de Nr. de inregistrare OCpr - 053 00025 7

Certificare Produse

138 EN 150:CED 170882013
CIETHTEETIAE  6CpetS)

mun. Chisindu, str. Independentei 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT DE CONFORMITATE SE ATESTA CA PRODUSUL:

BETON
Clase de rezistenti: C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37

Produs de: ,MONOLIT BETON” S.R.L.
Adresa juridica: MD-6301, str. Podul de Flori 23, or. Leova, Republica Moldova

este supus de citre producitor unui control al procesului de productie, care cuprinde toate misurile necesare
pentru indeplinirea $i mentinerea cerintelor specificate in documentul de referinta.

OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspectia initiali a procesului de productie §i a controlului
productiei in fabricd, a evaluat rapoartele de incerciri i va efectua supravegherea continui a procesului de
productie; a controlului productiei in fabrici si a produsului, prin incercéri pe esantioane prelevate de la locul
de productie.

Acest certificat confirmi cil toate prevederile referitoare la evaluarea conformititii produsului indeplinesc
cerintele descrise in documentele de referinti:

SM EN 206:2013+A2:2021; SM 324:2017; CP H.04.04:2018

Schema de certificare a produsului: Schema 3 conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014

Prezentul certificat a fost emis initial la data de 02.05.2025 §i rimane valabil pani la data de 01.05.2028, in conditiile
in care produsul continui si fie conform cu cerintele specificate in documentul/documentele de referinta i confirmat
prin realizarea suprevegherii de catre OCpr din cadrul LP. OATUCL.

Domeniul de utilizare:
Structuri turnate in situ si structuri prefabricate pentru clidiri §i constructii ingineresti

Certificatul este valabil doar cu conditia vizirii anuale.

Digitally signed by Nistreanu Petru

Prezentul certificat contine 1 anexa, expuse pe 02 file. Date: 2025.07.30 10:47:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Conducitor OCpr
VIZA VIZA
SUPRAVEGHERE SUPRAVEGHERE
20 20

Seria A Nr. 000025

Falsificarea certificatelor se pedepsegte conform legislatlel Republicll Moldova




ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

mun. Chiginau, str. Independentei 6/1, MD-2043

tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md

ANEXA

Fila 01 la Certificatul de conformitate Nr. OCpr — 053 00025 din 02.05.2025
Lista produselor asupra cérora se extinde valabilitatea Certificatului de conformitate
Amestec de beton C12/15
DN pentru Cerinte Indicatori | Incertitudinea
Nr. indl:::tl::-liir:/m re\lfjtzzler:?:l:lni metode de conform | reali (media | de masurare,
> p e incercri DN aritmetici) %, Up
; 22,15
Rezistenta la SM EN i
1 | compresiune, 206:2013+A2:2021, | SMEN12390- | o s 22,78 12,02
N/mm? t 5.5.1.2 3:2019 23.10
pct. 5.5.1. _‘—22,67
Densitatea SM EN
2 | betonului intarit, | 206:2013+A2:2021, | SM EN 12390- ; 2310 1,05
kg/m? pct. 5.5.2 72019
68
Adancimea de SM EN
3 | patrundereaapei | 206:2013+A2:2021, | SMED 12390- : gg +1,04
sub presiune, mm pct. 5.5.3 ) 77
Amestec de beton C16/2
i DN pentru Cerinte Indicatori | Incertitudinea
Nr. . dl:enun!lr:/ DI: p?lt]tﬂllﬁ metode de conform | reali (media | de misurare,
1ndicatori, wm preveden tehnice SOARGHT DN aritmeticd) %, Up
27,99
Rezistenta la SM EN _ ’
1 | compresiune, 206:2013+A2:2021, | SMPT B0 | i 59 T se 12,02
/mm? ct. 5.5.1.2 : £L.20
N/mm pet. 5.5.1. 28.55
Densitatea SM EN
2 | betonului intirit, 206:2013+A2:2021, M .I;' 2101129390- - 2380 +1,05
kg/m? pct. 5.5.2 )
74
Adancimea de SM EN
3 | patrundere aapei | 206:2013+A2:2021, | SMET 12390 - 6 1,04
sub presiune, mm pct. 5.5.3 ) 68
Amestec de beton C20/25 -
Denumi DN pent DN pentru Cerinte Indicatori | Incertitudinea
Nr. indica t“ m r:/ d pf“t] rhl:n metode de conform | reali (media | de masurare,
ndicatori, wm preveCel] ieice incerciri DN aritmetici) %, Up
34,48
Rezistenta la SM EN 3
1 | compresiune, 206:2013+A2:2021, SM f _2101129390 min 25 gg’;‘l' 12,02
N/mm? ct. 5.5.1.2 ' b
pet. 5.0 34,37
Densitatea SM EN
2 | betonului intarit, | 206:2013+A2:2021, | SM 2T 12390- ] 2376 +1,05
kg/m? pct. 5.5.2 ’
42
Adincimea de SM EN 6
3 | pitrundere aapei | 206:2013+A2:2021, | M SEEO%BQO_ ] 2 +1,04
sub presiune, mm pet. 5.5.3 ’ ==

38




Amestec de beton C25/30

. . DN pentru Cerinte | Indicatori reali | Incertitudinea
N Denumire DN pentru prevederi ; S
r. indicatori. u/m tehnice metode de conform (media de masurare,
? incerciri DN aritmeticd) %, Up
. 38,25
Rezistenta la SM EN ¢
1 | compresiune, 206:2013+A2:2021, | SM 5210']293 90- | min30 jg’f‘; 42,02
N/mm? pet. 5.5.1.2 ’ 20 £
.5.5.1. 39,54
. . SM EN
) ADePs_ltatea b;:tonulul 206:2013+A2:2021, SM E.N 12390- ) 2406 1,05
intdrit, kg/m 7:2019
pet. 5.5.2
. 12
Adincimea de SM EN
3 | patrundere a apei 206:2013+A2:2021, SM EN 12390+ - g +1,04
: 8:2019 15 ’
sub presiune, mm pet. 5.5.3 12
SMEN
4 | Rezistenta la inghef- 206:23:3;’;252021’ SMCENTS | <50 4,6 4436
dezghet CP H.04.04:2018 12390-9:2017 XF1 XF1
Anexa S, Tab. S.1

Amestec de beton C30/37

Anexa S, Tab. S.1

i . DN pentru Cerinte | Indicatorireali | Incertitudinea
Nr. ingc‘::tl:) ltl"iu:/m DH per::lrlum_;; r:veden metode de conform (media de misurare,
i fncercari DN aritmetica) %, Up
. 43,60
Rezistenta la SM EN i
1 | compresiune, 206:2013+A2:2021, | SMED 1290\ min 37 oS 42,02
N/mm? pet. 5.5.1.2 32019 3012
.5.5.1, 5027
. 16
Adincimea de SM EN
2 |patundercaapei | 206:2013+A2:2021, | M PN AB0 ) o +1,04
sub presiune, mm pct. 5.5.3 ’ 1
SM EN
2013+A2:
, | Rezistenta la inghet- 206'2°clt3 5‘223202" SMCENTS | <30 0,4 236
dezghet - I‘; odo0lg | 12390-9:2017 | XF3 XF4

Seria A Nr. 000025

Conducitor OCpr

Dr. ing. Croitoru Gheorghe

Prezenta Anexa nu este valabila in lipsa Certificatului de conformitate

Falsificarea certificatelor se pedepseste conform legislatiei Republicii Moldova
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