Societatea cu Raspundere Limitata ,,Pietriscom”
Republica Moldova, or. Orhei, str. Costisei, 51
c/f 1003606011730, c/TVA 7400570
IBAN: MD49ML000000002251133251; c¢/b MOLDMD2X333
tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777
e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. _574_

Prin prezentul se confirma corespunderea conditiilor GOST 8267-93

-

PP
PIETRISCOM

CAMERA GEMATRS

a Mostrelor de piatra sparta de calcar 5-20 mm
(notarea conventionald)
livrate SRL ,,Lincons” / ¢/f 1002600018615

(denumirea consumatorului)

numarul lotului 20190315 /22
cantitatea 174,3 tone fractia S5x20 factura IB 0904424-0904440 din 30.03.-31.03.2020

1. Determinarea granulozitatii:

Dimensiunea gaurilor, sita, mm
1,25 D-25 mm D-20 mm 0,5 (d+D) -12,5 mm | d-5 mm

Cerinte Tehnice conform GOST

o257-03 max. 0,5 max. 10,0 30-60(80) 90-100
Rezidurile complete pe sita % 0,5 9,8‘ 79,8 99,0
2. Rezultatele incercarilor radiologice
Radionuclizii Documer!tul Normele Valoarea reala Incerti?udivnea
Normativ conform DN Extinsa
Aer Balkg GOST30108-94/ <300 , 0 3,99
pct.4.2 ,
3. Determinarea continutului de granule dé€ roca slaba, % 56 *
4. Determinarea continutului de argila in bulgari, % 0
5. Determinarea continutului de particule prafoase si argiloase, % 0.7
6. Determinarea continutului de granule sfarimitate si forma lor,% 33.1
Grupa ; 4
7. Determinarea rezistentei la inghet ’ F25
Pierderea masei % 55
8. Determinarea duritatii, % 15,7
Determinarea Marcii dupa rezistenta la sfarimare 600
9. Densitatea in vrac, kg/m® 1195

10. Determinarea stabilitatii structurii de pietris impotriva descompuherii.

Pierderea masei 1,26
11. Rezistenta la uzura ) n2
Pierderea masei dupa incercari 26.8

(;()_n_c_ltlzié: Mostrele de piatrd spartd de calcar fractia 5-20 m

pet. 422, tab.1,4.5,4.7.2,43.2,4.42,4.4.3, 4.6.

"Fabricat in Moldova".

Responsabil de calitate \  Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)

31 martie 2020
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DENUMIRP \/DP,SC RIFRFA

. Piatra sparta din roci calaamdse fracuﬂe 20 mm MG{)O 20 4-0 m M400
40-70mm M400, fabri 1cate In conformitate cu cer mtele C‘OS 8267 93 ’

.

~ SINT CONFORME CU CERINTELE OBLIGA” FORII‘?’L\B oEiN:
Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire Ia aprobarea Regul niului priv
conformitatii produselor pentru construcli I, utilizata n perioada d .
1G nr.913 din 25.06.2016; GOST 8"’67-93 (anulat) pet. 4.2.2 tab
tab. 9.4.72 1ab, O R’\H 06-5.3 J?OOl pz:t -
' PRODUCATOR ‘ ,
SRL "PETI ISCOM", or, Orhei, :itr. Cc)sﬁmi;

SOLICITAN
. Producatorul.

’~ CERT IFICATUL ESTE FLIBbRAl INB \LA
Uzmcku 4/? etaj 4, oi 4. MD 707 g,enif at de acreditar N OCpr-049 dmOS 05 2018 valabi pind la'
)5.2022 eliberat de eatre CNA MOL DAC™: Raport Nr. 22 din 15:03, 019 eliberat de mtm
trul de incercdri al ICSP "INI\4AC()MPROIbCT"‘SRL mu, Chzsmu armizegetusa, 15, MD2(
certificat de acreditare Nr. L [-095 valabil pind la 15.10.2020: Raport de mt; cauNr 367/1 4 dm O, .;.U] 9‘ .
eliberat de LT din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chisinau, str. U; }lor,‘ ' v
dc acreditare Nr. L I - 101 \'ﬂabzi pina la 30. 07 2019, ehbexat de CNA ‘N

INFORMATIE S UPLIMENTARA: & ‘ \
Sistemul 2+, Evaluarea de supraveghere se va cfeetua o dati la 6 ) i e 00 c;tMaiL on'",
- Certificatul este valabil doar in cazul respectirii procesului telmolo;_,xc stabilit de cat pmducawx $i asigurari cu
certificat dc calitate a fiecarui lot de produse livrat, (‘ontxaﬂt de prestari i Nt. 1024 din 14 09._‘.

Seria A’ N 007406
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