Cod: RI-5 10.2Z/R

Laborator de Incercari al CEM . EXMOBILA™ SRI.

Adresa yuridicd MD-2001, mure Clugindu, str. Tighina, 65
Sediv: MD-2023, mun, Chisingu, str Uzinelor, 9
tel/fax,

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului
Producitor
Documente de insotire
Prezentat de catre
Cantitatea/masa probei
Numairul de laborator al probei
Data receptiei

Data incercirilor
Documente normalive
Scepul incercarilor
Conditiile de incercare

Echipamentul {olosit pentru
incerciri

U=73%,
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1 Pagma I!I ‘

Raport de incercidri
. 063/2 din 10.08.2020

,BOMI-SERVIS" S.R.L., str. Eternitate, 3, or. Drochia,

r-1 Drochia, Republica Moldova.
WwBOMI-SERVIS” S.R.L..

Placi ceramice presate prin metoda uscata.

Bien Yapi Urunleri San. Turizm Ve Tic. A.8., Turcia.
Cererea Nr. 063 din 07.08.2020.

Boboc lon - Reprezentant ,BOMI-SERVIS" S.R.L.

1.0 kg

go=2 Dot 20050620 15:27:14 EEST
ate: V0. LN

07.08.2020 Reason: MoldSign Signature

10.08.2020 Location: Moldova

RNI 06-5.3.35:2001 pet. 2. 2“| MOLDOVA EUROPEANA |

=234 C

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)
Cintar de luborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-34172019 din 25.04.2019)

REZULTATELE INCERCARILOR

ﬂ Radionuclizii

Documenlul

Normele Incertitudinea

y ,
i Valoarea reald
“ | Normativ conform DN | Extinsi
+ B e — B -
TRA226 By/kg | GOST 3010894 | - I 84.5 10.00
B ipeiiz
" TH-232 B/l Bq/kg (,()S T 30108-94 [ - 80.5 9.83
+ pet. 4.2 | )
K 40 Bq/kg GOST 30108-94 | - 320 84.0
. pel. 4.2 o
A.r Bg/kg GOST 30108-94 <300 218 17.6
pet. 4.2

Declaratic de conformitate:
Nota: | Raportul de incercarn e valabil numai pentru proba cfectuata.

2. Reproducerca raportului de incercliri nu se permite facd acordul laboratorului.
3. Rezultatele se clibereaza cu incertitudinea extinsi: k= 2, P = 95%

Executor incercari

i

Sef Li

Rotari Anatolie

nunwe,

prendity

Savciuc Nila

Auans

. premane’
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Aceasta traduccre autentica a fost realizata cu respectarea cerintelor standardului armonizat
SM EN 14411:2017, in conformutate cu Orcdinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarca Listes
standardelor anmonizate la Reglementarea tehnica cu privire la cennjele minime pentru
comercializasea produselor pentru constructin, aprobat prin Hotararea Institutulus de Standardizare

din Moldova or. 14 ¢hin 30.01 2017

Standardul SM EN 144112017 (hups/ shopatandaed mdro/standind _detailg/3IR0669) este identic
cu standardul mtrodus in Declaratia de performanta Ne: WDB1301 in original,

I'raducerea s-a realizat in scopul asigurarn respectani Icgislafies Republicin Moldova

(hitpa/www cetmpicon md/ro/docnete_utile):

Hotarire de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarca Reglementirii tehnice cu privire la
cenntele mmime pentru comercializarea produselor pentru constructi.

l.egea 238 in 01-12-2011 privind activitayile de acreditare gi de evaluare a conformitatu.

Inréhiatrat:
Nr. 013 din 24.07.2020
l.a OC CERTMATCON

Documentu! este vadus intcgsal de chro BOMI-SERVIS SRL.



Identificare produs

ttilizarea previzuti

f; umele gi adresa
fabricantului

=

Pagina | din |

Declaratie de performanta

13 Nlil"l)lil‘)ﬂlm % R

Plici ceramice presate prin metoda uscat, Grupa Bila
| cu absorbfie de apa redusd 3% <E<6%

' Pentru pardoscli i pﬁ'etzi de interior

hT!ieni’nﬁﬁl‘nirurlrlerl San. Turizm Ve Tic.A.S.
Pelitozu koyu Ayazma sok. No.52
Merkez/Bilecik/Turkey

Sisteme de evaluare

cste relevant)

h(r)ganinmul notificat (daé? Nenpllc-l;lT

-

in conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 al Parlamentului European §i1 al Consilinlm
European. produsete menfionate mai sus confirma toate cennijele standardului EN 14411:2016

prin valonle declarate mai jos:

. . . . )
S Caracteristici 1 Valoarea declaratd Speclnfali: Ll "momz“e_“j"
Reactia la foc d. | Clasa Alp. l
Elhberarea substanfelor peniculoase pentru.
- Cadmuu <0,07my/dm’
= Plumb e 1, 3 <0,8mg/dm’
IForja de rupere, grasimea > 7,.5mm min. [ l00ON
Forfa de rupere, grosimea < 7.5mm mm. 600 N
= b EN 144112016
“Alunccarea NPD
Simjul atingeri NPD
Iorts de legare / uderenja (cimentoasi) R - N/mm”
Rezistenia la goc tennic Indeplinegte
Rezistenta la hansare Indeplmeste
Rezislen|d In inghey/ dezghe| lndcplme;la

Performanta produsului carc face obiectul acester declaragn,
esle in conformitato cu perfonmantele declarate in tabelul de mai sus.

(Acest document nu arc o data de valabilitate §1 este valabil pana la urmatoarea modificare a legislaics )

Aceastd declarajie de performania cste emisi
sub responsabilitatea exclusivd a BIEN YAPL.

Munager Rk

Aprilie 2018 Y
Bilecik/Turcia o

Docymentu! este tradus integral de chio BOMI-SERVIS SRI.




Declaratie de performanta
Nr: FDB1301

Pagma | din |

g e

[ 1dentificare produs Pliici ceramice presate prin metada uscatd, Grupa Bib
cu sbsorbtlc decapdredusd 05%<E<31%
titilizarca B_rghuﬂ | Pentru pardoseli s pcrctl de interior
Numele §i adresa Bicn Yapi Urunleri San. Turizm Ve Tic.A.S.
fabricantului Pelitozu koyu Ayazma sok. No 52
S Meikez/Bilecik/ Tukey
Sisteme de evaluare Sistemul 4

Oganismul nollﬁcal(daci Neaplicabil
| este relevant)

in conformitate cu Regulamentul i EU) Nr. 305/2011 al Parlamentului European s1 al Consiliului
European, produsele menfionate mai sus confirmi toatc cerinfele standardului EN 14411:2016

prin valorile declarate mai jos:

Caracteristici esenfiale era- LU Performan(i | fEc"ﬁu'" fehniCacninnizate
Reacia la foc Clasa Al n_
Eliberarca sx:;tas?nr?[cfor penculoase pentru
-  (Cadmuu <0,07mg/dm’ b

- Plmb <0,8mg/dm’

Foria de nip;c. grosimea > 7.5mm min 100N
<
Forta de rupere, grosimea < 7,5mm min. 700 N FARF e e
Alunccarca o . ,“_ e BN s |
Analiza organoleplici B NPD
' Forta dc legare / aderenta (cimentoasd) >0,5 N/mm”

Rezisten|a la soc termic indeplinegie
Rezisten(a la harisare Indeplinegte
Rezistentd la inghey/ dezghey Indeplmegte

Perfoimania pmdusulm care face abiectul acester declaragn, esie in confarmitate cu periormangele declarate

in tabelul de mai sus
Aceastd declaratie de pertorman|a esie emisa
sub responsabiliatea exclusivi a BIEN YAP],

(Acest document nu are o data de valabiintate §i este valabil pana la urmatoarea modificare a legislajier)

Manager

e —

-

« -

Aprilie 2018
Hilectk/ Turcia

Docymeniul este inmdus intogml de citre HOMI-SERVIS SRI.



Identificare prmlu;

L
1tilizarea previzuti

wwr Numecle i adresa
fahricantului

Sisteme de evaluare

Declaratie de performanta
Nr: GDB1301 At

| Placi cornmice presale prin metoda uscétﬁ{hrupa Bla

cu absotbiie de apd redusd £ 0.5 %

i e

Pagma | din |

Pentru pardoscli yi pereti de interior gi exterior

| Rien Yapi Urunleri San. Turizm Ve Tic.A.S.

Pelitozu koyu Ayazma sok No 52
_Merkez/Bilecik/Turkey

Sistemul 4

LﬁanﬁisuTui notificat (daca

Nc:pﬁanjﬁii

este relevant)

in conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 al Parlamentului European §i al Consiliului
European, produscle mengionate mat sus confirma loatc ceninfele standardului EN 14411:2016

prin valorile declarate mai jos:

Caracteristici esengiale Performanti Specificatl 'fhmce L]
Rascqaladocinger hati o0 LA Gt Al |
Eliberarea substangelor periculoase pentru
- Cadmu <0,07mg/dm’
~  Plumb <0,8mg/dm’
Tona de rupere, grosimea > 7.5mm min. |300 N
Forta de rupere, grosimea < 7.5mm " min. 700N
. ) e EN 14411:2016
Alunccarea NPD
K‘K;n-lhl;u_o:r;;omcfl =T NPD
Eona de legare / aderen(a (ctmentoasa) £ fO?ﬁ)nTmTﬁ#
Rezistenta la harisarc Indeplinegte
Rezistenta la soc termic Indeplineste
Rezistena |a inghey dezghey Indeplineste

Perlonnania produsului care face obiectul acester declarat,
este in conformitate cu performantele declarate in tabelul de mai sus.

Aceastd declarajie de performanta este emisa
sub responsabilitatea exclusiva a BIEN YAPL.

(Acest document nu are o datd do valabilitate si este valabil pina lo urmatoarea modificare a legislafie )

Documentul este tradus integral do

Manager

B g e

Aprilic 2018
Bilecik/Turcia

clire BOMI-SERVIS SR1..

.'\ .
bt 12X EAMGE AR A 7 AL R |



Pagna | din i

Declaratie de performanta
Nr: WDBI130]

ldentificare produs P'lici ceramice presate prin metoda uscatd, Grupa BHI
cu obsorbtic de apA redusi E = 10%
———— . — I e EEV P a—
Utilizarea previzuts Pentru peretii interiori
Numele si adresa fabricantului Bien Yapi Urunleri San. Turizm Ve Tic.A.S.
Peltozit koyu Ayazma sok. No 52
_ ‘ Merkez/ Bilecik/ Turkey S . ‘
Nisteme de evaluare Sistemul 4 a0 1
Oganismul notificat (dacd este : Neaplicabil 4
Lo T e Y e e AL AR | A e - 1L Sy . !

in conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 al Parlamentulut European si al Consiliului European,
produscle mentionate ma sus confinnd toate cerintele standardului EN 144112016
prin valorile declarate mat jos

Caracteristici VYalori declarate Sperificafiitehniceanpgaizag
Reactia la foc - Clasa Al h
Eliberarea substantelor periculoase pentru N ﬂ
- Cadmu <0,07mg/dm’ =
~aPlumb > ZEN" 4 L A <0,8mg/dm’ |
Forta de rupere, grosimea >7.5mm min. 600 N ﬂ
Forta de rupere, g;;;:f»i—m—ca—g ﬁmm min. 200 N
Arluncéufé:‘a'm R S - % PN NPD EN 1441120186
Analiza organoleplica ' \ ~ NPD -
l-'mia de legare/ aderenta (Cimentoasa) 20,5 N/mm”
‘Rezistenja ln hansare Indeplinegte
Rezistenja la soc termic Indeplineste
Rcmslcnm—la inglw—tfdezm NPD

Perfornanta produsului care face obiectul acestel declaratn,
este in conformitate cu performaniele declarate din tabelu) de ma; sus
Accastd declarafie de performanta cste emisa
sub responsabihitatea exclusiva a BIEN YAPI.
(Acest documeni nu are o data de valabilitate $1 este valabil pana la urinatoaiea modificure a
legislagici)
Manager de asigurare a calitiii

gt

" 4 ) k *
Aprilic 2018 £ '
] .
.. }H .
Bilecik/Turcia \ s @
Dacumentul este radus inicgral de ctre BOMI-SLERVIS SRL. .:. Sre . w o 3
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