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pRIN pREZElaruL Doct MENT se coxnmuA FApruI, cA pnonts*r re rDEyrtrrcATE Asrrnr
DEI{IIMINEA/DESCnIMEA

Profle din clorurl de poliviniil (PVC) cu 5 catrere gi accesorii, pertru tnrpht chsa 4
cmrca conrrchE'Topl.irc'.

s fiTTT cohTToRME CU CTRIN,IILE oBLrcAToRtr STABILITE T{ :
RNI65.3.352001 pct2.2; SM EN 12608-12016, pct. 4.4 erb.3,WL 5.2;5.3.5; 5.10.3,7.

PROD[TATOR

Nr. de inregistrare

Data emiterii: 19 mai 2023

13 C00223b23

Valabil pini la: tB mil 2024
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'Tlrrrrex JIT" OAO, Reprblica Belanrs.

SOLICITAN'T

TLU)([\{E$Tm-V.A" S.RL.,
s. CorHtenl r-l Riycani, RepSIi;a MoHora

CINTINCATT]L ESTI TLIBINAT frT TEZT
Raport de eratrare fralNr. 215 din 18.05.2023, eberatde OC 'CerMatCon', nurr Ctryirfu,
sfr. Uzirlor, 4n, etoij 4, of 4,1vD2023;Raport de ircerc{riNr.227/3, din 13.05.2023, elberate
de Certnrl de ircercari, FrpertiA gi Cercetare (CIEC) din cadrul .CertlvIatCon" SRL, m.rn ChbirEu,
sE Feredeuhri, 12, MD 2005, Rapoarte de irrcerc5riNr.227ll,227l2 din 13.05.2023, elberate de Cerrnrlde
lncercari Eryerti{ gi Cercetare (CIEC) din cadrut tertlrrtatCon" SRL, rnn Chi;irdq st. Feredeuhri, 12,

MD 2005, certiftat de acreditare Nr. ti- t O t \ahbil pbf b ll .07 .2025, eberat de CNA 'MOLDAC'.

I\F{)RJUATIE SI,FLIMINTARI,:
Schema 2 cqrfomr SM SR EN ISO/CEI 17W72014. Certificare vohffiar6. Domenir nereglenrentat.
Certificatul este vahbil doar in caal asipnirii cu infrrnatb fo limba de stat h fiecare ambahy
trnitate & po&rs curform bgbhtbi h u{goc.e. Cmtract de prestEri servicii Nr. W2A22 dn 12.U.2022.
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antreprenorilor gi organelor de control!
de conformitate se legalizeazi in modul stabilit de

O C,,CERTMATC ON ", informalii pe www. certmatcon. md
Falsificarea certificatelor se pedepsegte conform legislatiei



Labomtory

Agent economic:

Denumirea/descriea probei:

Producltor:

Locul de eqantionare a probei:

Numirul gi data actului de

eqantionare:

Documentul normativ privind
eqantionarea:

Prezentat de cltre:

Scopul incercirilor:

Numlrul probei qi data de

intrare in laborator:

Locul efectuirii incerclrii:

Perioada efectuirii incercirii:

Documentul normativ - metoda
de incercare:

Documentul normativ - cerinfe
tehnice

Echipamentul folosit pentru
incerclri:

Condifiile de mediu:

GentMatGon
Centrul de incerciri, Expertizl gi Cercetare (CIEC)

din cadrul,CERTMATCON" SRL
MD-2023, Republica Moldova" mun. Chigindu, str. Uzinelor, 4l2,etaj 4,of.4.

sediu: mun Chiginiu, str. Fsredeului, 12.

tel./far. 022-903 401, mob. 078- I 9 l -00 l, 078- I 9 l -003.

\\ \\'\\'. ccrtmatcon. md, laboratori'ri ccrtmatcon. md.

RAPORT OB iUCNNCANT
Nr. 22713 din 13.05.2023

"FLIIXME$TER" S.R.L., s. Corllteni, r-1. Rdqcani,

Republica Moldova.
Profil din clorurl de polivinil (PVC), pentru timplSrii;
marca comerciald "Topline ".

Burmex JIT, Republica Belarus.

s. Corl[teni, r-1. Rdqcani, Republica Moldova

Nr. 215 din 10.05.2023

SM EN 12608-t..2016

Gufu Maria-Expert OC CertMatCon.

Certificare

Nr. 227 13 din 11.05.2023

str. Feredeulvi, 12, mun. ChiginIu.

13.05.2023

SM EN 12608-l:2016 pct.4.4 tab.3,pct.5.2, pct. 5.3.5, pct.7

SM EN 12608-1.2016 pct.4.4 tab. 3, pct. 5.2,pct. 5.3.5,pct.l

o qubler mecanic, tip rI4-I[ nr. II 154597, (CE-nr. MD l0 3.5 -330/2023 din

07.04.2023);

o ruletd metalic[, tip R2Y3K, nr. 8, (CE-nr. MD 10 3.5 -32012023 din 05.04.2023);

o Micrometru tip. MK, 0 25mm (CE -nr MD l0 3.5-38512023 din 04.05.2023);

Temperatura aerului, "C 25
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RAPORT DE INCERCAT
Nr. 22713 din 13.05.2023

REZULTATUL TNCERCARILOR

Denumirea
parametrilor Cerin{a DN pct DN

Rezultatul verificirii
#t #2 #3

Abaterile dc la rectiliniaritate a felelor exterioare

a profilului in secliunea transversal5, nu trebuie sd

dep6qeasc[:

tlmm
la 100 mm 5.3.5 2 2 3

Aspectul

Fetele profilului trebuie si fie
protejate cu pelicoli, care si
asigure protejarea profilul la

hansportare, fabricare qi

instalare

5.2 Culoarea uniforml.
Defecte nu sau depistat

Protejate cu peliculi de

PE.

Clasifi carea profi lului :

Grosimea perelilor exteriori de fafa

Clasa A:
> 2,8 mm

4.4 tab.3
3,06 3,04 3,06

Grosimea perefilor dosili > 2,5 mm 2,56 2,62 2,59

Marcarea: Pe pelicula de proteclie, la fiecare

1000 mm. de cltre producdtor se indic6: numele

sau marca comerciali a producitorului, referire

la EN 12608- l, clasificarea zonelor climatic,

clasifi carea grosiinii peretelui.

Pct.7

Marcarea corespunzdtoare

Inginer-mecanic Chirillov Aliona

Rotari Anatolie
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Denumirea solicitantului:

Adresa solicitantului:
Producltorul:

I)enumirea produsului:

Locul de eqantionare:

Numlrul qi data actului de eqantionare:

Prezentat de citre:

Scopul incercf,rilor:

Locul desfiigurlrii:

Data prezentirii produselor la incercare:

Data inceputul incercirilor:

Data fi nalizirii incercirilor:

Condi(iile de mediu:

Documentul normativ - cerinfe tehnice

Documentul normativ - metoda de incercare:

Echipamentele, instrumentele folosite
pentru incercare:

Descrierea produsului:

Centrul de incerciri, Expertizl gi Cercetare (CIEC)
din cadrul,,CERTMATCON' SRL

lvID-2023, Republica Moldova,
mun. Chiqiniu, str. Uzinelor,4/2, etaj 4, of.4.

sediu: mun. Chigindu, str. Feredeului, 12.

tel./fax. 022-903 -001, mob. 078- I 9 1 -00 1, 078- I 9 I -003.

RAPORT DE TNCERC;,RI
Nr. 227 12 din 13.05.2023

'FLIIXME$TER-V. A.'. S.R.L.

sat. Corliteni, r-l Riscani, Republica Moldova

Solicitantul

Profile pebazd de policlorurl de vinil (PVC)
imbinare de coll sudati termic in unghi 900, pentru fereastre cu 6 camere, marca

comercialI GEALAN

sat. Corl[teni, r-l Riscani, Republica Moldova

Nr. 215 din 10.05.2023

Gutu Maria - expert OC CERTMATCON SRL

certificare

mun. Chiqin6u, str. Feredeului, 12

11.05.2023

11.05.2023

13.0s.2023

Temperatura aerului, 18-19 "C
Umiditatea relativ[ a aerului 68-69 yo

SM EN 12608-1:2016 <<Profile de policlorur[ de vinil neplastifiatl (PVC-U) pentru

fabricarea ferestrelor gi uqilor. Clasificare, cerinle gi metode de incercare. Partea l:
Profrle PVC-U neacoperite cu suprafele de culoare deschisd.>

SM EN 514.2018 <<Materiale plastice. Profile pebazd de policlorurl de vinil (PVC)
Determinarea rezistantei asambllrilor sudate in unghiuri gi in T.>

o stand universal pentru incercarea nodurilor qi produselor de mobilier, tip 645MA
(R\tr nr. l0l din 1O.02.2O23);

o ruletl metalicd, tip R2Y3K, nr. 8, (CE-m. MD l0 3.5 -32012023 din 05.04.2023);
o dinanometru, tip ,{OCM-3-0,2, w. 492 (C CE MD l0 3.8 -14112023 din

13.03.2023);

. comparator cu cadraq tip I,III-10, w.239992, (CE MD l0 3.5 -32512023 din
13.0a.2023);

r rezultatele verificlrii intermediare a instrumentelor, nr. 0l din 10.02.2023

imbinare de coll sudati termic in unghi 900 din policlorur[ de vinil (PVC), marca

comercialI GEALAN, cu qase camere de aer pentru ferestre caracterizate printr-o
dimensiune a peretelui exterior de 2,8 mnr, qi interior cu grosime de 2,5 mm,

lungimea de 400 mm. Se utilizat in vitrarea spatiilor tehnice nerezidenliale, hale

comerciale.

LaDotatory

IIOLDAC

REPUBLICA ilOLDOUA
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GentMatGon N
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RAPORT DE iNCERCARI
Nr. 227 12 din 13.05.2023

REZULTATELE iXCNNCARILOR

1. FLU)C4E$TER-V.A. SRL
2. OCCERTMATCONSRL
3. CigC Ain cadru CERTMATCON SRL

NOTE: in atentia nroduciitorilor. utilizatorilor si orsanelor de control:
Rezultatele incercdrilor se referd la probele incercate.
Raportui de incercdri nu poate fi reprodus, multiplicat sau difirzat flird permisitmea CIEC din cadrul "CerMatcon" SRL.
Rezultatele incscnrilor obfinute prin subcontractare srurt maroate cu **.
Rezultatele inceroiirilor srmt prezentate cu incertitudini extinse Up. krcertitudinea exlinsd este oblinutn prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de
exlindere k=2, ce corespunde intenziului de incredere de aproximativ P=95% la o distribulie normalil

Cdte un exemplar al raportului de incerclri este
transmis citre:

f,xecutor (/t Chirillov Aliona

Rotari Anatolie

Nr Denumirea
indicilor

DN metoda
de incercare

SM EN
514:2018

DN
cerin{e tehnice
SM EN 12608-

l:2016, pct.5.10.3

Indicii o"
Incertitudenea

extinsi
+ N/mm2

Proba
I

Proba
2

Proba
3

Media

1

Rezistenla la
incovoiere prin
compresiune a
virfului de col1,

pentru ferestre,
N/mm2

pct. 8.3

mtnlm
>35

36,14 36,34 37,01 36,49
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Lrt[o]oIory

Agentul economic

Centrul de incerclri, Expertizl gi Cercetare (CIEC)
din cadrul,,CERTMATCON" SRL

MD -2023, Republica Moldova,
mun. Chiqin1u, str. Uzinelor,4l2, etaj 4, of. 4.

sediu: mun. Chiqiniu, str. Feredeului, 12.

tel./fax. 022-903 -001, mob. 078- I 9 I -00 l, 078- I 9 I -003.
www certmatcon.md, Iaborator@certmatcon.md

Rapon delncerclri
Nr. 227 I 1 din f 3.05. 20123

MOLDAC

REPUBLICA IIOLDOUA

GertMatGon Itl
tf EX trcrc lZOatizOla

r.l-tor

Solicitant
Denumirea produsului
Producitor
Documente deinsotire

Prezentat de cltre
Cantitatea/masa probei
Numirul de laborator al probei
Data receptiei
Data incercirilor
Documentul normativ-metoda de incerciri
Documentul normativ-cerinfa tehnici
Scopul incercirilor
Condifiile de incercare
Echipamentele folosite pentru incerclri

Rotari Anatolie
lnume, prorumey'

Rf, ZULTATELE NCTNCANTTON

Declarafie de conformitate:
Notil: 1. Raportul de incercf,ri e valabil numai pentru proba efectuat[.

2. Reproducerea raporrului de incercf,ri nu se permite fara acordul laboratorului.
3. Rezultatele se elibereazl cl incertitudinea extinsf,: k:2;P :95o/o.

Chirillov Aliona
/nume, prmumey'

"FLUXME$TER-V.A." S.fi"'L, s Corldteni, rJ Rigcani,
Republica Moldova
OC Cerbnatcon
Profi|" din clorurd de polivinil (PVC)
Bunmu JIT, Rqublica Belarus
Cererea Nr. 227 din 11.05.2023, acfrtl de e;anionare radiologic
Ei programt pentu tncercdri nr. 2 I 5 din I 0.0 5. 202 3
Gu(u Marb - kpert OC Certmatcon SRL
1,0 kg
227-I
11.05.2023
13.05.2023
GOST 30108-94 pct 4.2 (anulat)
RNI 06-5.3.35 :2M I pcl 2.2
Asiguraret controlalui caliti{i produsulai
U:6396, T= 19,4 C
Complu spectromctric, tip MKC AT 1315, nr. 15266 (CE-
nr. MD 10 3.1-003t2023 din 03.04.2023);
Cfrntor de laborator, tip BSN-1.5D7.3, nr. 1411210452135 (CE-
nr. AS-CEFN-I5/1 107 din 14.03.2023).

Radionuclizii
DN- metoda de

incerctrri
GOST 30108-94

DN - cerinfa
tehnictr RNI

065.3.35:2(X)r

Valoarca
admisibill

Valoaru
rcatI

Incertitudinea
extinstr

RA-226 Bq/kg

gct.4.2 pct.2.2

0.00 4.06

TH-232 Bq/kg 0.00 3.93

K-aO Bq/kg r96 131

A"n Bq/kg 300 17.8 r0.4

o
oz

*
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