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ORGAVIS MUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chisinau, str. Uzinelor, 9, of; 15, MD2023, tel. 022-903-001: cell. 078-191-001,
e-mail: office @certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD.
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:

Data emiterii: 03 august 2018 Valabil pina la; 03 august 2020

DENUMIREA / DES CRIEREA Codul NCM
Tevi gofrate electroizolante din PVC, 3917
fabricate conform cerintelor GOST 17675-87.
SINT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORI S TABILITEIN :
GOST 17675-87 pet. 1.3 tab. 4, pet. 2.1.2, 2.1.4 tab. 8 (ind. 3), pct. 2.3, 2.4;
RNI 06-5.3.352001 pet.2.2.
PRODUCATOR Codul tirii
[.C.S. "VIKNOGRAD"S.RL., MD
str. Alba - Tulia, 75/0, mun. Chiginau, Republica Moldova.
Producerea: str. Alba - Tulia. 75/A. mun. Chisindu, Republica Moldova.
SOLICITANT Codul IDNO
'Producatorul. 1009600041386

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 082 din 03.08.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chisinau,

str. Uznelor, 9, of 15, MD 2023; Raport de incercari Nr. 346-18/C din 02.08. 2018 eliberat de Centrul de

Analiza si Incercdri "Pielart- AIRIN" SRL, mun. Chisinau, str. Calea lesilor, 10, certificat de acreditare '
LI - 016 valabil pina la 14.04.2021; Rapon de incercari Nr. 311/6 din 01.08.2018, eliberat de L{ din cadrul

"CertMatCon" SRL, mun. Chisindu, str.*Uzinelor, 9, of, 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Li - 101

valabil pind la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certrificat de aparare impotriva incendiilor

Nr. 008-15 din 12.02.2015, eliberat de Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale Republica Moldova

INFORMATIE SUPLIMENTARA:

Sistemul 2+. Evaluarea de %upmvez_heu s¢ va efectua una datd la 6 (sase) luni de citre OC "CertMatCon",
Certificatul este valabil doar in cazul respectarii procesului tehnologic stabilit de catre producdtor i asigurarii cu
miormam in limba de stat la fiecare unitate de produs si certificat de calitate a fiecdrui lot de produse livrat.
Contract de pxestau servicii Nr. 792 din 30.05.2017.
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MOLDAC

REPUBLICA MOLDOVA

Laborator de incerciri din cadrul ,,CERTMATCON” SRL
MD-2023, mun. Chigindu, str. Uzinelor, 9, of 15,
tel. /fax. 022-903-001, cell. 078-191-001, 078-191-003. By

www.certmatcon.md.

571 SR EN ISO/CES 17025
£-101

Raport de incerciri
Nr. 311/6 din 01.08.2018

Agentul cconomic L.CS. "VIKNOGRAD" S.R.L., str. Albq - Tulia, 75/0,
mun. Chisindu, Republica Moldova

Solicitant ocC “CértMatCon &

Denumirea produsului - Tevi gofrate electroizolante din PVC.

Producitor f Agentul economic.

Documente de insotire | Cererea Nr. 311 din 31.07.2018, Act de prelevare Nr. 082/1 din

30.07.2018 program de incerciri de la OC Cert MatCon
Gutu M. - Expert OC CertMatCon

Prezentat de ciitre

Cantitatea/masa probei . f 1,0 kg
Numiirul de laborator al probei | 377-6 )
Data receptiei ‘J 31.07.2018
Data incercarilor | 01.08.2018
Documente normative “ RNI 06-5.3.35:2001 pet. 2.2;
HG nr. 226 din 29.08.2008 pet. 9.3
Scopul ncercirilor | Certificare

Conditiile de incercare “ U=73%, T=23.4C°

REZULTATELE INCERCARILOR

Documentul Normele Valoarea reali
Normativ conform DN
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Declaratie de conformitate:
Nota: 1. Raportul de incercari e valabijl numai pentru proba efectuata.
2. Reproducerea raportului de incercari nu se permite fird acordul laboratorului.

3. Rezultatele se elibereazé"cu incertitudinea extinsi: k = 2; P =95%,
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Centrul de Analiza si Incercari
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chisindu, str. Calea Iesilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 346 — 18C
« 02 » august 2018

Cod: 1IN 5.10-1

Editia:

4

Data: 05.07.2018

Pag. 1

MOLDAC

REPUBLICA MOLODOVA

H SR EN $SOAEC XTN2E:2006
Li-016

La incerciri s-au prezintat mostrele
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7 (io‘ﬁDir’eCtor CAi .«P;féL - AIRIN» SRL

7 Svet L.
Vil V‘ =
Goigdy | acle Gles 2018

Tevi gofrate electroizolante din PVC:

M 1-025; Me2-020; Ne3-016

Solicitant/Producitor ICS, VIKNOGRAD” SRL, mun. Chisindu, str. Alba Iulia, 75/0

Cantitatea mostrelor prezentate la.incercari

cite I m

Data primirii mostrelor 31.07.2018

Data inceperii incercarii 01.08.2018

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare « CERTMATCON» SRL

si prezentate pe baza actului Nr. 082 din 30.07.2018

DN la produse si metodelor de incerciiri I'OCT 17675-87 « Tpybxu anexmpou3onsyuonHvie

2ubkue OTY», GOST 11262 - 80 «IInacmmaccol. Memoo ucnvimanus Ha pacmsdicenue

Conditiile mediului in timpul tncercirilor ¢t=19-21°C

Rezultatele incercirilor

.. .| Indicativul DN | Indicativul DN o Valoarea indicilor
Nr Denumirea indicilor, Norma indicilor de facto
N gr % la produsele metodelor
incerc. unitati masura & X " . conform DN
y incercate de incerciri 1 | 2 | 3
1 |Aspectul exterior GOST 17675 GOST 17675 | Suprafata exterioard
pet. 2.1.2 pet. 4.7 trebuie sa fie neteda. | .
Nu se admite bule, Corespunde
fisuri, crapituri, cerintelor.
stratificéri. Se permit Suportd
pete de grasime usor incercarea
eliminate cu un tampon
‘ muiat n spirt alb
2 |Determinarea GOST 17675 GOST 17675
rezistentei distructive la|pct. 2.1.4 pet. 4.10 9,8 12,8 (13,6 | 13,5
intindere, Mpa, min Tab. 8 ind. 3 GOST 11262
Rezultatele incercarilor se referd numai mostrelor incercate. .
Reproducerea raportului e posibila numai in intregime si cu permiterea in scris CAL
Incertitudinea se indici la solicitarea clientului.
Functie Nume, prenume Semnéturd
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