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RAPORT DE INCERCARI

Nr.208 - 21
< 26 > aprilie 2021 E

Cod: III,I7.8 - 1
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La incerciri s-au prezintat mostrele Ghete din piele naturald (box de bovina) culoqre neagrd, unisex, art. 0220.

Solicitant SRL,,Geoter-Crup" mun. ChiSindu, stnG. Asachi

Producltor EPC. ,,TABITA COM" SRL, mun. Chisinau, str. Trifan Baltd, 4l/l
Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri I per

Data primirii mostrelor 23.04.202 I
Data inceperii incerclrii 2 3.04.2021 Data sfirqitului incercirii 26.04.202 I

Mostrele prelevate qi prezentate pe baza cererii Nn K-36-21 din 23.04.2021

Tipurile 9i scopurile incercirilor pentru informalie

DN la produse GOST 14226-93(O6yeu. Hopuat zu6rcocmul, GOST 21463-87 <O6yoa. Hopuat

npottHocmD)

Condifiite medfurlui in timpul incercirilor t : 18 - 22 " C

Re zult ate le tnc er c dr ilor

Nr
incerc.

Denumirea indicilor.
unittrfi de mtrsurtr

Indicativul DN
la produsele incercate

Indicativul DN
metodelor

de incerctrri

Norma
indicilor

conform DN

Valoarea
indicilor
de facto

I Flexibilitatea incillAmintei, No max GOST 14226-93 pct.4 Tab.l cosr 9718-88
145

st-67
dr-60

2 RezistenJa de fixire a tilpilor prin
metoda chimicS, N/cm, min

GOST 21463 -87 pct.4Tab.2 GOST 9292-92
44

sI-49
dr-51

Rezrrltafele lncerctrilor se refer[ numai mostrelor incercate

Reproducerea raportului e posibili numai ln intregime 9i cu permiterea in scris Li,

Incertitudinea se indicd la solicitarea clientului

Funcfie Nume, prenume Semn[turd

Inginer $el E. &


		2022-03-27T18:47:12+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




