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Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare
Laboratorul de cercetări ştiinţifice 

şi încercări reactivi şi produse petroliere 
MD 2028, or. Chişinău, 

str. Academiei, 3. tel. (373 22) 73-93-75

Laboratorul este acreditat 
în Sistemul de Acreditare al Republicii Moldova 

Certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LI 01061 
din 27 ianuarie 2011, valabil până la 26 ianuarie 2015

Nr. 1746

RAPORT D E ÎNCERCĂRI
17.09.2013

Eşantioanele pentru încercări au fost prezentate de către

în baza

SRL „ECOBIO ENERGY”, str. Buiucani, 2, of. 12, tel: +373 69187692, mob: 691-61-183
denumirea com pletă a producătorului, adresa, telefon

Demers din 02.09.2013
titlul şi indicativii docum entului, data înregistrării

pentru a stabili conform itatea cu cerin ţe le______________________ S M  STB  2055:2011__________________
titlul D N  de referinţă pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eşantioanelor 04.09.2013_______ Cantitatea probei/contraprobei______ 2.0 kg /—
Data finalizării încercărilor 17.09.2013______  Scopul încercărilor verificare

Tabelul de încercări
*

Produsu l: Brichetă S o rtim en tu l: Coajă de floarea soarelui

Nr. Denumirea caracteristicii
Valori conform DN

Valori efective
S orti Sort 2 Sort 3

1.

Puterea calorică inferioară a combustibilului de 
lucru Qjr , M J/kg 16,9 16,7 16,3 17,4

2.
Fracţia m asică a um idităţii totale în regimul de 
lucru al com bustibilului W tr,% , max.

10 10 10 8,2

3. Conţinutul de cenuşă Ad, % < 0 ,7 < 1 ,5 >1,5 2,4

4. Fracţia m asică de su lf total Std, %, max.
-

0 ,20

* Neinclus în Domeniul de Acreditare

Concluzii despre conformitate __
Şeful de laborator:
Numele, prenumele B. Pintilie Semnătura srffA, •'îgâ'/,

( ' l O i i ' 1....... ID

■ • • •  >/■ •

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eşantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parţial fară autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
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