MM raTmeTaL

TEST SERTIFiKASI
MILL TEST CERTIFICATE
EN 10204 3.1
Misteri/Customer : YAMETAS YASSI METAL MAM.SAN.TIC.AS. Certificate :
Uriin/Product : GZR-P Tarih/Date ¢
Standart : EN 10346:2015 Siparig No/Order No . T3027769
Gemi Adi/Vessel Name : Sayfa/Page HI VA
_ N o_.mmn_”“”u Ket Uriin Origin Rulo Yiizey | Yizey | Yiizey |Kaplama|
Row z____“vsn Heat Agirlik Tipi | Gelik Kalitesi ne_am o Kelniik | Geniglik Boy | Uzunlugu | Tipi | Kalitesi| Koruma | Agr. Mekanik Ozellikler Kimyasal Bilegim(%)
Num (IndivudualCoil Number (Weight) |(Product| {Steel Quality) :zw. (Thickness) |  (Width) (Length) (Coil | (Surface |(Surface| (Surface |(Coating (Mechanical Properties) (Chemical Composition%)
Package Number) Type) W_._n:.; Type) |Quality) Pr Weight)
.ﬂ ﬂza.. Sertlik |
Kg/ Pound mm [ Inch mm/inch | mm/Inch | (or f M2) mpal anm_._p.ss 90 | n90 | rm _ nm :mﬁ-_“__..“vmwum C |Mn | P S | S | Al | Ti|Nb|Cr|Cul[Ni Mo ppm | ppm Ceq
Ksl) | Ksl) |
1 |245997329051001| T24268543 | B.490 /18.717,2 GZR-P | DXS51D+Z 0.55 fo,0216{ 1000 /39,37 0 / 0 1810 M | B c Z100 | 279 | 302 | 285 [ 0071 |0,2310,025 [ 0,019 | 0,110 [ 0,000 | 0,001 .
Agiklama/Remarks Kontrol Eden / Controlled By Onaylayan / Approved
Mekanik Test Laboratuvar / Mechanical Test Kalite Kontrol Departmani / Quality Control Department
Laboratory
Sertifika Notu / Explanation

[Yukarida listelenen Urlnlerin siparis sartlarina ve Grln standartianna uygun oldugunu beyan ederiz.
We certify that products listed above in accordance with the order requirements and product standart.
Bu test raporu EN 10204 standardi madde Se uygun olarak imza olmadan gegerli olacak sekilde sistemsel veri formatinda hazidanmisgltir.

Date: 2026.01.05 13:06:55 EET
Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Zuev Alexei
Location: Moldova

' MOLDOVA EUROPEANA |




EREGLI DEMIR VE GELIK FABRIKALARI T.A.S.

CIKARILMLS SERMAYE : 3.500.000.000 TL = T
[
ORETIM YERE = ERDEMIR
MOSTERI ADI : YAMETAS YASST METAL MAMLSAN.VE TiC.A.§
siPARiS NO : 24031004204 TEST SERTIFIKASI
EBAD , mm . 0.5X 1000 XR mm , EN 10204 : 2004 TIP 2.1
STANDART ve KALITES] : EN 15 DXS1D + Z (| 1311)
URUN TIPI ve AGIKLAMAST : GZR :CINKO KAPLI A YUZEY GALVANIZE RULO
SARTNAME NO : 24030096999
LOT NO :

TARIH :
SERTIFIKA NO : 24Y000087905
SAYFA NO : i/ 1

YUZEY KORUMA (YAGLI | YAGSIZ) :
KAPLAMA AGIRLIGI (GR/M2) : 50-50
PASIVASYON TiPi: Kromath
YAGLAMA MIKTARI (MG/M2) 250
YUZEY PORUZLOLUGU ;

DR e CEKME TESTi
URUN BILGILERL o 1
| AKMA  CEKME i
| NUM YERI YONU UZAMA n(4-6) n(10-20) n(10-Ag) nOrt ROrt R-90 n-90 %Ag A /C ORAN |
Etiket No Tonaj ( KG ) | D&kiim No Paket / Levha No | Dilim Adedi N/MM2 N/MM2 AB0
1240401432906 9,130 ﬁ 423827 34158029100 !
AE ACIKLAMALAR KIMYASAL E_.mrmuz \ u_w.xm_‘._l ANALiZI |
Pem=C+ S/304M/20+€u/20 + Ni/60+Cr/ 204 Mo/ 154V/ 10+ 58 1
TIW/Ceq=C+Mn/6+(Cr+Ma+V)/5+(NI+Cu)/ 15 Ceq=Ct Mnf6 DKM o |-S i .5 A = Al L.
Ceq=C+(Mn+5)/6 L % [ % % % %
UCS: 230C*+1905+75P+45Nb-12.351-5,4Mn-1 423827 0,032 0,184 0,006 0,009 0,024 0,050 0,002
AE1: ND+VATI AE2: CutCrani
AE3: Cr4CutMo+Ni AE4: CrMa+Ni
AES: AN AEG: CutNi
AE7: P+S 142.5P
AES: TYN : VB
AETL: Mn/Si AE12: CutNi+CreMa+V
AEI3: Ma+Cr AE14: Cr+CutMa
AEIS: Nb+V AE16: NDHVHTiHB
AEL7: ND+TI AE18: C+P
AE1D: Mn+CreMa AE20: Mn/C
AE21: 34N + 155 AE22: A4S
AE23: Mn+Si AE24: CusNitMo

AE25: C + (Mn/S) + (5*P)-(Nif10)-(Mo/15)+(Cu/10) (Segregasyon Endeksi)

EREGLI DEMIR ve GELIK FABRIKALARI T.A.5. BU MALZEMENIN BAZIK OKSIJEN METODU ILE YAPILMIS OLDUGUNU VE EN 10346-2015 DX510 + 2 (ERDEMIR 1311)
KAIDELERINE UYGUN OLARAK TEST EDILDIGINI YUKARIDAK] DEGERLER! ILE TEVSIK EDER .

[BRAHIM AKDUMBEK SERKAN DIKEG
METALURIE LABORATUVARI KALITE METALURJ
MUHENDISE MUDURU

NOT: B : Bagtan , © : Ortadan , § : Sondan, E : Enine, L :Boyuna, KMC: Katlama Mandrel Gapt

Bu test sertifikasi, EN 10204 : 2004 Balum S'e gore uygun bir veri isleme sistemi tarafindan hazidanmig ve imza olmadan gegerlidir.
MERSIS No(lstanbul Merkez) : 0352-0006-4260-0020 ; Ticaret Sicil No{Istanbul Sube) : 90659 ; Ticaret Sicil No{Eregl Sube) : 1574/272
Merkez: [stanbul Barbaros Mah, Ardig Sok. No: 5 34746 Atagehir ISTANBUL-TURKIYE

Made in Tlrkiye www.erdemir.com.tr




EREGLI DEMIR VE GELIK FABRIKALARI T.A.S.

TARIH :

GIKARILMIS SERMAYE : 3.500.000.000 TL 0 SERTIFIKA NO :
n__amz_n
URETEM YERI : ERDEMIR SAYFANO: 1/ 1
MUSTERI ADI : YAMETAS YASSI METAL MAML.SAN.VE TIC.A.§
ARt 5 i % YUZEY KORUMA (YAGLI [ YAGSIZ) :
siPARIS NO: 23020849687
RIS TEST SERTIFIKASI KAPLAMA AGIRLIGI (GR/M2) : 50-50

EBAD:,; i OTXADOGRR. o, EN 10204 ; 2004 TiP 2.1 YAGLAMA MIKTARI (MG/M2) 250
STANDART ve KALITEST : EN 10346-2015 DX51D + Z (ERDEMIR 1311) YUZEY PORUZLOLOGE :

URON TIPI ve AGIKLAMASI :
SARTNAME NO :
LOT NO :

GZR :GINKO KAPLI A YOZEY GALVANIZE RULO
23020075354

_MEKANIK _OZELLIKLER

ORON BiLGILERT : 2 i KATLAMA |
% BHTESTE | |
AKMA  CEKME | SERTLIK_ORT
. AN, Shlam, ol s N YERT YONU UZAMA n(4-6) n(10-20) n(10-Ag) nOrt ROrt R-90 n-90 %Ag A /C ORAN _ m KMC
Dokilm No | Bobin / Paket / Levha No | Dilim __EE; N/MM2 N/MM2  ASO BH_YS BH BH2 w ACI
3722117473 33112288200 | ﬁ
10,320 3722117473 33112288100 _ |
1230401408124 | 10,700 _ 3722117586 33112379200 _ 7 |
AE AGIKLAMALAR ,1.i|.| KiMYASAL BiLESIM , DOKUM .mz.__.—mm.i! o BN
Pem=C4+5if 304+ Mnj20+Cuf20+Ni/60+Cr/20+Ma/ 15+ V/ 10+ 58 {
11W/Ceq = C-+MA/6(Cr #M0-+ )/ 5+ (N1 Culf 15 Ceq=CMn/6 o v ) (Nl 3 e Y = s L il
Ceq=C+{Mn+Si)/6 %o % % i %o % %
UCS: 230C*+1905+75P+45Nb-12 35i-5 4Mn-1 3T22117473 0,037 0,181 0,016 0,009 0,013 0,039 0,000
AEL: NB+V4TI AE2: CusCreNi IT22117586 0,029 0,147 0,008 0,007 0,017 0,042 0,000
AE3: Cr+-Cu+Ma+N| AE4: CreMo+Ni
RES: AN REE: Cuthi
AE7: P45 AEB: 5i+2.5P
AE9: Ti/N AE10: TYB
AE11: Mn/Si AE12: CusNi+CréMo+V
AE13: Mo+Cr AE 14: Cr+Cu+Mo
AE15: ND+V AE16: Nb+V+Ti4B
AE17: Nb+Ti AE1B: C4+P
AE19: Mn+Cr+Mo AE20: Mn/C
AE21: 3.4N + 1.55 RE22: Al+SI
AE23: Mn+Si AE24: Cu+Ni+Mo

AE25: C + (Mry5) + (5*P)-(Ni/ 10)-(Mof15)+(Cuf10) (Segregasyon Endeksi)

EREGLI DEMIR ve GELIK FABRIKALARI T.A.S. BU MALZEMENIN BAZIK OKSIJEN METODU ILE YAPILMIS OLDUGUNU VE EN 10346-2015 DXS1D + Z (ERDEMIR 1311)
KAIDELERINE UYGUN OLARAK TEST EDILDIGINI YUKARIDAK] CEGERLER! ILE TEVSIK EDER ,

IBRAHIM AKDUMBEK SERKAN DIKEC
METALURIT LABORATUVART KALITE METALURJ
MUHENDIST MUDURU

NOT; B : Bagtan , G | Ortadan , S Sondan, € Enine, L Boyuna, KMC: Katlama Mandrel Capi

Bu test sertifikas, EN 10204 : 2004 Bolum 5'e gore uygun bir veri isleme sistem: tarafindan hazirlanmis ve imza olmadan gegerldir.
MERSIS Merkez) © 035 20 ; Ticaret Sicil No(Istanbul Sube) : 90658 ; Ticaret Sicil No(Eregl Sube) ; 1574/272
Merkez: Istanbul Barbaras Mah. Ardic Sok. No: 6 34746 Atagehir ISTANBUL-TURKEY

Made in Tiirkiye  www.erdemir.com.tr



MrraTmeTAL

TEST SERTIFIKASI
MILL TEST CERTIFICATE
EN 10204 3.1
Miisteri/Customer : YAMETAS YASSI METAL MAM.SAN.TIC.AS. Certificate :
Uriin/Product : GZR-P Tarih/Date :
Standart : EN 10346:2015 Siparis No/Order No : T3027769
Gemi Adi/Vessel Name : Sayfa/Page 1N
Etiket P A . =
Row zoﬁ”w_”ﬁ%ﬂ Heat Agirlik ﬁ“", Celik Kalitesi oomunu..g Kalinlik | Genilik Boy Eu“__”@c ﬁ“_m_‘ _m_,"_ﬂ“_ Moﬁﬂm xm.n_uﬂa Mekanik Ozellikler Kimyasal Bilegim(%)
Num IndivudualCoil Number (Weight) |(Product|(Steel Quality) HRC (Thickness) (Width) (Length) (Coil [ (Surface |(: .mc_._mmm Hnn.&_za (Mechanical Properties) (Chemical Composition%)
Package Number) Type) Length) | Type) |Quality) Weight)
| 1.1, | g
Kg/ Pound mm/inch | mm/lInch | mm/inch (gri M2) mpal 392.»_..5 ™90 |n90 | rm | nm |Hardness | C |Mn | P | S | Si | Al | Ti [Nb|[Cr|Cu| N [V |Mo o Ceq
Ksl) | Ksl) {hrb)
1 [245097329051001| T24268543 | 8.490 /18.717,2 GZRP | DX51D+Z 0.60 /0,0236/ 1000 /3037| 0 / 0 | 1810 M B [ 2100 | 278 [ 392 | 285 0,071 0,231 0025 0,019 | 0,110 | 0,000 | 0,001

Aciklama/Remarks

Kontrol Eden / Controlled By

Laboratory

Mekanik Test Laboratuvari / Mechanical Test

Onaylayan / Approved
Kalite Kontrol Departmani / Quality Control Department

Sertifika Notu / Explanation

Y ukanda listelenen Granlerin siparis sartlanna ve Grin standartianna uygun oldugunu beyan ederiz.
We certify that products listed above in accordance with the order requirements and product standart.
_ Bu test raporu EN 10204 standardi madde 5e uygun clarak imza olmadan gegerli olacak sekilde sistemsel veri formatinda hazidanmisltir.
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