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8РМ MDA 24103466
Parameters

2Substance, g/mi
Масса I кв. м, г

45,2

Caliper, mm
Толщина, мм

0,077

3Density, g/cm"
Плотность, г/см3 0,59

Bulk, cm3/g
Пухлость, CM''/г.3, 1,70

Moisture content, %

Влажность, %
7,5

Tear resistance in CD, mN

Абс. сопротивление раздиранию
в поперечном направлении, мН

277

Breaking length, km
Разрывная длина
в продольном направлении, км

5,63

Elongation, %
Удлинение, %

0,83

Roughness (Bendtsen), ml/min
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин

115

Porosity (Bendtsen), ml/min
Пористость по Бендтсену, мл/мин

284

Brightness, % (R457 С)
Белизна, % (R 457 С)

59,8

Opacity, %
Непрозрачность, %

92,0

Shade a

Оттенок а
-0,49

Shade b
Оттенок b

3,53

Начальник ОЛТК и К
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