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La incerciri s-au prezintat mostre Prosop de bucdtdrie tip ,, Vafela”, din 100% bumbac

Solicitant ,, MEGATRADECOM” SRL, mun.Chigindu

Producitor Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri /buc

Data primirii mostrelor 24.10.2019 Data inceperii incercarii 28.10.2019

Mostrele prelevate si prezentate pe baza cererii Nr. K-60-19 din 24.10.2019

Tipurile si scopurile incercirilor pentru informatia

DN la produse GOST 11027 — 80 «Tkanu u wimyqnvle u30enus XA0n4amobymadsicHvie Maxposble u

sagenvuvie. OTY »

DN la metode de incerciiri SM EN ISO 13934-1:2016 ,, Materiale textile. Proprietdfi de tracfiune ale

tesdturilor. Partea 1:Determinarea forfei maxime §i a alungirii la forta maximd prin metoda de bandd”,

SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Tesdturi/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de sup-

rafatd pe esantioane micin, GOST 3816-81 «lonomna mexcmuwivnbie. Memodot onpedenenus euzpocko-

nudeckux u eodoommanxusaiowyux ceoticmey, GOST 25617-83 ,, Tkanu u uz0erus 1oHsHbvle, NOAYNbHA-

i b

Hble, X10n4amobymasicHvie u cuewmantvie. Memodu xumuveckux ucnuimanuii”, Reglementare tehnicd

., Stabilirea metodelor de analizd utilizate pentru determinarea i verificarea compozifiei fibroase a

produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Conditiile mediului in timpul incercérilor = 18-22°C

Rezultatele incercdrilor se prezintd in tabela.
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